ey . CERTIFICADO N°: 27113
"-:=.||||| —~w T <O N°. DE EMBARQUE: 27113
Libramiento Carlos Salinas de Gortari No, 1500 K.m, 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 1
Tel. 01 866 649 1300
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADE CV CERTIFICADO DEL PRODUCTO
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICC
No. DE PEDIDO: N 9662
FECHA: 29/04/2014
pART.| CANT. | UNIDAD P‘E‘;’ L‘(’:)G' No. COLADA DESCRIPCION g:;’E”sL;; espec. | crano | TiPO f,:i‘:’;gs RECUBRIMENTO | REQ. ESPECIALES
1 100 PZAS. |25890| 6.20 142147 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" A53 B ERW 1570 BARNIZADO LISO
141601 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" A53 B ERW 1570 BARNIZADO LIsO
141609 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" A 53 B ERW 1570 BARNIZADO LISO
141606 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" A 53 B ERW 1570 BARNIZADO Liso
141607 TUBO DE 8" DIAM, NOMINAL 0.322" A 53 B ERW 1570 BARNIZADO LISO
141504 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" AS53 B ERW 1570 BARNIZADO LISO
2 50 PZAS. 5050 | 6.40 133016 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A 500 A ERW N/A N/A N/A
240849 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0,237" A 500 A | ERW NIA N/A N/A
238096 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A 500 A | ERW NIA N/A NIA
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA ¢ Mn P s Si Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
142147 0.172 1.161 | 0.014 ] 0.009 | 0.287 | 0.024 | 0.019 | 0.019 | 0.006 | 0.002 58500 77400 34%
N/A 79200 N/A
141601 0.170 1.149 | 0.018 | 0.004 | 0.278 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 0.001 | 0.004 58800 72900 36%
N/A 78000 N/A
141609 0.172 1118 | 0.016 | 0.009 | 0.287 | 0.026 | 0.018 | 0.024 | 0.006 | 0,003 56100 73800 34%
N/A 76000 N/A
141606 0,171 1,154 | 0.013 | 0.005 | 0.298 | 0.028 | 0.012 | 0,021 | 0,007 | 0.002 58500 77800 35%
N/A 81100 N/A
141607 0176 1139 | 0.013 | 0.005 ] 0.300 | 0.023 | 0.019 | 0.022 | 0.007 | 0.002 56900 74800 35%
N/A 76300 NIA
141594 0.186 1.116 | 0.016 | 0.004 | 0.286 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.007 | 0.003 54700 72300 34%
N/A 78100 N/A
133016 0.080 0,850 | 0.012 | 0.005|0.128 | 0.024 | 0.018 | 0.018 | 0.001 | 0.001 64065 77255 38%
240849 0.069 0.871 | 0.017 | 0.006 | 0.121 | 0.028 | 0.013 | 0.011 | 0.004 | 0.003 60400 75100 35%
238088 0.088 0.701 | 0.017 | 0.008 | 0.012] 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.007 | 0.004 61700 78100 35%

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO
APROBADOS EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE G.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN REFERENCIA, LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI
CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHIVOS DE PYTCO, S.A, DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL
COMPROMISO DE PYTCO, S.A. DE C.V. ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE GERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTOQ ORIGINAL.
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