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Litranievo Cados Salinas co Gortad No. 1500 Kim. 8,5
Cd, Frortera, Coahula;, Méxea C P 25640

Tel. 01 66 €49 1300 CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV

CIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 660
TULTITLAN EDO. DE MEXICQ

No. DE PEDIDO: N 10145

CERTIFICADO No: 28272
No. DE EMBARQUE: 28272

HOJA: 1 DE: 1

FECHA: 131002014 -
: PESO | LONG. CEDULA! PRESION [
past.| cant. | uwoan | FESD | LONG. | o, cotana DESCRIPCION cspeson | EP2C. | omaco [ meo | PRI | mecusmmeio | weqeseecices
1| 175 | PzAs. | 39260| 620 155302 TUBO OE DE 6" DIAM. NOMINAL | 0.200° | ASTM | AG00B | ERW| WA WA WA
155303 TUBODE OE 6° DIAM. NOMINAL | 0280° | ASTM | ASUOB | ERW| NA A NA
T TTTTTTTCOMPOSICION GUIMICA PRUEBAS FISICAS
Ho. COLADA ¢ Mo P S| 8 |cu] o | M [Mo] V LIMITE ELASTICO (P31 ULTINA TEREION (P3) % ELONGAGION
155302 2170 | 1142 | 0017 | 0004 | 0700 | 002! | 6.017 | 0.01 | 0.00¢ | 0.003 0000 70700 1% g
155393 9183 | 4.126 | 0.016 | 0.008 | 0278 | 0.026 | 6.017 | 0,017 | 0.005 | 0.004 67400 79700 It

PYTCO, §.A. OE C.V. CORTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MAKUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DF LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HARIENDO Sif0 APROBADOS £
TODAS SLIS PRUEEAS E INSFECCIONES INCLLIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD OUE DESARROLLA PYTCO, $.A DE C.V. EN LA ADAINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMENTOS CEL FEUIDO EN
REFERENCIA, LOS REGETROS CHTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION ¥ PRUEBAS APUICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS ACUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LGS ARCHIVUS
LE PYTCO, SA. DE C.V, POR UN PEIRIODG CE 3 AOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A OISPOSICION BEL CLIENTE. PREVIA SOLICITUD FOR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, S.A. DF C.V. £8 SO0 CON FL CLENTE

INGICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS FL DOCUMENTO DRIGINAL.
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