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CERTIFICADO No: 28915
=l = D < o oo No. DE EMBARQUE: 28916
Libramiento Carlos Sa!_ir_'nas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5

Cd. Frontera, Coahuila; México - C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 1

Tel. 01866 649 1300 CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE GV

DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO

No.DE PEDIDO: N 10528

FECHA: 03/02/2015
PART. | cANT. | UNIDAD Pﬁ)o Lfﬂff' No. COLADA DESGRIPCION S | espec. | orapo | miro *;‘;Ef;gf‘; RECUBRINENTO REQ. ESPECIALES
1 30 | PZAS. [10,030| 1220 1410351 PTR DE DE 6" x & 0.250'° | ASTMAS00]| B | ERW| NA NIA NA
2 | 264 | PzAS. | 6,650 | 640 131538 | TUBO DE DE 1 1/2'DIAM. NOMINAL | 0.145' | ASTMAS3 | A [ERWI 7200 GALVANIZADO ROSCADO
3 | 148 | PzAS. | so0i0| ea0 246940 TUBO DE DE 2°DIAM. NOMINAL | 0.154° | ASTMASS | A | ERW| 2300 GALVANIZADO ROSCADO
4 39 | PZAS, | 2,730 | 640 1410427 TUBO OE DE 3"DIAM. NOMINAL | 0.216° | ASTMAB00| A | ERW| — NA& WA NA
5 39 | PzAS. | 2,730 | 640 131296 TUBO DE DE 3'DIAM. NOMINAL | 0.216' | ASTMABS | A |ERW| 2220 BARNIZADO ROSCADO

244726 TUBO DE DE 3"DIAM. NOMINAL | 0.216' | ASTMABa | A | ERW] 2220 BARNIZADO ROSCADD
6 30 | PzAS. | 2.090 | 640 434359 TUBODE DE 4'DIAM.NOMINAL | 0237° | ASTMASS | A |ERW| 7800 BARNIZADO ROSCADO
248578 TUBODE OE 4"DIAM.NOMINAL | 0.237" | ASTMASS | A | ERW| 1900 BARNIZADO ROSCADO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Mn ) s 5. [ouloeor [ W Tl v LIMITE ELASTICO (PS]) ULTIMA TENSION (P81] % EL.ONGAGION
1410351 0071 | 0836 | 0018 | 0004 | 0.126 | 0,023 | 0.023 | 0,019 | 0.004 | 0.002 64500 72300 33%
131539 0.043 | 0162 | 0.010 | 0016 | 0.004 | 0.052 | 0,020 | 0.023 | 0.001 | 0.007 50499 65160 0%
246940 0.031 | 0163 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0,017 | 0.010 | 0.012 | 0.004 | 0.007 57400 66000 35%
1410427 0051 | 0546 | 0014 | 0003 0.188 | 0.235 | 0.023 | 0,022 | 0.004 | 0,003 61100 75400 35%
131206 0100 | 0.319 | 0016 | 0017 | 0.008 | 0.021 | 0.018 | 0,016 | 0.001 ] 0.001 64300 70600 30%
244723 0.081 | 0836 | 0012 [0.007| 0.116 | 0.020 | 0.027 | 0.017 | 0.006 | 0.003 61700 ; 75700 35%
444359 0.080 | 0.388 | 0.013 |0.007 | 0.085 | 0.031 | 0,022 | 0.020 | 0.000 | 0.000 60200 70700 34%
248576 0091 | 0405 | 0.020 | 0.006 | 0.073 | 0.025 | 0.032 | 0,014 | 0.000 | 0.000 61500 R0 36%

PYTCO, $.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO $1DO APROBADOS EN
TODAS 8US PRUEBAS E INSPECCIONES INGLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN
REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHIVOS DE
PYTCO, §.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO, EL COMPROMISO DE PYTCO, $.A. DE C.V, ES SOLO CON EL CLIENTE
INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. ;
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