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Libramignto Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México G.P. 25840
Tel. 01 865 649 1300

CLIENTE:

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CERTIFICADO No:
No. DE EMBARQUE:

HOJA; 1

28026
28925

DE: 1

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE GV
DIRECCION: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No.DE PEDIDO: N 10713
FECHA: 03/02/2015
PART. | CANT. | UNIDAD Pﬁﬁ? L?:)G' No. COLADA DESCRIPGION- :sﬁlf’i‘;'a“é ESPEC, | GRADO | TiPO Zgif;gﬁ RECUBRIMIENTO REQ, ESPECIALES
1 175 PZAS. | 30,000 6.20 1412438 TUBO DE DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" | ASTM A53 2 ERW 1780 BARNIZADO Liso
1412440 TUBO DE DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" ASTM A53 B ERW | 1780 BARNIZADO Liso
2412062 TUBO DE DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" | ASTM A53 B ERW | 1780 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA e PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Mn P S 8l Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
1412439 .- | 0,175 1152 | 0.013 | 0.005 | 0.300 | 0.030 | 0,025 | 0.021 | 0,006 | 0.002 61400 76400 35%
1412440 0.180 1180 | 0.012 | 0.005| 0.280 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 0.005 | 0.002 64900 78200 35%
2412062 0.176 1.138 | 0.016 | 0.009 | 0.284 | 0.023 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.003 58900 70500 35%

PYTCO, S.A. DE C.V, CERTIFICA QUE LOS PRODUGTOS ARRI
TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS
REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMI
PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTAI
INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGI

BA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS RE

QUERIMIENTOS DE LA ESPEGIFICACION ARRIBA DE

PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN
- AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHIVOS DE

SCRITA, HABIENDO SiDO APROBADOS EN

OBSERVACIONES:
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