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o) CERTIFICADO No: 28973
Libramiento Carlos Salinas de Gortari No, 1500 Km. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 1

Tel. 01 866 649 1300 CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO

Mo, DE PEDIDO: N 10859

FECHA: 09/02/2015 -
pART. | CANT. | UnIDAD P‘iz? L?rz)@' No. COLADA DESCRIPCION _:s?:s:-gr{t ESPEC. | GRADO '-11rfo_' :’;i?;gg RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
& 114 PZAS. |29410| 6.20 1412186 TUBO DE DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" ASTM A53 ‘B ERW | 1570 BARNIZADO LISO
1412164 TUBODE DE 8'DIAM. NOMINAL | ~ 0.322" | ASTMAS3 B ERW 1570, BARNIZADO LISO
2410601 TUBO DE DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" ASTM A53 B ERW 1570 BARNIZADO LSO
1410450 TUBO DE DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" ASTM AB3 B ERW 1570 BARNIZADO LISO
1412171 TUBO DE DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" ASTM A53 B ERW 1570 BARNIZADO LISO
1410448 TUBO DE DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" ASTM A53 B ERW 1670 BARNIZADO LISO
146774 TUBO DE DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" ASTMAS3 | . B ERW 1570 BARNIZADO LISO
249226 TUBO DE DE 8" DIAM. NOMINAL 0,322" | ASTM A53 B ERW 1570 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA e Mn P ] 8i Cu Cr Ni Mo " LIMITE ELASTICO (PS) ULTIMA TENSION (PSl) % ELONGAGION
1412165 0.176 1126 | 0.015 | 0.003| 0.278 | 0.021 | 0.022 | 0,020 | 0.016 | 0.002 60300 75700 34%
NIA 81800 N/A
1412164 0.188 1458 | 0.012 | 0.005| 0.286 | 0.023 [ 0.019 | 0,024 | 0.016 | 0,001 56700 77800 34%
N/A 82200 MIA
2410601 0.187 1.431 | 0.016 | 0.001| 0.280 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 0.002 | 0.001 58400 77000 36%
N/A 85200 MiA
1410460 0.189 1170 | 0016 | 0.007 | 0288 | 0.024 | 0.017 | 0.017 | 0.004 | 0.003 58200 79700 35%
2 NIA 80400 /A
1412171 0.183 1441 | 0.018 | 0001 | 0275 | 0.021 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.003 56800 76400 35%
5 i : NIA 80100 N/A
1410448 0.191 1,420 | 0013 | 0.007 | 0273 | 0.020 | 0,016 | 0.018 | 0,004 | 0,002 59100 78900 32%
WA 81400 NIA
148774 0.187 1.480 | 0.017 | 0.006| 0.300 | 0,020 | 0.017 | 0.018 | 0,003 | 0.003 54400 74100 35%
N/A 78500 N/A
249226 0.180 1198 | 0.018 | 0,003 | 0.278 | 0.023 | 0.019 | 0.012 | 0.003 | 0.005 53200 73900 33%
N/A : 79300 NIA

PYTCO, 8.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS EN
TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRAGION DE LA CALIDAD PARA CUMFLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN
REFERENCIA LOS REGISTROS CBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHVOS DE
PYTCO, S.A. DE C.V, POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, 8.A. DE C.V. ES 80LO CON EL CLIENTE
INDICADO EN ESTE GERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. 5 F

OBSERVACIONES: z ‘8 GERTIFICA

F-LM-07a



