i
_—
—

=il =T O :

Libramianto Cartos Salinas de Gortari No. 1500 Kum., 8,5

CERTIFICADO No: 29562
No. DE EMBARQUE: 29562

Cd. Frontera, Coahuils; Médoo C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 2
Tel. 01 568 049 1300 CERTIFICADO DEL PRODUCTO
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECVY
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 88-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No.DE PEDIDO: N 11235
FEGHA:  *  19/05/2018 -
PART. | CANT. { umIDAD PI::;: "m& No. COLADA DESGRIPCION copeoon | ESPEC. | GRaDo | TR m RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 40 PzaS. | 4070 ] e40 253612 TUBO DE DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" ASTM A53 A ERW| 000 BARNIZADO LISO
253604 TUBO DE DE 4" DIAM. NGMINAL 0.237" ASTM AS3 A ERW] 1eo0 BARNIZADO LISO
253810 TUBO DE DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" ASTM A53 A ERW| 1000 BARNIZADO LSO
153560 TUBO DE DE 4° DIAM. NOMINAL 0.237" ASTM A53 A ERW| 1800 BARNIZADO LSO
2 31 PZAS. | 5,380 | 620 246833 TUBO DE DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" | ASTMAS3 B |ERW]| 1780 BARNIZADO LE0
248635 TUBO DE DE &' DIAM. NOMINAL 0.280" | ASTMAS3 8 JERW]| 1780 BARNIZADO LSO
1410187 TUBO DE DE " DIAM. NOMINAL 0.250° | ASTM A53 B |ERW| 1720 BARNIZADO (3]
151485 TUBO DE DE &' DIAM, NOMINAL, 0.280" ASTM A53 B ERW | 1780 BARNIZADO Lso
241468 TUBO DE DE 6" DIAM, NOMINAL 0.280° | ASTMAS3 B ERW | 1780 BARNIZADO LSO
3 52 PZAS, | 3,700 | 8.40 231780 TUBODE DE 8" DIAM. NOMINAL 0.218" | ASTMAG0O A ERW N/A WA N/A
B 243716 TUBQ DE DE ' DIAM. NOMINAL 0.216" | ASTMAS00 A |ERW]| NA A, NA
243717 TUBO DE DE 3' DIAM. NOMINAL 0.216" | ASTMAS500 A ERW N/A NA, N/A
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA [ Mn P 8 8 Cu | Cr Nl | Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION {P8I) % ELONGACION
253812 0082 | 0312 | 0019 |0.012)| 0.005 | 0.026 | 0,021 | 0.024 | 0.010 | 0.008 57700 67200 3%
253804 0088 | 0324 [ 0011 {0.006 | 0.007 | 0.025 | 0018 | 0017 | 0.004 | 0001 58700 68400 35%
253810 0080 | 0332 ] 0017 | 0.011{ 0008 ] 0.25 | 0.033 | 0.021 | 0.008 | 0.003 58600 63800 0%
1535680 0083 |o0322] 0013 10011 0.008 | 0.014 | 0,025 0.018 | 0.004 | 0.001 ) 58000 65600 30%
245833 0170 ] 1152 | 0013 [o0.004 | 0.200 | 0.019 | 0.020 | 0.024 | 0.005 | n.002 84500 78800 38%
246835 0170 f 1.142 | 0017 [0.004 | 0.260 [ 0.021 [ 0.017 | 0.015 | 0.004 | g.008 59100 72400 36%
1410187 0.188 1.184 | 0015 | 0.005 | 0.284 | 0.027 ] 0.030 | 0,020 | 0.005 | 0.002 64200 77800 36%
151485 0188 | 1127 | o0.018 |0.004 | 0.278 | 0.024 | 0.021 [ 0.022 ] v.013 | 0.005 61400 74400 35%
251489 0.186 | 1.150 | 0014 fooos| o287 | 0.028 | 0.023] 0.019 f 0.012] 0.004 62400 71800 35%
231780 0085|0843 | 0012 [0.007] 0.117 | 0.026 0.017 | 0.018 | 0.008 | D.002 85245 83445 37%
248715 0072 | o688 | 0015 | 0,007 ] 0.017 | 0.021 | 0.016 | 0.018 | 0.005 [ 0.002 59100 77600 34%
243717 0.071_| 0877 | 0.014 |o.007 | o018 | 0.024 | o018 | 0.015 | 0.002 [ 0.002 58700 % 77100 34%

PYTCQ, 8.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUGTOS ARR|BA DESCRITCS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICAGION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS EN TODAS
5US PRUERAS E INGPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD OUE DESARROLLA PYTCO, 5.4, DE C.V. EN LA ADMINISTRAGION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN REFERENCIA. LOS
REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANEE DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQLI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARGHIVOS DE PYTCO, §.A. DE C.V. POR
UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO, EL COMPROMISO DE PYTSO, S.A. DE C.V. E5 SOLO CON EL GLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y

UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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Libramiento Carics Sefinas de Gortari No. 1500 IKm. 8,5

Yy

CERTIFICADO No: 29562
Ne. DE EMBARQUE: 28562

Cd. Frontera, Coahuils; México C.P, 25840 HOJA: 2 DE: 2
Tel 0 365 640 130 CERTIFICADO DEL PRODUCTO
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV
DIREGCION:  AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDO, DE MEXICO
No.DE PEDIDO: N 11235
FECHA: 15/05:2015
PART.| CANT. | umiDaD ':':::’ "ma No. COLADA DESCRIPCION PE‘:J’R ESPES, GrADO | TFO ::':“s;g:l' RECUBRIMIENTO REQ, ESPECIALES
4 33 PZAS, | 3ps0 | 620 1410033 TUBO DE DE 6" DLAM. NOMINAL 0.188" ASTM A53 B ERW] 1190 BARNIZADO LISO
149548 TUBO DE DE 6" DIAM. NOMINAL 0.188" ASTM AS3 B ERW[ 190 BARNIZADC LiSO
146347 TLBO DE DE & DIAM. NOMINAL 0.188" ASTM AS3 B ERW| 1180 BARNIZADO LiS0
3 33 PZAS. [12170] 620 147680 TUBO DE DE 10" DIAM. NOMINAL 0,385" | ASTMAS00 B ERW| NA NA NIA
] 38 PZAS. | 2150 | 8.40 1412285 TUBO DE DE ¥ DIAM, NOMINAL 0.165" | ASTM AB3 A |ERW| 1700 BARNIZADO L1s0
COMPOSICION QUIMICA PRUERAS FISICAS _

No. COLADA C Mn P 5 8i Cu cr NI Mo v LIMITE ELASTICO (P81} ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
1416938 0183 | 1123 | 0.011 |o.006] o280 | o028 0015 ] 0.097 { 0.003 | o001 1300 75500 35%
146548 0.160 1128 | 0.013 | 0.004 | 0.271 | 5,030 | 0.025 ] 0.017 | 0.005 [ 0.002 60600 72800 35%
148347 0.170 1117 | 0.010 | 0.008 | 0.270 | 0,025 | 0.018 | 0.018 { 0.006 | 0.002 €7800 76400 5%
147880 0180 | 1153 | 0.015 |ooo2 | o288 [0.020 [ 0018 | 0.017 | 0003 | 0.003 60500 75800 35%

: NiA 81000 N/A
1412265 0.081 | 0841 | 0.020 {0.008| 0.121 | 0.024 | 0.026 | 0.019 | 0.007 | 0.004 58200 74800 33%

PYTGO, 8.A. DE C.V. CERTIFICA QUE 108 PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDC SIDO APROBADOS EN TCDAS
5US PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, §.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN REFERENCIA. LOS
REGISTROS QBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FAERICACION DE LGS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDQS EN LOS ARCHIVOS DE PYTCO, 5.A. RE C.V. POR
UN PERIODO DE 5 AROS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISC DE PYTCO, S.A. DE G.¥, ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y

UNICAMENTE ACEFTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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