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CERTIFICADO No: 29576

= = gy g e on X . No. DE EMBARQUE: 29576

Libramiento Csrios Salinas de Gortari No. 1500 Km. 8,6
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HCJA: 1 DE:1

Tl 01886 649 1300 CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECVY

DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDQ. DE MEXICO

No. DE PEDIDO: N 11354

I

FECHA: 21705/2015
PESO | LONG. CEDULA/ PRESION
d . REC
PART.| CANT. | UMIDAD | "o, Py Mo, GOLADA DESCRIPCION gapesoR | SOPEC: | GRADO | TIPO | poyinen UBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 100 PZAS. |17240) 6.20 151483 TUBG DE DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280° ASTM AS3B |ERW| 1780 N/A LISO
COMPOSICION QUIMICA * PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Mn [ 8 Si Cu { cr | Ni | Mo v LIMITE ELASTICO (P8}) ULTIMA TENSION (PS1) % ELONGACION
151483 p176 | 1128 | 0.0f4 Jo.005| 0.287 | 0023 | 0.024 ] 0.015 | 0.091 | 0.003 82600 74100 24%

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDG CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICAGION ARRIBA DESCRITA, HABI
TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS.PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.W. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERI

INDICADO EN ESTE CERTIFICADOC Y UNICAMENTE AGEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL,

OBSERVACGIONES:

F-LM-07a




