Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 Km. 8,5
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CERTIFICADO No: 29641
No. DE EMBARQUE: 29841

Cd. Frontera, Coahuila; México C,P. 25840 HOJA: 1 DE: 2
Tl 01 208 849 1300 CERTIFICADO DEL PRODUCTO
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV
DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 68-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DEPEDIDD: N 11122
FECHA: 02/08/2015
PART.| cant. | uniDao "ﬁ:;’ LO“:’G. No. COLADA DESCRIACION Esrec. | Grabo | mro :m RECUBRIMIENTO REQL ESPECIALES
1 a8 Pzas, [2180 | s.40 451088 TUBG DE DE 1 1/2° DIAM. NOMINAL | 0.145" | ASTM AS3A | ERW| 1200 GALVANIZADO ROSCADO
81 PZAS. | 13610] B.20 254332 TUBO DE DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" | ASTM | As3E [ERW| 1780 BARNIZADO (S0
154280 TUBO DE DE & DIAM, NOMINAL 0.280" | ASTM ASSB |ERW| 1780 BARNIZADO "Li50
154284 TUBO DE DE & DIAM, NOMINAL 0280° | ASTM AS3B |ERW]| 1780 BARNIZADO LiSC
3 85 PZAS. | 4,500 | 640 148705 TUBO DE DE 2" DIAM. NOMINAL 0216" | ASTM | ASODA | ERW| NA NIA 2 A
243712 TUBO DE DE 2 DIAM, NOMINAL 0.218" | ASTM | ASODA |ERW]| NA N/A N/A,
231790 TUBO DE DE 5" DIAM, NOMINAL 0216° | ASTM | As00A |ERW| NA N/A NIA
4 13 FZAS. | 930 | 6.40 144502 TUBO DE DE 4" DIAM, NOMINAL 0480* | ASTM | AssA [ERW| 1500 GALVANIZADO ROSCADO
5 51 PZAS. | 1.080 | 8,40 152029 TUBO DE DE 114" DIAM. NOMINAL | 0.140° | ASTM | AS00A JERW|  NA L7 A
6 61 PZAS. { Bs0 | 640 248587 TUBO DE DE 1" DIAM. NOMINAL 0138 | AsTM AS3A |ERW| 700 BARNIZADG LIS
7 74 PzAS. | 2470 | BA0 450266 "TUBO DE OF 2 DIAM. NOMINAL 0.154" | ASTM AS3A |ERW| 2300 BARNEZADO L0
8 74 PZAS. | 2470 | e40 152607 TUBO DE DE 2* DIAM. NOMINAL 0.154° | ASTM | ASOOA |ERW| NA /A A
COMPOSICION QUIMICA e PRUEBAS FISICAS
No. COLADA [ Mn P 8 s Cu [ Cr | NI | WMo v LIMITE ELASTICO (P&l) ULTIMA TENGION (P8]) % ELONGACION
451088 0.061 {0260 | 0016 |0.009] 0.006 |0.018 ] 0.02¢] 0.017 | v.004 | 0008 51200 €3500_ =%
254332 0.184 1.115 0.015 0.004 | 0.279 | 0.020 | 0.018 ] 0.013 | 0.011 | 0.002 81200 74700 35%
154280 0,187 1.148 0.015 0.005 [ 0.285 | 0,020 | 0.020 | 0,014 | 0.008 | 0.002 §9100 74800 34%
154284 0.170 1421 0.013 0.005 | 0.292 | 0.020 | 0.022 | 0.014 | c.01¢ | 0.002 80300 70500 38%
148705 0.047 0.550 0.013 _D._?IJZ 0177 _O_-.219 0.038 0. 0.007 0.00_2_ 80100 74800 33%
243712 0.072 0.681 0,015 0.002 | 0.018 | 0.026 | 0.016 | 0.017 [ 0.003 [ 0.003 87700 75700 35%
231780 0.086 0.843 0.012 0.007 | 0.117 | 0.026 | 0.017 | 0,018 | 0.003 | 0.002 85245 83445 7%
144582 0001 | 0.326 | 0.011 [0.070 | 0.006 [ 0.0257 0.025 | 0.022 | o.003] 0.002 52000 84800 32%
152029 0.054 0.217 0.014 0.008 | 0,005 { 0.046 | 0.021 | 6.015 | 6.004 0.001 50800 62800 38%
248597 0035 | 0485 | 0.010 | 0.014 | 0.004 | 0.027 | 0.021 | 0.015 | 0.008 | 0001 52100 84600 36%
45029€ 0.053 0.180 0.018 0.015 | 0.004 §0.015 | 0.025 | 0.621 | 0.004. 0.002 52000 81000 33%
152807 0050 ] 0183 | 0.005 |0.010] 0.004 | 0.028]0.017 0017 [ 002 | o001 51900 64300 34%

PYTCO, &.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUGTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTU
TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, $.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA
REFERENGIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLIGADOS A LA FABRICACION DE Lt
PYTCQ, §.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 AROS A PARTIR DE ESTA FECHA, ERTANDO

.

RADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS EN
CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN
08 PRODUCTOS AQUI CERTIFIGADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHNOS DE
A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISC DE PYTCO, £.A DE C.V. ES S0LO CON EL CLIENTE

INDICADQ EN ESTE CERTIFICADQ ¥ UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL
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Libramiento Carlos Salines de Gortari No. 1500 K.m. 85
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CERTIFICADO No: 29641
No. DE EMBARQUE: 29641

Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HOJA: 2 DE: 2
Tel. 01 86 643 1300 CERTIFICADO DEL PRODUCTO
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV
DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 88-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 11122
FECHA: 02/08/2045 -
PESO | LONG. CEDULA! PRESION
PART.| cANT. | ummap | Co 0 Sl No. COLADA DESCRIFCION Esersop | ESPEC. | GRADO | TPO | paloe | RECUBRMEENTO REC. ESPECIALES
9 91 PZAS. | 940 | 840 451552 TUBODE DE 34"DIAM.NOMINAL [ 011" | ASTM | AS00A | ERW| WA NA NiA
10 10 PZAS. | 790 | 40 138194 TUBO DE DE 4° DIAM, NOMINAL D198" | ASTM | As3A_ TERw| 1500 BARNLZADO LSO
. COMPOSICION QUINICA . PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Min P [ 8 Joulcr| M |M] v LIMITE ELASTICO (PS)) ULTIIA TENSION (PSI) % ELONGACION
451582 0.085 10173 ) 0012 f0015] 0.008 | 0.018 [ 0.024 ] 0.017 [ 0.002 | c.002 50800 61500 %
138184 0080 | o672 | 0011 [0007] 0.007 | 0.026 ] 0.015 | 0.017 | 0.004 | c.002 60600 76700 34%

CBSERVACIONES:

F-LM-07a




