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GERTIFICADO No: 29635

=il P TTTCO No. DE EMBARQUE: 29695

Libramiento Carlos Salinas de Gartaai No. 1500 K.m. 8,5
Ed. Frontera, Coahuila; México  C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 1

Tel. 01 668 64 1500 CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECY
DIRECCION: AV, VALLE DE LAE ALAMEDAS 66-0

TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDOD: N 11422

-

FECHA 1062015
PART. | cant. | towD "lz" "mﬁ' No. COLADA DESCRIPCION m gspec. | Grapo | RO m RECUBRIENTO REQ. ESPECIALES
1 36 PZAS. | 2600 | 640 451235 TUBO DE DOF &' DIAM. NGMINAL 0.216" ASTM A53A | ERW GALVANIZADO ROSCADO
152116 TUSO DE DE 5 DIAM. NOMINAL 0215" ASTM AS3A |ERW| 2220 GALVANIZADO ~ ROSCADO
2 20 Pzas. | 1970 ] @40 262028 TUBO DE DE 4" DIAM. NOMINAL 0237 ASTM As3A [E”Rw]| 1900 GALVANIZABOD ROSCADO
3 100 | PZAS. | 5A30 | 640 152560 TUBO DE DE 4" DIAM. NOMINAL 0.23T ASTM AS3A | ERW] 1900 BARNIZADQ LSO
253603 TUBC DE DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237 ASTM AS3A | ERW]| 4800 BARNIZADG LISO
253107 TUBO DE DE 4" DIAM. NOMINAL - 0.257 ASTM AS3A | ERW! 1800 BARNIZADO uso
153610 TUBO DE DE 4" DIAM, NOMINAL 0237 | ASTM ASIA | ERW] 1800 BARNIZADO L1150
4 74 PZAS. | 2480 | 540 250408 TUBO DE DE 2" DIAM. NOMINAL 0.154" ASTM AS3A | ERW| 2300 BARNIZADO LSO
5 117 PZAS. | 807 | 640 247661 TUBO DE DE 3" DIAM. NOMINAL 0216" ASTM ABSA | ERW| 2220 BARNIZADO _ LISo
4AAA2TT TUBO DE DE 2" DIAM NOIMINAL 0.216" ASTM ASSA ) ERW | 2220 BARNIZADO LSO
247958 | TUBO DE DE 9" DIAM. NOMINAL 0.216" ASTM ABSA |ERW| 2220 BARNIZADO Lisg
253475 TUBO DE DE 3* DIAM. NOMINAL 0.216" ASTM AS3A | ERW BARNIZADO LSO
) 40 PZAS. | 4560 | 640 1490853 TUBO DE DE 8" DIAM. NOMINAL 0.188" ASTM AS3B [ EAW] 1160 BARNIZADO LiS0
TAS5A5 TUBO DE DE 6 DIAM. NOMINAL 0.189" ASTM AS3B | ERW| 1100 BARNIZADO LISO
COMPOSICION GUIMICA % PRUEBAS FISICAS — —
No. COLADA [ Mn P 5 Si Cu | Cr | Ni | Mo v LIMITE ELASTIGO (PS) ULTINA TENSION (PS) T % ELONGAGION
451235 0081 | 0348 | o016 | 0.013§ 0.010 | 0.016 | 0,019 | 0.015 | 0.003 | 0.004 63560 71874 2%
162116 0092 ) 0336 ]| 0014 | 0012} 0070 | 0.031 | 0.043 | 0018 | 0.004 | 0.001 61600 68400 3%
252028 0.082 0340 | 0016 | 0.007 | 0009 | 0044 | 0017 | 0045 | 0.003 [ 0002 58600 70700 35%
5356 0083 | 0332 | 0013 | o011 | o.006 | 0.014 | 0.025 | 0.016 | 0.00¢ | 0001 56000 85600 %
253603 0082 [ 0334 0015 | ooos| 0.oo7 | 0.046 | 0,621 § 0.015 | 0,008 | 0.001 53500 65100 33%
253107 0083 | 0356 [ ooe |o.ms | cooe [ 00s2] 0037 | 0022 | 0004 | 0o 53000 61500 33%
153610 noaz | aase | 0018 | 0.00a) 0009 | 0.021 | 0.026 ) 0.018 | 0.004 | Q004 62400 65800 2%
250408 0040 [ 0186 ] 0612 |ooo7 | 0011 | 0015|0018 | 0.017 [ 0002 | oooe 53100 65600 3%
247961 0400 | 9387 | 0.018 | 0.007 | 0074 § 0025 | 0.027 | 0.044 } 0.000 ) 0.000 58100 66100 31%
444277 000 | 0430 | 0020 {0oos| 0074 | 0.026 | 0026} 0.0M6 | 0.000 | 0.000 59600 55700 31%
247060 o7 | 0374 | 0014 | 000s] 0072 | oode | 0.018 | 0.011 | nwooo | cooo 62100 71300 35%
253475 0085 | 0.334 | 0016 ] 0.017} 0011 | 0.019 | 0.021 | o.018 | 0.005 [ 0.002 53800 52400 3%
1410833 0.183 1133 | 0011 o006 | 0280 | 0023 | 0013 | 0.017 | 0.008 | ooy 61300 TE50G %
149546 0180 [ 1420 | cots [ooos| o271 [oos0] o025 | ootz ocos] o2 80600 ~ 72800 35%

PYTCO, 84 DE CV. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOR DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO §IDO APROBADDS EN
TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUNDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE CV. EN LA ADMINISTRACION, DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTCS DEL PEDIDO EN
REFERENCIA. LOS REQISTROS OBTENIDOS EN EL. CUNPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUERAS APLICADCS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AGUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHIVOS DE
PYTCO, &.A. DE C.V. POR UN PERIOD( DE 5 ANDS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMIES DE PYTCO, 8.A. DE C.V. ES SOLO COM EL CLIENTE INDICADO

EN ESTE CERTIFICADC Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL. DOCUMENTO ORIGINAL.
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OBBERVACIONES:




