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Libramientn Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K 8,5

CERTIFICADO No: 28773
No. DE EMBARQUE: 28773

Cd. Frontara, Coshulla; Médco  C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 1
Tel 01,250 640 1300 CERTIFICADO DEL PRODUCTO
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV
DIREGCION: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 56-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 11224
FECHA: 23/08/2015 -
PART. | canT. | unDaD ";:10 "?m"f No. COLADA DESCRIPCION m ESPEC. | GRADG | TIRO m RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 428 pzas. | 7200 | 640 162610 TUBO OE DE 1" DIAM. NOMINAL 0.133" ASTM As3 A | ERW 700 BARNIZADO Liso
252585 TUBO DE DE 1" DIAM. NOMINAL 0.133" ASTM AS3A | ERW 700 BARNIZADO LISO
451546 TUBD DE DE 1" DIAM. NOMINAL 0.133" ASTM AS3 A | ERW 700 BARNIZADG LIsO
2 122 PZAS. | 1800{ 640 152800 TUBO DE DE 1" DIAM. NOMINAL 0.133" ASTM AS3A | ERW 700 BARNIZADO ROSCADO
3 176 PZAS. | 4200 | &40 152029 TUBO DE DE 1 1/ DIAM. NOMINAL |  0.145" ASTM A53Aa |ERW] 1200 BARNIZADO Liso
4 88 Pzas. [ 2100 | 640 152029 TUBO DE DE 1 1/2° DIAM. NOMINAL | 0.145" ASTM A53A |ERW| 1200 GALVANIZADO ROSCADD
6 37 PZAS. | 1220 | e40 450180 TUBO DE DE 2" DIARL NOMINAL 0.154" ASTM AsaA |eErw]| zamp GALVANIZADO ROSCADO
COMPOSICION QUIMICA, 5 PRUEBAS FISICAS
No, COLADA [ Mn P ] 8i Cu Cr Ni Mo \'4 LIMITE ELASTICO (PS8I) ULTIMA TENSION (P51} % ELONGACION
152610 0059 { 0178 | 0013 | 0045 ) onoos | 0.020 | 0.029 | 0.025 | 0.004 | 0.003 50400 83300 31%
252585 0.062 | 0.174 § 0013 |o0.008] o008 | c.o1a| 0.0t8 | 0.015 | 0.003 ! 0.001 51500 63000 3%
451548 0081 | 0178 | 0016 [o0011] 0013 | 0018 [ 0025 0.010 | 0003 | 0.008 51200 87300 36%
152609 0056 | 0.181 ] 0.011 Jo.012] o.005 | 0015 | 0.019 | 0.020 | 0.008 | 0.002: 51900 65400 34%
152028 0.054 0217 | 0014 | 0008} 0.005 | 0.016 [ 0.021 | 0.015 | 0.004 | 0.00% 52400 85000 35%
1520290 0.054 | 0217 | 0.014 | 0.008§ 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.015 | 0.004 | 0001 52400 85000 35%
450180 0044 | 0168 | 0019 | co14} n.oos | 0.015 | o.o22 [ 0.018 | 0.002 | 0.002 52400 85000 34%

PYTCQ, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS.FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOB REQUERIMIENTGS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SINO APROBADOS EN
TODAS SUS PRUEBAS £ INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDC EN
REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUGTOS AQU! CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHNVOS DE
PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESGRITO EL COMPROMISO DE PYTCO, 8.A. DE C.V. ES SOLO CON EL CLIENTE

INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEFTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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