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Libramiento Carles Salinas de Gortari No. 1500 Km, 8,5

CERTIFICADO No: 30086
No. DE EMBARQUE: 30086

Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 2
Tel 01 858 849 1300 CERTIFICADO DEL PRODUCTO
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDOQ. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 11648
FECHA 08/08/2015
PART.| canT. | umiDAD ";:f L?:)G' No. COLADA DESCRIPGION ::;m ESPEC. | GRADO | TIPO :IBNWFWN RECUSRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 114 PZaS. | 28830| 6.20 154834 TUBO DE DE 8" DIAM. NOMINAL 0,322 ASTM A53B | Erw| 1570 BARNIZADO LISO
154828 TUBO DE DE 8" DIAM, NOMINAL 0.322" ASTM A53B | ERW| 1570 BARNIZADO LISO
154282 TUBO DE DE 8° DIAM, NOMINAL 0.322" ASTM A53B | ERW| 1570 BARNIZADO LISO
154840 TUBO DE DE B" DIAM. NOMINAL 0.322" ASTM A52B | ERW| 1570 BARNIZADO LISO
254878 TUBO DE DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322 ASTM A53B | ERW| 1570 BARNIZADO LISO
254330 TUBO DE DE 8" DIAM NOMINAL 0.322" ASTM A53B | ERW| 1570 BARNIZADD LISO
154283 TUBO DE DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" ASTM A53B | ERW| 157D BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
MNo. GOLADA G Mn P 5 5i Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PS1) ULTIMA TENSION (P3I) % ELONGACGION
154832 0.188 1.111 | 0018 | 0.004 | 0.300 | 0020 | 0,024 | 0.018 | 0.004 | 0003 59700 78500 3%
. NZA 83400 NiA
154828 D180 | 1412 | 0018 | 0006 | 028z | 0.021 ] 0026 ] 0.017 | 0.005 | 0001 54800 73800 34%
N& 74000 WA,
154282 0187 1126 | D012 | 0004 | 5294 | 0021 0.024 | 0017 | 0008 | 0003 55300 71400 azh
NiA 77300 N/A
154840 0.186 1423 | 0018 | 0005 | 0202 | 0024 | 0.020 | 0.017 | 0.005 | D003 63000 72000 5%
NIA 83600 NiA
254878 D178 1421 | po15 | 0003 | o283 | 0012 | 0021 | 0023 | 0.006 | o002 58400 78200 23%
MNiA 77700 NiA
254330 0173 | 1925 | 0017 |ocos| 0285 | 0012 | 0.021 | 0016 ] 0.012 | ©ooz 56200 78100 349%
NiA 82400 NIA
154283 D171 1.140 | 0009 | 0.005| 0203 | 0020 c02i | 0017 ] 0.011 | coaz 58600 73000 33%
NS, 77200 A

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERJMIENTGQT)E LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS EN
TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDD EN
REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN Et CUMPLIMIENTC DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHIVOS DE

PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 AROS A PARTIR DE ESTA FEGHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCG

INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTG ORIGINAL

, S.A. DE ‘_?,\LES_EOLO CON EL CLIENTE
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CERTIFICADO No: 30086

=l —w T O No. DE EMBARQUE: 3008
Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 Km. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HOJA: 2 DE: 2
Tel 01866849 1300 CERTIFICADO DEL PRODUCTO
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV
DIRECCION: AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDO DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 11648
FECHA: 08/08/2015
PART. | CANT. | uniDAD "lf:? L?:,Q Na. COLADA DESCRIPCION :E"EPE"’W“F espec. | Grapo | mro | Pe Es"”: RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 114 PZAS. | 28830 8620 254331 TUBQ DE DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" ASTM A53B | ERW 1570 BARNIZADO LISO
154283 TUBO DE DE 8" DIAM. NOMINAL 032" ASTM A53B | ERW 1570 BARNIZADO LISO
154837 TUBO DE DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" ASTM AS3B | ERW 1570 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUESBAS FISICAS
No, COLADA [ Mn P s Si Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSi) ULTIMA TENSION (PSI) I % ELONGAGION
254331 0173 1124 | 0018 | 0002 | 0300 | 0020 | 0023 | 0.615 | 0013 | 0.002 81400 74700 33%
N/A 75500 NIA
154283 0.171 1.140 | 0009 | 0005 | 0233 { 0020 | 0021 | 0017 | 0.011 | 0002 56600 73000 33%
NZA 77200 N/A
154837 0192 | 1.141 0017 | ocoo4| 0285 @021| 0027] o0o023| o006 0.003 54200 73300 3%
N/A 77000 NIA

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS EN TODAS
SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN REFERENCIA. LOS
REGISTROS OBTENIDQOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHIVCS DE PYTCO, S.A. DEC.V. POR UN

PERIODO DE 5 AROS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, S.A. DE C.V. ES SOLO CON EL CLIENTE WW CERTIFICADO Y

UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL
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