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CERTIFICADO No:

05977
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No. DE EMBARQUE:

PN - 05077

e astenataend
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y COMPARIAS SA DE CV. CERTIFICADO DEL PRODUCTO | , mlt_—_—_ —U<.—noo. -
DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 60 . o o
COL. SAN FRANCISCO CHILPAN. DEPTO. DE CALIDAD
TULTITLAN EDO, DE MEXICO.
| CERTIFICADO
FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2006 . .
A
pART. | cant. [unipap] PESO | LN |\ corapa DESCRIPCION CEDULA |espec | GRADO| TIPO oo RECUBRIMIENTO  REQ. mmvmo_k.mm
(Kgs) (Mts) ESPESOR PBA(PSI)
1 95 | Pzas. | 14.560 | 6.20 266077 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.188" | As3 B |ERW]| 1190 BARNIZADO LISO
165896 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.188" | AS53 B |ERW]| 1190 BARNIZADO LISO
2 75 | Pzas. | 14.980] 6.15 166266 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.250" | AS53 B |ERW| 1220 BARNIZADO LISO
166270 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.250" | AS53 B |ERW[ 1220 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No.COLADA [ ¢ Mn P s Si cu | cr [ Ni [ mo ] v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PS) % ELONGACION
266077 0.184 | 1130 | 0.019 | 0.007 | 0.282 ] 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.008 | 0.002 53469 69099 35%
N/A 76628 N/A
165896 0182 | 1.200 | 0.018 | 0.005 | 0.266 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.004 | 0.005 53469 72389 371%
N/A 77492 N/A
166266 0157 | 0770 | 0.013 | 0.005 | 0.172 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.008 | 0.003 52250 68200 36%
. N/A 72250 N/A
166270 0140 | 0780 | 0.014 | 0.008 | 0.162 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.008 | 0.002 51500 64752 34%
N/A 72281 N/A

UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

ING. JOSE ANGEL VILLARREAL
GERENTE DE CALIDAD.
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