. - CERTIFICADO No: 06858
CLIENTE:  PLESA ANAHUAC Y COMPARIAS SA DE CV. CERTIFICADO DEL PRODUCTO =llleyrcossoccy
DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 60 -

COL. SAN FRANCISCO CHILPAN. . s DEPTO. DE CALIDAD
TULTITLAN EDO, DE MEXICO £ 254, CERTIFICADO

" FECHA: 14 DE MARZO DEL 2007 .

PART.| canT. UNIDAD| o | T | Ne. coLADA DESCRIPCION Eepreon |ESPEC| GRADO| TIPO |pgapey | RECUBRIMIENTO  REQ ESPECIALE
1| 173 | P2AS. | 29610] 615 170858 TUBG DE 6 DIAM. NOMINAL 0280" | A53 | B |ERW] 1780 BARNIZADO USo
170852 TUBO DE & OIAM. NOMINAL 0280 | AS3 | B |ERW]| 1780 BARNIZADO Lo
270841 TUBO DE 6 DIAM_NOMINAL 0280" | AS3 | B |ERW]| 1780 BARNIZADO LSO

COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS

No. COLADA [= M P S Si Cu Cr Ni Mo Vv LIMITE ELASTICO (PSi) ULTIMA TENSION (P8I} % ELONGACION
170858 | 0.170 [ 1110 | 0.020 | 0008 | 0274 | 0.020] 0.020 | 0,020 ] 0.007 | 0.004 66250 76100 6%
170862 | 0175 | 1130 | 0017 | 0.006 | 0288 | 0.030] 0,030 | 6030 | 0011 | 0.005 86200 76250 5%
270841 | 0178 | 1110 | 0018 | 0007 | 0254 | 0.030] 0030 | 0.030 | 0.007 | 0.006 66000 76300 36%
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