CERTIFICADO No: 8485-A
No. DE EMBARQUE. PN - 0848%

LS =TS

CLIENTE PLESA ANAMUAC Y COMPARIAS SA OF Cv CERTIFICADO DEL PRODUCTO
DIRECCION AV VALLE DE LAS ALAMEDAS # 6C
COL SAN FRANCISCO CHILPAN
TULTITLAN EDGC. DE MEXICO o
FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2007
PART | CANT cx.o»o_ wxm“ﬂ" sz% No. COLADA DESCRIPCION %m«croﬂ ESPEC | GRADO| TIPO mﬁﬁ.ﬂ RECUBRIMIENTO rmo. ESPECIALES
1 287 | PZAS. | 20308] €20 278977 TUBO DE &' DIAM NOMINAL 0280 | As3 B lerw] 1780 BARNIZADO LSO
178804 TUBO DE 6" DIAM NOMINAL 0280 | AS3 8 |Erw| 1780 BARNIZADO LsC
172224 TUBO DE 8" DIAM NOMINAL 0280" | AS3 8 ERW ! 1780 BARNIZADO Uso
179441 TUBO DE 6" DIAM NOMINAL 0.280" | A53 B ERW | 1780 BARNIZADO LiSC
171738 TUBO DE 6 DIAM NOMINAL 0200 | Asa | B | ERw/| 1780 BARNIZADO SO
180558 TUBO DE & DIAM NOMINAL 0280 | AS3 B | ERW| 1780 BARNIZADO uso |
"~ COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS i :
No. COLADA | ¢ Mn P S Si Cu | Cr Ni { Mo | Vv LIMITE ELASTICO (P84) . ULTINA TENSION P81y | % ELONGACION
278977 0188 | 1140 | 5012 [o0005] 0312 [C020| c030| 0030 002 | 0005 68031 79078 3%
178804 0182 § 1120 | 0022 |coo7| 0320 [9030] 003c| 003 | 0012 | 0005 88250 79100 35%
172224 0173 § 1130 | 0022 [co08| 0278 | 0030] 0030 0030 0009 | 000% 66031 i 79078 37%,
17 9441 0170 | 1110 | 0012 0008 | 0205 [ C020] 0020 0020] 0011 1 0002 66200 79150 6%
171738 0170 | 1120} 0016 [o01c! 0250 | 0030] 00201 00201 iz | 0005 86350 79200 . 355,
180558 0186 | 11101 0025 | 0003 | 0294 | 0020 0020 | 0020 | 5008 | 00051 €350 82150 r 5%
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