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CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CERTIFICADO No:
No. DE EMBARQUE:

08658
PN - 08658

T —— —

r— R —
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CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y COMPARNIAS SA DE CV. z . _
DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 60 | =L oy S~ . M
COL. SAN FRANCISCO CHILPAN. | o - BEC.Y.
TULTITLAN EDO, DE MEXICO. DEPT Q. DE CALIDAD !
Jlm..n o s y .‘a..n. _.m ..._2 .
FECHA: 25 DE OCTUBRE DEL 2007 i CERTIFICADD _
|
PESO | LONG. CEDULA/ PRESION ! - h
PART. | GANT. JUNIDAD| o | aats) | Ne- COLADA DESCRIPCION O aon |EsPEC | GRADO| TIPO |pgpps) RECUBRIMIENTO rmo.mnﬂo_ .
T | 120 | PzAS. | 30690] 6.20 276332 TUBO DE & DIAM. NOMINAL 0.322" | AS3 B | ERW| 1570 BARNIZADO Li80
276333 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0322" | AS3 B |ERW| 1570 BARNIZADO LISO
176393 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" | AS3 B |ERW| 1570 BARNIZADO Liso
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
Ne. COLADA | C Mn P s si Cu | Cr | Ni | Mo | v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
276332 | 0191 | 1120 | 0021 | 0.007 | 0.187 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.008 | 0.004 56250 68350 T 36%
N/A 71450 N/A
276333 | 0178 | 1120 | 0017 | 0.008] 0.200 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.008 | 0.004 56100 88450 35%
N/A 71750 N/A
176393 | 0177 | 1130 | 0018 | 0.006 | 0.193 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.009 | 0.005 56400 68650 36%
N N/A 71750 N/A
\hﬂ‘

PYTCO S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON
PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO 8.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRA
OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION ¥ PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LDB uzot

DE S h-a\Om A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COM

ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

CER

ING JOSE ANGE| VILLARREAL
GERENTE DE CALIDAD.
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