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. CERTIFICADONo: 0932
YW T € =000 v, No. DE EMBARQUE: ullbz-cmnn

CLIENTE:  PLESA ANAHUAC Y COMPARIAS SA DE CV. CERTIFICADO DEL PRODUCTO _
DIRECCION:  AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS # 60 . PARA TUBO MAYOR A 2" APLICA PRUEBA DE APLASTAMIENTO
COL. SAN FRANCISCO CHILPAN. PARA TUBO DE 2" Y MENORES APLICA PRUEBA DE DOBLES .
TULTITLAN EDO, DE MEXICO. _
_ PRUEBADEDOBLES: [ | PRUEBA DE APLASTAMIENTO : [“5}
FECHA: 28 DE ENERO_DEL 2008 | .
| parr.| canr. lumao —— Lot | Ne.COLADA DESCRIPCION Mmm-mﬁ_%,_muvmp GRADO| TIPO _wnmhv_wu RECUBRIMIENTO Rea. EspEciALE]
3 9 | PzAS. | 18,040| 620 179111 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" | A53 B | ERW| 1780 BARNIZADO is0
179143 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" AB3 B ERW! 1780 BARNIZADO LSO
178112 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" | A53 B |ERW| 1780 BARNIZADO )
179115 TUBO DE €' DIAN. NOMINAL 0.280° | A63 8 | ERW| 4780 BARNIZADO )
=1 5 | zaB. | 5.440 | 840 271829 TUBO DE + 1/4" DIAM. NOMINAL | 0.140° | AB3 A | ERW] 1200 BARNIZADO )
_ 20538780 | TUBO DE 1 174" DIAM.NOMINAL | 0.140" | As3 A | ERW] 1200 BARNIZADO LSO
3 | 52 | PzAs. | 3700 | 640 273871 “TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.216" | A3 A | ERW{ 2220 GALVANIZADO ROSCADO
+ 1% [PzAs. | 8400 | 640 274781 TUBO DE 4" DIAM, NOMINAL P50 | ASd | A | ERW| 1500 BARNIZADQ Uso
167490 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL P-500 | AS3 A _|ERW| 1800 BARNIZADO LSO
288277 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL P-500 | A53 A |ERW]| 1500 BARNIZADO LiSO
176626 TUBO OE 4" DIAM. NOMINAL P600 | A5) A | ERW] 1500 BARNIZADO LiSO
163560 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL P500 | A53 A | ERW| 1500 "BARNIZADO LSO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS :
No.COLADA | C Mn P 8 81 | Cu | Cr Nl | BMo | V LIMITH ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (P8) % ELONGACION
78191 | 0200 | 1.160 | 0016 | 0.004 | 0.281 | 0.030 [ 0.030 0.020 0.010 § 0.004 57460 74200 35%
179113 10189 | 1.430 | 0.016 | 0.004 | 0280 | 0.080 | 0.030 | 0.020 { 0.008 | 0.002 67100 74350 %
779112 [ 0480 | 1400 | 0.017 | 0.005 | 0.280 | 0.030 | 0.030 } 0.020 | 0.008 | 0.003 60300 78100 5%
775115 10471 | 1.140 | 0019 | 0.004 | 0.263 | 0.030 | 0.030 ] 0.030 | 0.010 { 0.004 57200 743850 5%
#7103 | 0p4s | 0.170 | 0011 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.030°] 0.030 | 0.004 ] 0.001 40887 55650 %
20538790 | 0.030 | 0.220 | 0012 (0004} - . - - . . 44800 58100 3%
279871 | 0045 | 0.180 | 0018 | 0.008 | 0.014 | 0.010} 0.080 | 0.020 | 0.008 | 0.006 42100 62350 34%
5747861 | 0088 | 0.660 | 0016 | 0.008 | 0.040 | 0.030 | 0.03¢ | 0.030 | 0.005 } 0.004 56300 69100 5%
67430 | 0.066 | 0.580 | 0.005 | 0.008 | 0.044 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.006 | 0.001 54200 86400 35%
88277 | 0.070 | 0550 | 0.006 | 0.000 | 0.009 | 0.040 | 0.040 | 0.030 | 0.007 | 0.002 62350 $8300 6%
176656 | 0.084 | 0.540 | 0,015 | 0.010| 0014 | 0.020 | 0.020 | 0.020 } 0.004 ] 0.002 57300 70500 5%
165550 | 0080 | 0.050 | 0.022 | 0.007 | 0.015 | 0020} 0.020 | 0.090 | 0001 | 0.004 56300 86260 8%

PYTCO 8.

A DE CV. CERTIFIGA QUE LO8 PROCDUCTOB ARRIBA DEBCRITOS FUERCON MANUFACTURADDE CUMPLENDG CON LOS REQUIBITOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA CESCRITA, HABSENDO 8IDD APROBADOS EN TODAS BUS

PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOE PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO 8.4, DE G, EN LA ACMINS TRACION DE LA CALYDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITDS DEL PEMDO EN REFERENCIA. LOA REGIETROS

OBTENICOS

EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y FPRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTCS AQUI CERTIFICADDS, BON RETE B - RERe PR S
& AROS A PARTIR DE ESTA FECHA, EETANDD A DISPOSICICN DEL CLIENTE, PREVIA soUCMUD POR ESCRITO. EL ﬂ& —\w_wuw PYTOO 8.4, DE CV. ES 80U INDICADO EM ESTE CERTIFICADO ¥ UNICAMENTE
ACEPTAMCS EL DOCUMENTC OROGINAL . . arm— ' 3
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