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CERTIFICADO No:
No. DE EMBARQUE:

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y COMPARIAS SA DE CV. CERTIFICADO DEL PRODUCTO
DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 60 . PARA TUBO MAYOR A 2" APLICA PRUEBA DE APLASTAMIENTO
COL. SAN FRANCISCO CHILPAN. PARA TUBO DE 2" Y MENORES APLICA PRUEBA DE DOBLEZ .
TULTITLAN EDO, DE MEXICO.
PRUEBADEDOBLEZ: [___| PRUEBA DE APLASTAMIENTO: [
FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2008
PART.| cANT. |UNIDAD ﬂmwm Jwﬂov No. COLADA DESCRIPCION Mmmvcm_.w_%n ESPEC.| GRADO| TIPO _uumw_._.wu RECUBRIMIENTO rmo. ESPECIALES
1 427 | PzAS. | 8,630 6.40 279626 TUBO DE 1" DIAM. NOMINAL 0.133" | AS53 A |ERW]| 700 BARNIZADO LISO
177169 TUBO DE 1" DIAM. NOMINAL 0.133" | As3 A |ERW| 700 BARNIZADO LISO
473629 TUBO DE 1" DIAM. NOMINAL 0.133" | As3 A | ERW| 700 BARNIZADO LISO
2 65 | PZaS. | 4550 | 6.40 179550 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL P-500 | A53 A |ERW| 1700 BARNIZADO LISO
3 85 | PZAS. | 5000 | 6.40 276402 TUBO DE 2 /2" DIAM. NOMINAL 0.203" | As3 A | ERW| 2500 GALVANIZAADO ROSCADO
4 85 | PzAS. [ 14480| 6.20 278326 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.250" | As3 B |ERW]| 1580 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No.COLADA | ¢C Mn P ) 8i Cu | Cr Ni Mo Vv LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
279626 0.050 | 0170 | 0.015 | 0.010] 0.016 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.006 | 0.002 41350 57300 36%
177189 0.052 | 0180 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.005 | 0.002 42100 58450 36%
473629 0.054 [ 0200 | 0010 |[o0.014] 0012 | 0.030] 0.020 | 0.030 | 0.006 | 0.002 40850 56200 ar%
179550 0.062 | 0190 | 0.014 | 0014 | 0.008 | 0.020| 0.020 | 0.020 | 0.003 | 0.002 40600 54350 8%
279402 0.028 | 0180 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.005 | 0.001 44300 57100 37%
278326 0.184 | 1.100 0.017 | 0.007| 0.276 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.008 | 0.003 56100 71050 38%
/

PYTCO 8.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOE RERQUISIFOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO BIDO APROBADOS EN TODAS SUS

PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO 8.A, DE C.V. EN LA ADMINISTRAG)

LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL PEDIDC EN REFERENCIA. LOS REGISTROS

OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODU S AQYI GERTIFICADOS, SON RETEN|DOS-EN-LO8-ARGHINDE-DE-PETO0-Gwi-DE GV PORUMN-FERIODE.-BE.

5 AROS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLUICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMI

ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL,

DE CO 8.A. DE C.V. ES SOLOI CON EL GUBRIE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO ¥ UNICAMENTE |
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