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AV. MEXICO OTE. 36
TULPETLAC, MEXICO

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuacion y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. de C.V. Clave 10010315
Direccion: AV.VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 O Pedido  MX-17216
' SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX, C.P. 54940 Factura 19795
I : L Ib Espesor | | Apariencia
| |Orden de Trabajo Cantidad Producto - Tamafio = e pesor | ILargo mm - \pariencia
i ! “mm plg |mm Plg | Exterior

| 306 PZA [TUBO NEGRO CED301"6MTS.| 254 | 1  [1.88/0.074 | 6,000 |[Caliente (Negra)

153 PZA |TUBO NEGRO CED.30 2" 6 MTS. 51 | 2 |2.66{0.1046] 6,000

o [__Roscado [ | Pruebas __|[Apariencia| |
r ! Hilosen | rectitud
N/ Didmetro  |[Espesor L;r:‘o ] 254  Gage| mm/m |Aplastado Abocinado| Exterior | oA
+ 0.13mmy/ i | i L mm / 5 | |(ASTM A-513)
! poos ~  [FO08" primmmp-- m P e PR huxpass
L& 0.13mm/ "l L. 1 mm/ " {(ASTM A-513) |
£ ooos ~  [£O0 1 mm/mp- m Feee P PR NwxBass
Composicion Quimica de la LAmina

No No. Certificado No. Colada % C % Mn % P %S

1 |B897160B 265244 0.09 {0.36 0.014 [0.013

2 |B484564 430129 0.095 10.316 0.011 {0.007
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