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CALIDAD

263239

CERTIFICADO DE CALIDAD

NOMBRE DEL CLIENTE:

PLESA ANAHUAC Y CIAS.

,S.A. DE C.V.

N<CONF . PEDIDO:

PRODUCTO:

116610 G42COHO V.CORRUGADA 42 19.1MM A 12.0 M
FECHA DE EMBARQUE:
05.12.2014
ANALISIS QUIMICOS PRUEBAS FISICAS
NUMERO DE RESISTENCIA| LIMITE ALARGA- | REDUCCION DOBLEZ
COLADA BC SMn %51 $P %S TENSTION ELASTICO MIENTO AREA 180¢
kg /mm2 kg /mm2 % %
M019941 0.45 1.24 | 0.210 | 0.011 | 0.009 75.75 49.68 14.50 CUMPLE
M020015 0:43 1.18 | 0:190 | 0:009 | 0.009 71.85 46.93 14.50 CUMPLE
M020018 0.45 1.18 | 0:200 | 0:013 | 0.009 73135 47.29 1250 CUMPLE
$375939 0.44 1.24 | 0:220 | 0:017 | 0l011 75279 47.94 14.00 CUMPLE
PROMEDTO 74 .18
OBSERVACTIONES : CERTIFICAMOS POR MEDIO, DE&_PRESENTE QUE EL PRODUC
SATISFACTORIAMENTE LOF REQUISLTOS D' LA,NORMA
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