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CALIDAD
N2, 266698
CERTIFICADO DE CALIDAD
NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS.,S.A. DE C.V.
NeCONF . PEDIDO: PRODUCTO:
116926 G42EQOHO V.CORRUGADA 42 25.4MM A 12.0 M
FECHA DE EMBARQUE:
06.01.2015
ANALISIS QUIMICOS PRUEBAS FISICAS
NUMERO DE RESISTENCIA LIMITE ALARGA- | REDUCCION DOBLEZ
COLADA $C $Mn %$S1i %P %S TENSION ELASTICO MIENTO AREA 180¢
kg /mm2 kg /mm2 % %
S376378 0.42 123 0.160 0.013 0.028 72 .80 49.98 13 .50 CUMPLE
S376379 0.43 1.24 0.250 0.024 0.006 75.92 50.53 13.50 CUMPLE
PROMEDIO 74.36 5(_)‘.25 13.50
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