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CERTIFICADO DE CALIDAD

NOMBRE DEL CLIENTE:

PLESA ANAHUAC Y CIAS.

pois e DE CuV,

NeCONF . PEDIDO:

PRODUCTO:

116926 G42A0H0 V.CORRUGADA 42 12.7MM A 12.00M
FECHA DE EMBARQUE:
09.01.2015
ANALISIS QUIMICOS PRUEBAS FISICAS
NUMERO DE RESISTENCIA| LIMITE ALARGA- | REDUCCION | DOBLEZ
COLADA %C $Mn %Si %P %S TENSTON ELASTICO | MIENTO AREA 180¢
kg/mm2 kg /mm2 % 3
$376425 0.43 1.15 0.190 0.023 0.018 75.46 49.48 15.00 CUMPLE
S376426 0.41 1.15 0.210 0.015 0.025 70.78 45,94 16.50 CUMPLE
S376652 0.45 1.15 0.200 0.008 0.036 71.779 47.16 15.00 CUMPLE
S376662 0.44 1.20 0.220 0.006 0.021 72.91 48.47 14.50 CUMPLE
S376672 0.42 1.12 0.200 0.014 0.045 73.58 48.33 1433 CUMPLE
PROMEDIO 72.90 | x-47.87 15.06
) & !¥4\‘J“,“w
OBSERVACTONES : CERTIFICAMOS POR MEDIO ﬁLL PRESENTE QUE.EL,PROﬁUGTO CUMPLE
SATISFACTORIAMENTE LOS,REQU;BITOS DE LA NORMA: &ggm
NMX-C-407 2001/ NMX-BS06- 20L3 ,
ENTREGA: 80497763 e S
HORA: 12:01:36




