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SIDERURGICA LAZARO CARDENAS LAS TRUCHAS 5.A. DEC.V.

CERTIFICADO DE CALIDAD

A

ArcelorMittal

CALIDAD
370517

Ne°.

NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS.,S.A. DE C.V.

N°CONF.PEDIDO:
156408

PRODUCTO:
G42GOHO V.CORRUGADA G422 (#10)31.7mm A 12.0m

FECHA DE EMBARQUE:

27.01.2017
ANALISIS QUIMICOS PRUEBAS FISICAS
NUMERO DE RESISTENCIA| LIMITE ALARGA-~ | REDUCCION DOBLEZ
COLADA %C FMn %Si %P %S TENSION ELASTICO MIENTO AREA 180°
kg/mm2 kg /mm2 % %
M030160 0.44 1.22 0.1l61 0.007 0.009 74 .40 47.21 13.00 CUMPLE
M030161 0.43 1.22 0.155 0.007 0.009 71.85 45 .49 13.00 CUMPLE
M030162 0.43 1.22 0.158 0.010 0.007 75.65 53.21 15.00 CUMPLE
8391549 0.43 1.24 0.127 0.007 0.015 74 .65 48.66 13.75 CUMPLE
8391578 0.46 1.24 0.150 0.013 0.023 74 .40 49 .24 13.00 CUMPLE
8391579 0.44 1.24 0.147 0.008 0.015 74 .15 49,06 10.50 CUMPLE
S$3%81612 0.43 1.21 0.156 0.011 0.029 72.89 46.76 11.75 CUMPLE
PROMEDIO 73.99 48.51 12.85
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OBSERVACIONES: CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL g{ﬂ‘g ; .r‘fm CUMPLE
SATISFACTORIAMENTE LOS REQ JORMA =
NMX-C-407 2001/ NMX-B50 :
- s
ENTREGA: 80691972 CNCP
HORA: 12:52:35
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