
- Tenaris 
Tubos de Acero de México, S.A. 
Carret. México Veracruz Km 433.7 SN 
Delfino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz 
C.P. 91697 MEXICO 
(52) 229 989 1100 te1 
(52) 229 989 1600 fax 

Page / Página: 

1 1 5  
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA ~CONDUCCION SIN COSTURA 
Standard or Specification 1 Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: 

API 5UASTM A1 O6lASME SAI O61ASTM A53,OCTOBER 4,2004106A/2001/07 BiX42 PSLl 

NumberlNúmero: 

10052340 

BARNIZADO 
Ends 1 Extremos: 

NORMAL BEVEL 

Dimensions 1 Dimensiones: l~chedule 1 Cédula: I ~ e n ~ t h  1 Longitud: 

1 B 

TENSILE TEST 1 ENSAYO DE TENION 1 

Date 1 Día: November 03, 2010 

4 112 X 0.219 INCH 
114.3 X 5.6 MM 

Quantity / Cantidad: 2 PCSIPZ 

18: ~ o d y  1 Cuerpo Max: Max~mum 1 Máximo Req Max Required maximum 1 Máximo requerido SS: Strip specimen / Muestra rectangular I 

Manufacturer's Works Order No 1 Confirmación de Venta: 

148143102 
Surface 1 Superficie: 

VARNISHED 

Customer 1 Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. Customer.~ Order ltem 1 Orden Cliente - item: Customer's Reference 1 Ref. del Cliente: 

NIA NIA 

BISELADO NORMAL 
Nominal Weight 1 Peso Nominal: 

NIA 

IL: Longitudinal 1 Longitudinal Min: Minimum / Mínimo Req: Required 1 Requerido U.T.S. Ultimate tensile strength 1 Resistencia 1 

Manufacturing Process 1 Proceso de Manufactura: 

SEAMLESS HOT ROLLED 

Lo: lnitial length 1 Longitud inicial Obt: Obtained I Obtenido RT: Room temperature 1 Temperatura ambiente Y.S: Yield strength / Fluencia I 

Product Type 1 Tipo de Producto: 

LlNE PlPE SEAMLESS 

. 
17.39 1 19.03 FT 
5.30 15.80 MTS 

AM As manufactured 1 Segun proceso de fabricación L s  Location of sample 1 Ubicación de la muestra Ori Orientation 1 Orientación Sc. Specimen condition 1 Condición de la probeta I 

Y S /U T S 

Req Max 
- 

0,74 

0,75 

I Composition % 1 Composición % 
X 100 I X 1000 I X lo000 1 X 100 

Y.S. 
Eul 0.50 %. 

Min. 290 
Max: - 

mPa 
382 

398 

Test 

temp 
Temp 
ensayo 

"C 

RT 
RT 

This certificate is issued by a computerized systern and it is valid with electronic signature On the onginal certificate #e trade-mark green colored Este cerMicado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica El certificado onginal posee impreso el logo 

"Tenaris" is starnped. In case the owner of the original certficate would release a copy of it. he must attest cts confonity to the original one taking Tenans color verde En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia. deberá garanazar la conformidad w n  el onginal haciéndose 

upon hirnseif the recponsibility for any unlawful or not allowed use Any alteration andlor falsifícation will be subjected to the law responsable por cualquier uso llega1 o indebido Cualquier alteración y10 falsficación estará sujeta a la ley 

FORO31 71 

37.992 FT 392.423 LB 
11 -580 MTS 178.000 KG 

U T S a 

Req 
Min 414 
Max -- 

mPa 
514 
529 

Heat N" 
Colada No 

32007 
32007 

Elongation 1 Alargamiento 

10.01 LBIFT 
15.01 KGlM 

Specimen dlmensions 

Dimensiones de la probeta 

' 

Sample No 
Muestra No. 

26093 

26094 

Obt 

% 

35 O 

360 

Lo 

in 

2 
2 

Size 
Tamaño 

mm 

25 8 X05.50 

25 8 X 05 20 

Min 

% 

23 1 
22.8 

Area 
Sección 

mm2 

143,27 
13545 

Specimen condition 
Condición de la probeta 

Ls 

B 
B 

Type 
Tipo 

SS 
SS 

Sc 

AM 
AM 

Ori 

L 
L 
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CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

~ A P I  5UASTM AIOGIASME SAIOGIASTM A53,OCTOBER 4,2004106Al2001107 1 6 ~ 4 2  PSLl 1 NORMAL BEVEL 

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA 
Standard or Specification 1 Normas o Especificaciones: ISteel Grade 1 Grado de acero: 

Number/Número: 

10052340 

BARNIZADO 
Ends 1 Extremos: 

l 17.39 1 19.03 FT 
5.30 15.80 MTS 

Page / Página: 

2 15 

Dimensions / Dimensiones: l~chedule 1 Cédula: ILength 1 Longitud: 

1 37.992 FT 392.423 LB I 10.01 LBlFT 
11 -580 MTS 178.000 KG 15.01 KGIM 

Date 1 Día: Novernber 03,2010 

Manufacturer's Works Order No / Confirmación de Venta: 

1481 43102 
Surface 1 Superficie: 

VARNISHED 

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. Customer's Order Item 1 Orden Cliente - Item: Customer's Reference 1 Ref. del Cliente: 

NIA NIA 

I Composition % 1 Composición % 
X 100 1 X 1000 I X 10000 1 X 100 I 

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: 

SEAMLESS HOT ROLLED 

Quantity / Cantidad: 2 PcslPz 

Product Type 1 Tipo de Producto: 

LINE PlPE SEAMLESS 

BISELADO NORMAL 
Nominal Weight l Peso Nominal: 

Col. 1: SUMA Nb+V Col. 3: SUMA Nb+V+Ti Max: Maximum 1 Máximo P: Product 1 Producto 

Col. 2: SUMA Mo+Cr+Ni+Cu+V H: Heat 1 Colada Min: Minimum 1 Mínimo 

lndividuais 1 Individuales Average 1 Promedio Hardness type HRC 
Min: - 1 Max: 22.0 / Var: -- Min: - 1 Max: - 1 Var: -- Tipo de dureza 

Heat No 1 Sam~le No 1 S~ecimen wndition Quad. 1 Scale 1 MW 1 Var. 

' H  Max 

P Max 

P 
P 

Heat No 
ColadaNo 

32007 
32007 

I AM: As manufactured 1 Segun proceso de fabricación Ls: Location of sample 1 Ubicación de la muestra MW: Middle wall 1 Centro 

Avg: Average 1 Promedio Max Maximum 1 Máximo Quad: Quadrant / Cuadrante 

C 

28 
- 
28 . 
- 
18 
18 

Sample No 
MuestraNo 

26093 
26094 

Colada N' 
32007 
32007 

Var: Variation 1 Variación 1 

S 

30 
-- 
30 - 
1 5  
1.6 

Mn 

135 
29 
135 
29 

69 
70 

Muestra No 

26093 
26094 

' ~ h i s  certificate is issued by a computerbred systern and tí is valid with electronic signature On the original cerüficate the trade-mark green mlored Este cerúficado se emite mediante sistema computarnado y es validado con firma electrónica El certificado original posee impreso el logo 

Si 

-- 
10 
-- 
10 

29 
29 

Ca 

- 
-- 
- 
- 
22 
17 

"Tenans" is starnped. In case the owner of the onginal certificate would release a copy of it. he must attest its mnformity to the original one taking 
upon himseif the responsibility for any unlawful or not allowed use Any alteration andlor falsification will be subjected to the law 

P 

30 
- 
30 
- 
8 
8 

Ls Sc 1 

Tenans color verde En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia. deberá garanbzar la conformidad con el original haccendose 
responsable por cualquier uso ilegal o indebido Cualquier alteración y10 falsificación estae sujeta a la ley. 

Cu 

400 

400 

160 

Cr 

40 
- 
40 
- 
6 
6 

B 

- 
- 
- 
- 
O 

O 

Col. 3 

15 - 
15 
- 
O 

O 

Col 1 

-- 
- 
-- 
-- 
O 

O 

Escala 

HRBW 
HRBW 

B 
B 

FORO31 71 

Mo 

15 
-- 
15 
- 

2 5  
2.5 

NI 

400 
- 

400 
- 
50 
50 

N 

- 
-- 
- 
- 
69 
69 

Col 2 

100 
- 

100 - 
29 

29.5 

AM 1 
AM 1 

V 

80 
- 
80 
-- 
O 
O 

Al 

- 
- 
-- 
- 

1 5 5 2 0  
19 

1 

73.4 
76.2 

2 1 3  t A v g .  
77.9 
79.2 

Sn 

-- 
- 
- 
- 
10 
11 

As 

- 
- 

Nb 

-- 
-- 

TI 

40 
-- 
40 
-- 
O 

O 

-- 
- 
3 
4 

-- 
- 
O 

O 



- 
Tenaris Tubos de Acero de México, S.A. 
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1 CERTIFICADODEPRUEBASENFABRICA 1 ~ u m b e r l ~ ú m e m :  1 Pase / Página: I 
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

~API  5UASTM A1 O6IASME SA1 O6IASTM A53,OCTOBER 4,2004106N2001107 1 ~ ~ 4 2  PSLl 1 NORMAL BEVEL 

10052340 1 3 1 5  
Date 1 Día: November 03,2010 

m 

I THROUGH WALL HARDNESS I DUREZA EN EL ESPESOR I 

Manufacturer's Works Order N" 1 Confirmación de Venta: 

148143102 
Surface 1 Superficie: 

VARNISHED 
BARNIZADO 
Ends 1 Extremos: 

Customer 1 Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. Customer's Order ltem 1 Orden Cliente - item: Customer.~ Reference 1 Ref. del Cliente: 

NIA NIA 

6: Body 1 Cuerpo Min. Minimum 1 Mínimo Sc Specimen condition 1 Condición de la probeta I 

Manufacturing Process 1 Proceso de Manufactura: 

SEAMLESS HOT ROLLED 
LAMINADO EN CALIENTE SIN'COSTURA 

I FLATTENING TEST 1 ENSAYO DE APLASTAMIENP3i) I 

Product Type 1 Tipo de Producto: 

LINE PIPE SEAMLESS 
CONDUCCION SIN COSTURA 

Quantity 1 Cantidad: 2 PCS/PZ 
37.992 FT 392.423 LB 
11 580 MTS 178.000 KG 

Length 1 Longitud: 

17.39 1 19.03 FT 
5.30 1 5.80 MTS 

Dimensions 1 Dimensiones: 

4 112 X 0.219 INCH 
114.3 X 5.6 MM 

Standard 1 Norma: 
Heat No Sarnple N" Result 

Colada No Muestra No Resultado 

Standard or Specification 1 Normas o Especificaciones: l ~ t e e l  Grade 1 Grado de acero: 

BISELADO NORMAL 
Nominal Weight 1 Peso Nominal: 

10.01 LBlFT 
1 5.0 1 KGlM 

Schedule 1 Cédula: 

NIA 

32007 26094 Good / Bueno 

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El cert~ficado original posee impreso el logo 
"Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia. deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose 
upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration andlor falsification will be subjected to the law. responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y10 falsificación estará sujeta a la ley. 

FORO31 71 

Pressure 1 Presión Time l Tiempo 

Seconds l Segundos 

5 

Unit 1 Unidad 

psi 

Results 1 Resultado 

Satisfactary 1 Satisfactorio 

Value 1 Valor 

2,450 



= Tenaris Tubos de Acero de México, S.A. 
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CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

I HEAT TREATMENT 1 TRATAMIENTO TERMICO I 

SEAMLESS HOT ROLLED 
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA 

Heat treatment 1 Tratamiento térmico: Pipe I Tubo 
Quench media of heat treatment process 1 Medio de enfriamento del tratamiento térmico Water I Agua 
Temperature Scale 1 Escala de Temperatura celcius 

T Y P ~  
Tipo 

asrolled 

N ~ m b e r I ~ ú m e r o :  

10052340 

Supplementary fnformation 
Información Suplementaria 

I 

Page / Página: 

415 

Customer 1 Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. Customer's Order ltem 1 Orden Cliente - Item: Custorner*~ Reference 1 Ref. del Cliente: 

NIA NIA 
Manufacturing Process 1 Proceso de Manufactura: l~roduct Type 1 Tipo de Producto: 

LlNE PIPE SEAMLESS 
CONDUCCION SIN COSTURA 

Date 1 Día: Novernber 03,2010 

Manufacturer's Works Order No 1 Confirmación de Venta: 

148143102 
Surface 1 Superficie: 

VARNISHED 
BARNIZADO 
Ends 1 Extremos: 

NORMAL BEVEL 
BISELADO NORMAL 
Nominal Weight 1 Peso Nominal: 

10.01 LBIFT 
15.01 KGlM 

Manufactured by TenarisTamsa 
Steel making process: 
Electric Arc Fumace-Ladle Furnace-Continuous Casting Machine 
Fully Killed Steel 
Material free from Mercury contamination 
Not repaired by welding 
Non deshctive test. Satisfactory 
lnspection method 
SR4 - EMI - FLVI - MPI - 
MATERIAL DE ACUERDO A NACE MROl75-2003 
Tamsa Ref: 068065 

Steel Grade 1 Grado de acero: 

BB(42 PSL1 

Quantity I Cantidad: 2 Pcs/Pz 
37.992 FT 392.423 LB 
11 580 MTS 178.000 KG 

Standard or Specification 1 Normas o Especificaciones: 

API 5UASTM AIOGIASME SAlOGIASTM A53,OCTOBER 4,2004106Al2001107 

Fabricado por TenarisTamsa 
Fabricación del acero: 
Homo de Arca Eléctrico-Homo de Afinación-Máquina de Colada Continua. 
Acero calmado con aluminio 
Material libre de contaminación de Mercurio 
No reparado por soldadura 
Control no destructivo. Satisfactorio 
Método de inspecc~ón 
SR4 - EMI - FLVI - MPI - 
MATERIAL DE ACUERDO A NACE MR0175-2003 
Tamsa Ref: 068065 

This certificate is issued by a computerized system and it is vaiid with electronic signature. On the original cerhficate íhe trade-mark green colored 
Tenans" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking 
upon himsef the responsibility for any unlawful or not allowed use Any alteration andlor falsification will be subjected to the law 

Dimensions 1 Dimensiones: 

4 112 X 0.219 INCH 
114.3 X 5.6 MM 

Este cerMicado se emite mediante sistema computanzado y es validado con firma electrónica El cerhficado original posee impreso el logo 
Tenaris color verde En caso de que el poseedor del certificado entregue una copla. deberá garantizar la conformidad con el onginal haciendose 
responsable por cualquier uso ilegal o indebido Cualquier alteraaón y10 falsificación estari sujeta a la ley. 

FORO31 71 

Schedule 1 Cédula: 

NIA 

Length 1 Longitud: 

17.39 1 19.03 FT 
5.30 15.80 MTS 
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I CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 1 N u m b e r l ~ ú m e r o :  

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

I SUMMARY REPORT 1 REPORTE RESUMEN , . I 

Page / Página: 

10052340 1 5 1 5  
Date / Día: November 03,2010 

Dimensions 1 Dimensiones: 

4 112 X 0.219 INCH 
114.3 X 5.6 MM 

Quantity 1 Cantidad: 2 PCSIPZ 
37.992 FT 392.423 LB 
11 580 MTS 178.000 KG 

Heat N" 
Colada No 

Cornpany Narne: NIA 

Manufacturer.~ Works Order No 1 Confirmación de Venta: 

148143102 
Surface 1 Superficie: 

VARNISHED 
BARNIZADO 
Ends 1 Extremos: 

NORMAL BEVEL 

Customer 1 Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. Customer.~ Order ltern 1 Orden Cliente - Item: Customerps Reference 1 Ref. del Cliente: 

NIA NIA 

BISELADO NORMAL 
Nominal Weight 1 Peso Nominal: 

10.01 LBlFT 
15.01 KGlM 

Schedule 1 Cédula: 

NIA 

Average length per pipe 
Longitud promedio por tubo 

(fi) 1 (m) 
18.995 1 5.79 

Manufacturing Process 1 Proceso de Manufactura: 

SEAMLESS HOT ROLLED 
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA 

Length / Longitud: 

17.39 1 19.03 FT 
5.30 15.80 MTS 

Quantity 
Cantidad 
(Pieces) 

Nominal weight per pipe 
Peso nominal por tubo 

(Ibfi) 1 (kg/m) 
10.33 1 15.371 

'Product Type 1 Tipo de Producto: 

LlNE PlPE SEAMLESS 
CONDUCCION SIN COSTURA 

32007 1 2 

Quality System Certified N" 1 10950101 0 

The certfication covers the Tenaris 

Quality Management System exclusively 

Length 
Longitud 

( f t )  1 (m) 

Th~s certificate is issued by a computenzed system and d is valid with electronic signature On the onginal certificate the trade-mark green colored 
"Tenans" is stamped In case the owner of the onginal certificate would release a copy of it, he must attect its conformity to the original one taking 
upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use Any alteration andlor falsikafmn wrll be subjected to the law 

Standard or Specification 1 Normas o Especificaciones: 

API 5UASTM A1 OGIASME SA1 OGIASTM A53,OCTOBER 4,2004106Aí2001107 

Weight 

Peso 
(Tons) 

37.99 1 11.58 

Ernployee Narne: N/A 

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica El certificado onginal posee impreso el logo 
Tenaris color verde En caso de que el poseedor del cerMicado entregue una copia. deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose 
responsable por cualquier uso ilegal o indebido Cualquier alteración ylo falsificación estará su~eta a la ley 

Steel Grade 1 Grado de acero: 

BM42 PSCl 

0.178 

FORO31 71 

QUALITY CERTlFlCATlON DEPT 

DEPTO DE CERTlFlCACldN DE CALIDAD 

Teresa M. Castellá Abraham 

CHEF OF QUALITY CERTlFlCATlON DEPT. 

RESPONSABLE DEL DEPTO DE CERTIFICACION DE CALIDAD 

Gonzalo Troncoso Torres 


