
Tenaris Tubos de Acero de México, S.A. 
Carret. México Veracruz Km 433.7 SN 
Delf ino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz 
C.P. 91697 MEXICO 
(52) 229 989 1100 te1 
(52) 229 989 1600 fax 

1 CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

~ A P I  SPEC SL,OCTOBER 1,2007 1 BlX42-L2451L290 P#LI 1 NORMAL BEVEL 

1 ~ u m b e r / ~ ú m e r o :  

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. Customer's Order ltem 1 Orden Cliente - item: 

NIA 

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA JCONDUCCION SIN COSTURA 
Standard or Specification 1 Normas o Especificaciones: l ~ t e e l  Grade / Grado de 

Page 1 Página: 

10058804 1 1 1 5  
Date 1 Día: December 15,2010 

Manufacturing Process 1 Proceso de Manufactura: 

SEAMLESS HOT ROLLED 

I 19.69 1 21 -33 FT 
6.00 16.50 MTS 

Customer's Reference / Ref. del Cliente: 

NIA 
Product Type / Tipo de Producto: 

LlNE PlPE SEAMLESS 

acero: 

Dimensions / Dimensiones: [schedule 1 Cédula: l ~eng th  1 Longitud: 

5013.316 LB I 82.85 LBlFT 
2274.000 KG 123.31 KGlM 

Manufacturer's Works Order N" / Confirmación de Venta: 

149243101 
Surface I Superficie: 

VARNISHED 
BARNIZADO 
Ends 1 Extremos: 

I TENSILE TEST 1 ENSAYO De TENSION I 

Quantity 1 Cantidad: 3 ~~CSIPZ 

BISELADO NORMAL 
Nominal Weight 1 Peso Nominal: 

Max: Maximum 1 Máximo 

se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica El certificado onginal posee impreso el logo 
ve.de En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el ong~nal haciéndose 

cualquier uso ilegal o indebido Cualquier alteracibn y10 falsificación estará sujeta a la ley. 

FORO31 71 

This cerbfikate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the onginal certicate the trade-mark green colored 
"Tenaris" is stamped In case the owner of the original certificate would release a wpy of it. he must attest its mnformity to the original one taking 
upon himseif the responsibility for any unlawful or not allowed use Any alteration andlor falsificahon will be subjected to the law 

~ 

Este certificado 
Tenaris color 
responsable por - 



- - Tenaris Tubos de Acero de México, S.A. 
Carret. México Veracruz Km 433.7 SN 
Delfino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz 
C.P. 91697 MEXICO 
(52) 229 989 11 00 te1 
(52) 229 989 1600 fax 

1 C-HEMICAL COMPOSlTlON 1 COM 

1 Composition % 1 Composición % 

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

I 4 

H Max 28 120 -- 40 15 30 30 400. 80 4001 -- -- ' - - - -- 
M ¡ ~  - 29 10 -- - m - e -- - 1 -- - - -- -- - 

NumberINúmer0: 

10058804 

Customer 1 Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 

..... . 
Heat No Sample No P Max 28 120 - 40 15 30 30 400 80 400 -- -- -- -- - -- 

ColadaN0 MuestraN" Min -- 29 10 - - -- - -- -- - -- - - - - -- 
50142 00169 P 18 66 28 6 4.4 1.9 12 40 O 89 19 9 3 O O 20 

Page 1 Página: 

2 15 

Customer's Order ltem 1 Orden Cliente - ítem: 

NIA 

Col. 1: SUMA Nb+V Col. 3: SUMA Nb+V+Ti Max: Maximu 

Col. 2: SUMA Mo+Cr+Ni+Cu+V H: Heat 1 Colada Min: Minimun 

lndividuafs 1 Individuales Average Y Promedio Hardness type HR( 
Tipo de dureza 

Heat N" Sample No Specimen condition Quad. Scale OD MW 1 
Colada No Muestra No Ls Sc Escala 1 2 3 Avg. 1 2 3 Avg. 

50142 00168 B AM 1 HRBW 76.5 75.7 73.8 75.3 76.4 75.4 75.4 75.7 7; 
50142 00169 B AM 1 HRBW 73.0 74.3 75.0 74.1 74.9 75.6 76.8 75.8 7f 

AM: As manufactured 1 Según proceso de fabricación ID: Interna1 diameter 1 Diámetro interno Min: Minimur 

Avg: Average 1 Promedio Ls: Location of sample / Ubicación de la muestra MW: Middle \ 

Máximo P: Product 1 Producto I 

D a t e  1 Día: December 15,2010 

Manufacturing Process 1 Proceso de Manufactura: 

SEAMLESS HOT ROLLED 
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA 

ID Var. 
h 

2 3 Avg. 

81.9 75.8 78.5 3.2 
79.4 75 4 77 O 2.9 

Customer.~ Reference 1 Ref. del Cliente: 

NIA 

acero: 

PSLl 

PcslPz 
5013.316 LB 
2274.000 KG 

Product Type 1 Tipo de Producto: 

LlNE PlPE SEAMLESS 
CONDUCCION SIN COSTURA 

Jlinimo Quad: Quadrant 1 Cuadrante 1 

Manufactureros Works Order No 1 Confirmación de Venta: 

149243101 
Surface 1 Superficie: 

VARNISHED 
BARNIZADO 
Ends 1 Extremos: 

NORMAL BEVEL 
BISELADO NORMAL 
Nominal Weight 1 Peso Nominal: 

82.85 LBlFT 
123.31 KGIM 

1 Centro Sc: Specimen condition 1 Condición de la probeta I 
;e emite mediante sistema computanzado y es validado con firma electrónica. El certificado onginal posee impreso el logo 
de En caso de que el poseedor del ceróficado entregue una copia, debera garantizar la conformidad con el original haciéndose 
cualquier uso ilegal o indebido Cualquier alteración y10 falsificación estara sujeta a la ley. 

FORO31 71 

 teel el Grade 1 Grado de 

BM42-L2451L290 

Quantity 1 Cantidad: 3 
60.302 FT 
18.380 MTS 

Standard or Specification 1 Normas o Especificaciones: 

API SPEC 5L,OCTOBER 1,2007 

Dimensions 1 Dimensiones: 

16.000 X 0.5 INCH 
406.4 X 12.7 MM 

Schedule 1 Cédula: ' ~ e n ~ t h  1 Longitud: ' 

040 19.69 1 21.33 FT 
6.00 16.50 MTS 



= Tenaris Tubos de Acero de México, S.A. 
Carret. México Veracruz Km 433.7 SN 
Delf ino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz 
C.P. 91697 MEXICO 
(52) 229 989 11 00 te1 
(52) 229 989 1600 fax 1 

I CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA I ~ u m b e r l ~ ú m e r o :  Page 1 Página: 

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

)~ustomer 1 Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. fcustomer's Order ltem 1 Orden Cliente - Item: 

10058804 3 1 5  
Date / Día: December 15,201 0 

ICustomer's Reference 1 Ref. del Cliente: IManufacturer's Works Order N' 1 Confirmación de Venta: 1 
( NIA 

I 4 THROUGH WALL HARDNESS 1 D U R W  EN EL ESPESOR , . I 

1 NIA 
Manufacturing Process 1 Proceso de Manufactura: 

SEAMLESS HOT ROLLED 
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA ~CONDUCCION SIN COSTURA 

149243101 
Surface 1 Superficie: 

VARNISHED 
Product Type 1 Tipo de Producto: 

LlNE PlPE SEAMLESS 

acero: Standard or Specification 1 Normas o Especificaciones: 

Dimensions 1 Dimensiones: 

16.000 X 0.5 INCH 
406.4 X 12.7 MM 

1 FLATTENING TEST ! ENSAYO DE ~ P L A S T A M I E ~ ; f : ' C ~ ~ ~  1 

BARNIZADO 
Ends 1 Extremos: Steel Grade 1 Grado de 

Quantity 1 Cantidad: 3 
60.302 FT 
18.380 MTS 

B: Body 1 Cuerpo Max: Maximum 1 Máximo OD: Outside 

NORMAL BEVEL API SPEC 5L,OCTOBER 1,2007 

Schedule 1 Cédula: 

040 

dianeter 1 Diámetro externo Var: Variation 1 Variación I 

BB(42-L2451L290 PPL1 

acslPz 
5013.316 LB 
2274.000 KG 

Length 1 Longitud: 

19.69 1 21.33 FT 
6.00 1 6.50 MTS 

BISELADO NORMAL 
Nominal Weight 1 Peso Nominal: 

82.85 LBlFT 
123.31 KGlM 



Tubos de Acero de México, S.A. 
Carret. México Veracruz Km 433.7 SN 
Delf ino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz 
C.P. 91697 MEXlCO 
(52) 229 989 1100 te1 
(52) 229 989 1600 fax 

Tenaris 
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

Customer 1 Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. ICustomer's Order ltem 1 Orden Cliente - Item: 

1 $$ HEAT TREATMENT 1 TRATAMIqNTO TERMICO 1 

N u m b e r / ~ ú m e r o :  

10058804 

1 NIA 

Heat treatment 1 Tratamiento térmico. Pipe 1 Tubo 
Quench media of heat treatment process 1 Medio de enfriamento del tratamiento térmico- Water 1 Agua 
Temperature Scale 1 Escala de Temperatura: celcius 

T Y P ~  

Page / Página: 

415  

1 NIA 

acero: 

PSLl 

Manufacturing Process 1 Proceso de Manufactura: 

SEAMLESS HOT ROLLED 
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA 

Dimensions / Dimensiones: 

16.000 X 0.5 INCH 
406.4 X 12.7 MM 

Tipo 

asrolled 

Date 1 Día: December 15,2010 

ICustomer's Reference 1 Ref. del Cliente: IManufacturer's Works Order No 1 Confirmación de Venta: 

149243101 
Surface 1 Superficie: 

VARNISHED 
BARNIZADO 
Ends 1 Extremos: 

NORMAL BEVEL 

Product Type 1 Tipo de Producto: 

LlNE PlPE SEAMLESS 
CONDUCCION SIN COSTURA 

Quantity 1 Cantidad: 3 
60.302 FT 
18.380 MTS 

C SUPPLEMENTARY INFORMATION I INFOR$IIACION SUPLEMENTARIA I 

Schedule 1 Cédula: 

040 

Standard or Specification 1 Normas o Especificaciones: 

API SPEC SL,OCTOBER 1,2007 

='cs/Pz 
5013.316 LB 
2274.000 KG 

Length 1 Longitud: 

19.69 1 21.33 FT 
6.00 16.50 MTS 

Steel Grade / Grado de 

BIX42-L2451L290 
BISELADO NORMAL 
Nominal Weight 1 Peso Nominal: 

82.85 LBIFT 
123.31 KGlM 



-- - = Tenaris Tubos de Acero de México, S.A. 
Carret. México Veracruz Km 433.7 SN 
Delf ino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz 
C.P. 91697 MEXICO 
(52) 229 989 1100 te1 
(52) 229 989 1600 fax 

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 10058804 1 5 1 5  
Date / Día: December 15,2010 

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. Customer's Order ltem 1 Orden Cliente - item: Customer's Reference 1 Ref. del Cliente: Manufacturer's Works Order N" 1 Confirmacion de Venta: 

NIA NIA 149243101 
Manufacturing Process 1 Proceso de Manufactura: Product Type 1 Tipo de Producto: ' Surface 1 Superficie: 
SEAMLESS HOT ROLLED LiNE PIPE SEAMLESS VARNISHED 
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA . BARNIZADO 
Standard or Specification 1 Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends 1 Extremos: 
API SPEC SL,OCTOBER 1,2007 BIX42-L245lL290 qSL l  NORMAL BEVEL 

I CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

BISELADO NORMAL 
Dimensions / Dimensiones: Schedule 1 Cédula: Length 1 Longitud: Quantity / Cantidad: 3 PcslPz Nominal Weight / Peso Nominal: 

I 19.69 1 21.33 FT 
6.00 1 6.50 MTS 

1 ~ u m b e r l ~ ú m e r o :  

I 60.302 FT 
18.380 MTS 

Page / Página: 

5013.316 LB I 82.85 LBlFT 
2274.000 KG 123.31 KGlM 

I SUMMARY REPORT 1 REPORTE RESUMEN 
Heat No Quantity Length Weight 

Colada N" Cantidad Lonaitud Peso 
1 (Pieces) 1 (fi) 1 (m) 1 (Tons) 

50142 1 3 1 60.3 1 18.38 ( 2.274 

Average length per pipe 
Longitud promedio por tubo 

(fi) I (m) 
20.1 1 6.127 

Nominal weight per pipe 
Peso nominal por tubo 

(Iblft) 1 (kglm) 
83.14 1 123.721 


