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. = Tenaris Tubos de Acero de México, S.A. 
Carret. México Veracruz Km 433.7 SN 
Delfino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz 
C.P. 91697 MEXICO 
(52) 229 989 1100 te1 
(52) 229 989 1600 fax 

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

~ u m b e r / ~ u m e r o  

1 1007548 

Page / Pagina 

115  

Customer / Cliente PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V. 

Date 1 Dia February 21, 2011 

Customer s Order ltem / Orden Cliente - item 

NIA 
Surface / Superficie 

VARNISHED 
BARNIZADO 
Ends / Extremos 

NORMAL BEVEL 
BISELADO NORMAL 
Nominal Weight / Peso Nominal 

10.80 LBIFT 
16.02 KGIM 

Customer s Reference 1 Ref del Cliente 

NIA 
Manufacturing Process 1 Proceso de Manufactura 

SEAMLESS HOT ROLLED 
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA 

1 TENSILE TEST / ENSAYQ DE TENSJON 1 

Manufacturer s Works Order N" / Confirmacion de Venta 

148880102 
Product Type / Tipo de Producto 

LlNE PlPE SEAMLESS 
CONDUCCION SIN COSTURA 

Steel Grade /Grado de acero 

BIX42-L245lL290 PSLl 

Quantity / Cantidad 97 PcslPz 
2041.601 FT 23089.032 LB 
622.280 MTS 10473.000 KG 

Standard or Specification / Normas o Especificaciones 

API SPEC 5L,OCTOBER 1,2007 

Dimensions / Dimensiones 

4.500 X 0.237 INCH 
114.3 X 6 MM 

Schedule 1 Cedula 

040 
Length / Longitud 

19.69 121.33 FT 
6.00 16.50 MTS 
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Carret. México Veracruz Km 433.7 SN 
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CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

~ u m b e r /  ~ ú m e r o :  

1 1007548 
Page / Página: 
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Customer / Cliente PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V. 

Date 1 Dia: February 21, 2011 

Customer's Order ltem 1 Orden Cliente - Item: 

NIA 
Surface / Superficie. 

VARNISHED 
BARNIZADO 
Ends /Extremos- 

NORMAL BEVEL 
BISELADO NORMAL 
Nominal Weight / Peso Nominal 

10.80 LBlFT 
16.02 KGlM 

Customer's Reference / Ref. del Cliente: 

NIA 
Manufacturing Process 1 Proceso de Manufactura: 

SEAMLESS HOT ROLLED 
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA 

Manufacturer's Works Order N" 1 Confirmación de Venta: 

148880102 
Product Type / Tipo de Producto 

LlNE PlPE SEAMLESS 
CONDUCCION SIN COSTURA 

Steel Grade / Grado de acero: 

BlX42-L2451L290 PSLl 

Quantiiy / Cantidad: 97 PcslPz 
2041.601 FT 23089.032 LB 
622.280 MTS 10473.000 KG 

Standard or Specification / Normas o Especificaciones: 

API SPEC 5L,OCTOBER 1,2007 

Dimensions 1 Dimensiones: 

4.500 X 0.237 INCH 
114.3 X 6 MM 

Schedule 1 Cédula: 

040 
Length 1 Longitud: 

19.69 1 21.33 FT 
6.00 1 6.50 MTS 



Tubos de Acero de  México, S.A. 
Carret. México Veracruz Km 433.7 SN 
Delfino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz 
C.P. 91697 MEXICO 
(52) 229 989 1100 te1 
(52) 229 989 1600 fax 

1 CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 1 ~ u m b e r l  ~ ú m e r o :  
Page / Página: 

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA ~CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO 
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: l ~ t e e l  Grade 1 Grado de acero: I ~ n d s  / Extremos: 

1 1007548 1 3 1 5  
Date 1 Día: February 21, 201 1 

~API  SPEC 5L,OCTOBER 1,2007 16~42 -~2451~290  PSLl  NORMAL BEVEL 

Customerl Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V. ICustorner's Order ltem 1 Orden Cliente - Item: ICustomer's Reference / Ref. del Cliente: 1Manufacturer.s Works Order N" /Confirmación de Venta 

148880102 
Surface 1 Superficie: 

VARNISHED 

1 NIA 1 NIA 
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: 

SEAMLESS HOT ROLLED 

I THROUGH WALL HARDNESS 1 DUREZA EN EL ESPESOR I 

Product Type / Tipo de Producto: 

LlNE PlPE SEAMLESS 

B Body / Cuerpo Min Minimum / Minimo Sc Specimen condition 1 Condicion de la probeta 

Dimensions / Dimensiones: 

4.500 X 0.237 INCH 
114.3 X 6 MM 

I FLATTENING TEST 1 ENSAYO DE APLASTAMIENTO I 

Quantity / Cantidad: 97 PcslPz 
2041.601 FT 23089.032 LB 
622.280 MTS 10473.000 KG 

Standard 1 Norma: 
Heat N" 1 Sample N" 1 ResuIt 1 

BISELADO NORMAL 
Nominal Weight / Peso Nominal: 

10.80 LBIFT 
16.02 KGlM 

Schedule 1 Cedula- 

040 

1 Colada Nn 1 Muestra No 1 Resultado I 

Length / Longitud: 

19.69 121.33 FT 
6.00 16.50 MTS 
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+ Tenaris Tubos de Acero de  México, S.A. 

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN 
Delf ino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz 
C.P. 91697 MEXICO 
(52) 229 989 1100 te1 
(52) 229 989 1600 fax 

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA ~CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO 
Standard or Specification / Normas o Especificaciones' l ~ t e e l  Grade /Grado de acero: I ~ n d s  1 Extremos: 1 

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

~API  SPEC 5L,OCTOBER 1,2007 l ~ l ~ 4 2 - ~ 2 4 5 1 ~ 2 9 0  PSLI  NORMAL BEVEL 1 

148880102 
Suríace l Superíicie: 

VARNISHED 

NIA 1 NIA 
kustomer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V. ICustomer's Order ltem 1 Orden Cliente - Item. ICustomer's Reference 1 Ref. del Cliente. 1Manufacturer's Works Order N" / Confirmación de Venta: 1 

Number/ ~ ú m e r o :  

1 1007548 

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: 

SEAMLESS HOT ROLLED 

I HEAT TREATMENT 1 TRATAMIENTO TERMICO I 

Page / Página: 

4 1 5  

Product Type 1 Tipo de Producto: 

LlNE PlPE SEAMLESS 

Heat treatment / Tratamiento termico Pipe 1 Tubo 

Quench media of heat treatment process / Medio de enfriamento del tratamiento termicc Water 1 Agua 

Temperature Scale 1 Fscala de Temperatura celciiis 

Type 
Tipo 

asrolled 

Date 1 Dia: February 21, 2011 

Dimensions / Dimensiones: 

4.500 X 0.237 INCH 
114.3 X 6 MM 

I SUPPLEMENTARY INFORMATION 1 INFORMACION SUPLEMENTARIA I 

Quantity / Cantidad: 97 PcslPz 
2041.601 FT 23089.032 LB 
622.280 MTS 10473.000 KG 

BISELADO NORMAL 
Nominal Weight 1 Peso Nominal: 

10.80 LBlFT 
16.02 KGlM 

Schedule 1 Cédula: 

040 

Length / Longitud: 

19.69 1 21.33 FT 
6.00 16.50 MTS 
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CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 

~ u m b e r l ~ u m e r o  

1 1007548 
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Customer / Cliente PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V. 

Date / Dia February 21, 2011 

Customer s Order ltem 1 Orden Cliente - ltem Customer s Reference 1 Ref del Cliente 

NIA NIA 
Manufacturer s Works Order N" / Confimacion de Venta 

148880102 
Surface / Superficie 

VARNISHED 
BARNIZADO 
Ends / Extremos 

NORMAL BEVEL 
BISELADO NORMAL 
Nominal Weight / Peso Nominal 

10.80 LBIFT 
16.02 KGiM 

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura 

SEAMLESS HOT ROLLED 

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA 

Product Type / Tipo de Producto 

LlNE PlPE SEAMLESS 
CONDUCCION SIN COSTURA 

SUMMARY REPORT 1 REPORTE RESUMEN _ 

Heat N" 

Colada N" 

52294 

Steel Grade /Grado de acero 

BIX42-L245lL290 PSLI 

Quantity / Cantidad 97 PcslPz 

2041.601 FT 23089.032 LB 
622.280 MTS 10473.000 KG 

Standard or Specification / Normas o Especificaciones 

API SPEC 5L,OCTOBER 1,2007 

Dimensions / Dimensiones 

4.500 X 0.237 INCH 
114.3 X 6 MM 

Quantity 

Cantidad 
(Pieces) 

97 

Average length per pipe 
Longitud promedio por tubo 

C) 1 (m) 
21047 1 6415 

Schedule / Cedula 

040 

Length 

Longitud 

(n) 1 (m) 
2.041 6 1 622 28 

Nominal weight per pipe 
Peso nominal por tubo 

(Ib/fi) 1 (kglm) 
11309 1 1683 

Length / Longitud 

19.69 1 21.33 FT 
6.00 16.50 MTS 

Weight 

Peso 
(Tons) 

10473 


