—— ] ' : Tubos de Acero de México, 5.A.
—— Tena rls ’ ’ Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

. Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52) 229 9809 1100 tel

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA Number /Nimero: | Page / Pagina: -+ (52)229 989 1600 fax
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 12001944 11176
Date / Dia: January 09, 2012

Customer / Cliente: ESA ANAHUAC Y CIAS, S.A.DECV. Custemer's Order Item / Qrden Cliente - tem: Customer’'s Reference / ﬁef. del Cliente: Manufacturer's Works Order N° / Confirmacian de Venta:
N/A N/A 169880/01

qManufacturing Process / Proceso de Manufactura: Preduct Type / Tipo de Preducto: Surface / Superficie:

SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS ] VARNISHED

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA - BARNIZADO ‘

Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: {Ends / Extremos:
i AP| SPEC 5L, 0CTOBER 1, 2007 . BiX42-1L.245/1L.290 PSL1 NORMAL BEVEL
; ' BISELADO NORMAL
; JCimensions / Dimensicnes: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity /-Cantidad: 266 Pcs/iPz Nominai Weight / Peso Nominal: ]
! 4.500 X 0.237 INCH | 040 19.69 /72133 FT 5624.869 FT 62382.053 LB 10.80 LB/FT
5 114.3 X 6 MM 6.00 / 6.50 MTS 1714.460 MTS 28296.000 KG 16.02 KG/M

Specimen condition Specimen dimensions Test Y.5. UTs. YSJJTS|  Elongation f Alargamiento |
HeatN® { Sample N°| Condicion de ia probeta Dimensiones de la probeta temp | Eul 0.50 %. Req. )
Colada N° | MuestraN°{ Ls Se | Type] Od Size Area Temp. {Min: 290 - Min: 415 Req. Max. Lo Min.
’ ' Tipo Tamano Seccitn | ensayo{Max -- Max; -- -
mm mmz2 °C mpa mpa in %

[~ 58277 46356 | B | AM | Ss | L | Z548X06.02 15485 ] RT 357 501 0.71 z 734

58347 46818 B AM 8s L 25.55X 06.32 163,03 RT 342 4989 0,69 2 237

58348 46820 B AM Ss L 2552X 06.28 161,80 RT 1 351 495 0,71 2 236 38.0

AM: As manufactured [ Segin proceso de fabricacién :Ls:Localion of sample / Ubicacién de fa muestra

Ori: Orientation / Qrientacion
e NMax: Required.m; ;

Se: Specimen cendition / Condicid

Ss: Strip specimen / Mdesit:
U T.5: Ullimate ten;

with electronic signatureA_
would release a copy of it
se. Any alteration and/or

able por cualquier usc ilegal © indebida:




Tenaris

Tubos de Acero de México, 5.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN
Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz

C.P. 91697 MEXICO

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / Nimerog;

12001944

Page / Pagina:

216

(52} 229 982 1100 tel
{(52) 229 989 1600 fax

Date / Dia: January 09, 2012

Customer / Cliente: PLESA ANAI_-I-UAC Y CIAS, S.A. DEG.V.

Customer’s Order ltem / Orden Cliente - item:

Gustomer s Reference 7 Ref, del Cliente;

Manufacturer's Works Order N° / Confirmacion de Venta:

N/A N/A 169880/01

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Froduct Type { Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO ‘
WStandard or Specification / Normas o Especificaciones: Stee] Grade { Grado de acero: Ends / Extremos:

APl SPEC 5L,0CTOBER 1, 2007 B/X42-.245/L290 PSL1 NORMAL BEVEL

BISELADOQ NORMAL

|Dimensions { Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 266 Pcs/Pz Mominal Weight / Peso Nominal:
4.500 X 0.237 INCH 040 19.69 72133 FT 5624.869 FT 62382.053 LB 10.80 LB/FT

1143 X 6 MM 6.00 / 6.50 MTS 1714.460 MTS 28296.000 KG 16.02 KG/M

Composition % / Composicién % ]
X 100 X 1000 X 10000
. Ci{Mn| Si]Cr|Ma] S P i V] Cu]lA|Sn|{As|No| Ti|Ca] B N [Cdl. 1
H Max 28 | 120 - 40 15 30 30 | 400 | 80 | 400 - - - - - - - - 6
Min - 29 10 - - - - - - - - - - - - - - - -
HeatN° | SampleN° |P Max | 28 | 120 - 40 15 1 30 | 30 400 80 | 400] - - - - - - - - 6
Colada N° | Muestra N° Min - 29 | 10 - - - - — - - - - - — - — - - -
00001 H
45358 P
46359 P
H
P
=]
H
P
P

_Any alleration andfor fal;

Er

ium f Minime

cErtificado se emite medianie sistema ¢o




=Tenaris

Tubos de Acero de México, S.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejerfa, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / Ndmero:

12001944

(52) 229 989 1100 tel

Page / Pagina: (52) 229 989 1600 fax

3/6

Date / Dia: January 09, 2012

Customer f Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, SA DECY.

Customer’s Order ltem / Orden Cliente - item:

Customer s Reference / Ref, del Gliente:

Manufacturer’s Works Order N° 7 Cenfirmacion de Venta:

API SPEC 5L, 0CTOBER 1, 2007

NIA N/A 169880/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED ] LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO ‘
Standard or Specification / Normas o Espedificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:

BIX42-1245/1.290 PSL1

NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL

IDimensions / Dimensicnes: Schedule f Cédula: | Length / Longitud: Quantity ! Cantidad: 266 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
4.500 X 0.237 INCH 040 19.6972133 FT 5624 869 FT 62382.053 LB 10.80 LB/FT
114.3 X 6 MM 6.00/6.50 MTS 1714.460 MITS 28296.000 KG 16.02 KG/M

Required values Individuals / Individuales Average / Promedio Hardness type HRC
Valores requeridos | Min:— | Max 220 | Var:— Min:— | Max— { Var— Tipo de dureza

Heat N° | Sample N* Specimen condition Quad, Scale MW

Caolada N° | Muestra N* Ls Sc Escala 1 2 3 Avg.

B 76358 B AN 1 HRBW 764 | 773§ 72| 770 ]

58277 46359 B AM 1 HRBW 77.5 77.9 777 777
58347 46818 B AM i HRBW 775 ) 761 76.9 76.8
58347 46819 B AM i HRBW 774 773 77A 773
58348 46820 B AM i HRBW 76.9 715 780 775
58348 46821 B B, i 78.2

16 wath electronic signature. Oike oRgiral
would release a copy of i
Any alieration andfor

Steicertificado se emite mediante sistema cof
‘color verde. En case de que el poseed)
ble por cualquier uso ilegal o indebido!

Var: Variation / Variagicr

£l certificado original posee impreso el logo
@ conformidad con el original haciéndo!




= Tenaris

: CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA
. CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / NOomero: ¢ Page / Pagina:

12001944 416

Date / Dia: January 09, 2012

Tubos de Acero de México, S.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52} 229 989 1100 tel

{52) 229 989 1600 fax

Customer / Cliente; PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A.DEC.V.

GCustomer’s Order item / Orden Cliende - Hem:

Customer's Reference f Ref, dei Cliente:

Manufacturer's Works Order N° / Confirmacion de Venta:

N/A N/A 169830/01
Manufacturing Process / Proceso de Manudactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Supericie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED }
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUGGION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos;

APl SPEC 5L, 0CTOBER 1, 2007

B/X42-1.245/L.290 PSL1

NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL

IDimensions / Dimensiones: Schedule { Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 266 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
4.500 X 0.237 INCH 040 19.69/2133FT 5624 869 FT 62382.053 LB 10.80 LBIFT
114.2 X 6 MM 6.00/€.50 MTS 1714.460 MTS 28296.000 KG 16.02 KG/M

Pressure / Presion Time / Tiempo Results / Resultado
. Unit / Unidad, Value / Valor Seconds f Seguridos
R psi 2,660 5 Satisfactory / Satisfactorio

3hidel acero:

i




= Tenaris

Tubos de Acera de México, 5.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52) 229 989 1100 tel

: CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA
' CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / NUmero:

12001944

Page / Pagina:

5/6

(52) 229 989 1600 fax

Date / Dia: January 09, 2012

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAGC Y CIAS, S.A.DEC.V.

Customer’s Order term / Orden Cliente - tem: Customer’s Reference / Ref. del Clienie:

Manufacturer's Works Order N° / Confirmacion de Venta:

NIA NIA 169880/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO ‘
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade f Gradoe de acero: Ends / Extremos:
APl SPEC 6L,OCTOBER 1, 2007 BIX42-1245/L.290 PSLA NORMAL BEVEL

BISELADO NORMAL

[Dimensions / Dimensiones; Schedule / Cedula; Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 266 Pcs/Pz Nominal Weight / Pesc Nominal:
4.500 X 0.237 INCH 040 19.69/21.33FT 5624.869 FT 62382.053 LB 10.80 LB/FT
1143 X 6 MM 6.00 / 6.50 MTS 1714.460 MTS 28296.000 KG 16.02 KG/M

Supplementary Information
Informacion Suplementaria

Material free from Mercury contamination
Not repaired by welding

Non destructive test. Satisfactory
Inspection method

.- EMI- FLVI - MPI -

AP1 SPEC 5L,OCTOBER 1, 2007,FE.20090101/ASTM A106,08/
ASTM A53,07/ASME SA106,2010

AL ACCORDING TO NACE MRG175-2003

(m)

1,069.07

with elactronic signature.
wolld release a copy of
e. Any alleration and/or;

Material fibre de contaminacion de Mercur
Mo reparado por soldadura

Control no destructivo. Satisfactorio
Método de inspeccidn

.- EME-FLVI- MPI -

AP! SPEC 5L,OCTOBER 1, 2007, FE.20090101/ASTM A106 08/
ASTM A53,07/ASME SA108,2010

MATERIAL DE ACUERDO A NACE MR0D175-2003

iGelificado se emite mediante sistema comp)
color verde. En caso de que el posee ;
ble por cualquier uso ilegal ¢ indebidd:
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Tenaris

Tubos de Acero de México, S.A.
Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz

C.P. 91697 MEXICO

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / Nimero:

12001944

Page / Pagina:

6/6

{52) 229 989 1100 tel
(52) 229 989 1600 fax

Date / Dia: January 09, 2012

Customer / Cliente; PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DEC.V.

Customer’s Order tem / Orden Cliente - [fem:

Customer’s Reference / Ref. del Cliente:

Manufacturer's Warks Order N° / Confirmacion de Venta:

N/A NIA 169880101

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type f Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO

Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:

APl SPEC 5L, 0CTOBER 1, 2007 B/X42-L245/1.290 PSL1 NORMAL BEVEL

BISELADO NORMAL

Jlimensions f Dimensiones: Schedule f Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 266 PcsiPz Nominal Weight f Pesc Nominal:
4.500 X 0.237 INCH 040 19.69/21.33 FT |5624.869 FT 62382.053 LB 10.30 LB/FT

114.3 X 6 MM 6.00 / 6.50 MTS 1714.460 MTS 28296.000 KG 16.02 KG/M

This is to certify that the product described here has been manuiactured, sampled, tested, and inspected in accordance with
purchaser order requirements. This certificate is not a declaration of ofigin ner may it be used as a declaration of arigin.

With electronic signature.
would release a copy of i

INSPECTION COMPANY
COMPARIA DE INSPECCION

Company Name: N/A
Employee Name: N/A

QUALITY CERTIFICATION DEPT.
DEPTO. DE CERTIFICACION DE CALIDAD

Teresa M. Castella Abraham

cado se emite mediante sistemna coi

Por el presente certificamos que el material aqui descrito ha sido fabricado, muesireado, ensayade e inspeccionado de
Jacuerdo a los requisites de su orden de compra. Este certificado no es, ni puede ser usade, como una declaracidn de origen.

CUSTOMER . THIRD PARTY |

CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT.
RESPONSABLE DEL DEPTO. BE CERTIFICACION DE CALIDAD




