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CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / Nimero:

12031349

Page / Pagina:

116

Date / Dia: May 13, 2012

Tubos de Acero de México, S.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52) 229 989 1100 tel

(52) 229 989 1600 fax

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CI/ \S, S.A. DE C.V.

Customer’s Order ltem / Orden Cliente - ltem;

Customer’s Reference / Ref. del Cliente:

Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacién de Venta:

N/A N/A 178866/01
JManufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
API| SPEC 5L,0CTOBER 1, 2007 B/X42-L245/L290 PSL1 NORMAL BEVEL

BISELADO NORMAL

|Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula:
12.750 X 0.688 INCH 080
e 323.9 X 17.5 MM

11082.647 LB
5027.000 KG:~

Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 6 Pcs/Pz
. |19.69.121.33 FT 125.361 FT
6.00/6.50 MTS 38.210 MTS

Nominal Weight / Peso Nominal:

88.71 LBIFT
132.23 KG/M

e : Specimen condition Specimen dimensions - Test Y.S. U.T.S. Y.SJUT.§|  Elongation/ Alargamiento |
Heat N° | Sample N° | Condicién de la probeta Dimensiones de la probeta temp | Eul 0.50 %. Req.
Colada N° | MuestraN°| Ls Sc | Type| Ori Size - Aréa Temp. |Min: 290 Min: 415 Req. Max. Lo Min.
Tipo ) Tamafio Seccién - | ensayo|Max: - Max; - -
= mm "I -mm2 °C mpa mpa in %
- 605-98 10244 B AM Ss L 37.95 X 17.65 -~669,82 R_T 321 5_20 0,62 2 314

“|AM: As manufactured / Segun proceso de fabricacién
B: Body / Cuerpo

ngitudinal / Longitudinal
gth / Longitud inicial

Ls: Location of sample / Ubicacién de la muestra
Max: Maximum / Maximo

/ Minimo

Ori: Orientation / Orientacion

Req. Max: Required maximum / Maximo requerido

Req: Required / Requerido

certificado se emite mediante sistema com
color verde. En caso de que el pos:
able por cualquier uso ilegal o indel

Sc: Specimen condition / Condicién de la probeta
Ss: Strip specimen / Muestra rectangular

U.T.S: Ultimate tensile strength [ Resisterci
Y.S: Yield strength /

| certificado original posee impreso el l0go:
tizar la conformidad con el original haciénd

falsificacion estard
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(52) 229 989 1100 tel
(52) 229 989 1600 fax

Date / Dia: May 13, 2012

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DEC.V.

Customer’s Order ltem / Orden Cliente - item:

Customer s Reference / Ret. del Cliente:

Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta:

N/A N/A 178866/01

{Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO

Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:

API SPEC 5L,0CTOBER 1, 2007 BIX42-1245/L.290 PSL1 NORMAL BEVEL

BISELADO NORMAL

Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 6 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
12.750 X 0.688 INCH 080 . |19.69/21.33FT 125.361 FT 11082.647 LB 88.71 LBIFT

323.9 X 17.5 MM SR 6.00/6.50 MTS 38.210 MTS ’ ) 5027.000 KG 132.23 KG/M

Ls Sc

44 B AM
2 B AM

ed / Seglin procesg’
nedio

Composition % / Composicién %
X100 . E . X 1000 X 10000

C|Mnj Si| Cr|-Mo| S| P Nij V]iCu] Alsn]{As|N | Ti]cCa] B] N

H Max | 28 | 120 - } 40 |15 | 30 | 30 { 400 | 80 | 400] -- - - - - - - -

Min - 29 | 10 - f e - - - - - - - - - - - - -

HeatN® | SampleN° [P Max | 28 | 120 -- 40 | 15 {.30 | 30 j400] 80 | 400§ -- - - - - - - -

Colada N° | Muestra N° Min - 29 | 10 - - - - - - - - - - - - - - -
60598 10245 P 21 85 18 4 24| 23 16 40 0 140 | 19 9 3 0 0 19 1] 83| O | 244 | [} _|

SUMA Nb+V

mum / Minimo
die wall / Centro

rtificado se emite mediante sistema
color verde. En caso de que el pos
nsable por cualquier uso ilegal o indel

P: Product / Producto

Quad: Quadrani
Sc: Specimen conditiol

| certificado original posee impreso el lo:
tizar la conformidad con el original hacié!
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Date / Dia: May 13, 2012
Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. Customer’s Order ltem/ Orden Cliente - ltem: Customer’s Reference / Ref. del Cliente:  [Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta:
N/A N/A 178866/01
IManufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
IStandard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero; Ends / Extremos:
APl SPEC 5L,0CTOBER 1, 2007 B/X42-L245/L290 PSL1 NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL
|Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula; Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 6 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
12.750 X 0.688 INCH . 080 18.69/21.33 FT _ ]125.361 FT 11082.647 LB 88.71 LBIFT
323.9 X 17.5 MM - 6.00/6.50 MTS h -38.2_10 MTS 5027.000 KG 132.23 KG/M

IB: Body / Cuerpo T Max: Maximum / Maximo

Var: Variation / Variacion 1

Standard / Norma: . .
Heat N° | Sample N° -~ -Result L e
Colada N° | MuestraN°] . Resultado ' IR -

60598 10244 -Good / Bueno X -

essure / Presién

rtificado se emite mediante sistema
s color verde. En caso de que el po
responsable por cualquier uso ilegal o indebide. Cualgdier 3

con firma electrénica. , El certificado original posee impreso el logo

cate would release a copy of: € una copia, deberd,
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CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 12031349 4/6
Date / Dia: May 13, 2012
Customer / Cliente; PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. Customer’s Order Item / Orden Cliente - Item: Customer's Reference / Ref. del Cliente: | |Manufacturer's Works Order N° / Confirmacion de Venta:
N/A N/IA 178866/01
JManufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos;:
API SPEC 5L,0CTOBER 1, 2007 B/X42-L245/L290 PSL1 NORMAL BEVEL
|BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 6 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
12.750 X 0.688 INCH 080 19.69/21.33 FT 125.361 FT 11082.647 LB . 88.71 LBIFT
323.9 X 17.5 MM 6.00/6.50 MTS" .~ 38.210 MTS 5027.000 KG c _ 1132.23 KG/M

Heat treatment / Tratamiento térmico: Pipe / Tubo
Quench media of heat treatment process / Medio de enfriamento del tratamiento térmico: Water / Agua
- Temperature Scale / Escala de Temperatura: celcius o

Type

ntaminacion de Mercu
o por soldadura
destructivo. Satisfactorio
inspeccion
Vi - MPI -
5L,0CTOBER 1, 2007,FE.200!
,10/ASME SA106,2010
AL DE ACUERDO A NACE MR0175-2003

with electronic signature.
t;ate would release a copy

rtificado se emite mediante sistema
color verde. En casc de que el pos
able por cualquier uso ilegal o indel

| certificado original posee impreso el logo
tizar la conformidad con el original hacié

con firma electrénica.
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Number / Niimero:

Page / Pagina:
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(52) 229 989 1100 tel
(52) 229 989 1600 fax

Date / Dia: May 13, 2012

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. Customer’s Order Item / Orden Cliente - item: Customer s Reference 7 Ref. del Chente: Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta:
N/A N/A 178866/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
APl SPEC 5L,0CTOBER 1, 2007 B/X42-L245/L290 PSL1 NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 6 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominat:
12.750 X 0.688 INCH 080 ) 19.69/21.33 FT 125.361 FT 11082.647 LB 88.71 LBIFT T
323.9 X 17.5 MM Lo |6.00 7 6.50 mTS 38.210 MTS ] 5027.000 KG 132.23 KG/M R

Supplementary Information
Informacion Suplementaria
Tamsa Ref: 240768 .

Tamsa Ref: 240768

Heat N° Quantity E e . _
Colada N° Cantidad Longitud -« Peso L R
(Pieces) (ft) (m) (Tons) . -
5.027

rtificado se emite mediante sistema
color verde. En caso de que el po
sable por cualquier uso ilegal o indel

iCate would release a copy
use. Any alteration and/o;

uier alteracion y/o falsificacion estard stjeta a




Tenaris

Tubos de Acero de México, S.A.
Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz; Veracruz

C.P. 91697 MEXICO

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / NGmero:

12031349

Page / Pagina:

6/6

(52) 229 989 1100 tel
(52) 229 989 1600 fax )

Date / Dia: May 13, 2012

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C V.,

Customer’s Order Item / Orden Cliente - item:

Customer’s Reference / Ref. del Cliente:

Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacién de Venta:

N/A N/A 178866/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto; Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
API SPEC 5L,0CTOBER 1, 2007 BIX42-1245/L.290 PSL1 NORMAL BEVEL

BISELADO NORMAL

Dimensions / Dimensiones: Schedule / »Cédula: Lengthj Longitud: Quantity / Cantidad: 6 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
12.750 X 0.688 INCH 080 19.69/2133 FT 125.361 FT 11082.647 LB 88.71 !.BjFT
323.9 X 17.5 MM 6.00/6.50 MTS ) 38.210 MTS 5027.000 KG 132,2'3__'_K§IIV_[

This is to certify that the product described here has been manufactured, sampled, tested, and inspected in accordance with
purchaser order requirements. This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin.

Por el presente certificamos que el material aqui descrito ha sido fabricado, muestreado, ensayado e inspeccionado de
acuerdo a los requisitos de su orden de compra. Este certificado no es, ni puede ser usado, como una declaracion de origen.

This certificate isiissued by a comput\\eﬁzed stem-andit is valid with electronic signature, On
’ te would release a copy
dpon:himself the responsibility foriany tinfawfub or ot allowed use. Any alteration and/orfalsifica

n case the

CUSTOMER . THIRD PARTY

" INSPECTION COMPANY::
COMPAR({A DE INSPECCION

Company Name: N/A " .
Employee Name: N/A

QUALITY CERTIFICATION DEPT.
DEPTO. DE CERTIFICACION DE CALIDAD
Teresa M. Castella Abraham

rtificado se emite mediante sistema cor
color verde. En caso de que e! poseed
able por cualquier uso ilegal o indebid

TENARIS QUALTTY DEPARTMENT SIGNATURE

CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT.
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE CERTIFICACION DE CALIDAD

certificado original posee impreso el logo:
ue una copia, debe izar la conformidad con el original hacién

fo falsificacién estard




