Tubos de Acero de México, S.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52) 229 989 1100 tel

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA Number / Nimero: Page / Pagina: (52) 229 989 1600 fax
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 12048874 1/6

Date / Dia: July 24, 2012

Customer / Ciiente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. Customer’s Order Item / Orden Cliente - item: Customer’s Reference / Ref. del Cliente: Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta:
N/A N/A 183026/01

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura; Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
API SPEC 5L,0CTOBER 1, 2007 BIX42-L245/L290 PSL1 - NORMAL BEVEL

’ = BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: " JLength / Longitud: Quantity / Cantidad: 6 Pcs/Pz ’ Nominal Weight / Peso Nominal:
12.750 X 0.5 INCH N/A 19,69 /2133 FT 126.673 FT 8357.731%1.8 65.48 LBIFT
323.9 X 12.7 MM 6:00./6.50 MTS 38.610 MTS 375_3,31 2000 €KG 97.46 KG/M

" TENSILE TEST/ ENSAYO DE TENSIO

e

Specimen condition Specimen-dimensions . | Test Y.S. UTSs. Y.SJ/UT.Sl ElongationyAlargamiénto
Heat N* Sample N° | Condicion de la probeta Dimensiones de la'probeta- | temp | Eul 0.50 %. Req. AN RN
Colada N° | MuestraN°| Ls Sc | Type] O Siz ) CniArean | Temp: [Min: 290 Min: 415 Req. Max. lo . o
T Tipo ! ion | ensayo [Max: - Max: - -
°C mpa mpa in
- 60438 10424 B AM Ss L RT 320 493 0,65 2
AM: As manufactured / Segtin proceso de fabricacion L;ﬁ.Locgﬁ'o of sample / Ubicacion de la muestra Ori: Orientation / Orientacién ) Sc: Specimen condition / Condicién de la probeta
B: Body / Cuerpo X i Req. Max: Required maximum /.Maximo requerido Ss: Strip specimen / Muestra rectangular
L: Longitudinal / Longitudinal Min: Mihinﬁum 7 Minimo Req: Required / Requerido ) v\ : U.T.S: Ultimate tensile strength / Resistencia
Lo Initial-length / Longitud inicial Obt: Obtaiﬁéd /.Obténido RT: Room temperature / Tegnpéfatu?é.ambiente Y.S: Yield strength / Fluencia

Composition % / Composicion %

X400 X 1000 X 10000 X100
C M-S Cr | Mo S P Ni Vv Cu | Al SnifiAs Yo Nb LT Ca B N {Col. {{Col. 2JCok:3
H Max 28 | 120 -~ 40 15 30 30:|'400:] 80} 400 - - - - “n - - - 6 100 {15
Min — 28] W0 | =] =] | =[=]=1-1 -0 b =4=F~F1-1=-1-1-F-=
Heat N° Sample N° |P Max 28 | 120 e 40 15 30 30:°).400 1 80 | 400 - - - frd < - - - 6 1001 1§
Colada N°. | Muestra N° Min - 29 10 - o = - s e - - o s - - - - - - o=
80438 00001 H 17 ?4 27 7 26:41.8 17 30 0 60 20 7 3 0’ a 13 [ 67 0 18.6 0
60438 10424 P 19 72 26 7 2671 0.3 15 30 0 59 21 [} 3 ¢] 0 12 0 67 ¢ 18.5 4]
This certificate is issued by a computenzed systerm and it is valid with electronic signature. On:the orginal certificate the trade-mark green colored Este certificado se emite mediante sistema computarizado .y es validado con firma electronica.  Ef certificado original posee impreso el fogo
“Tenaris™is stamped. - In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he mustattest its.conformity to the original onetaking Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del cerificade . entregué una copia, debera garantizar la conformidad con el original haciéndose
upon himself the responsibility for any unlawful of not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjectedto the law. responsable por cualquier uso ilegal ¢ indebido.Cualquier alteracion y/o falsificacion estara sujeta 4 (a fey.
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Tubos de Acero de México, S.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 5N

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52) 229 989 1100 tel

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA | Number/Nimero: | Page/Pagina: - | (52) 229 989 1600 fex
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 12048874 2/6
Date / Dia: July 24, 2012
Customer / Cliente; PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A.DEC.V. Customer’s Order ltem / Orden Cliente - item: Customer’s Reference / Ref. del Cliente: Manufacturer’'s Works Order N° / Confirmacion de Venta:
N/A N/A 183026/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
AP! SPEC 5L,0CTOBER 1, 2007 B/X42-L245/1 290 PSL1 NORMAL BEVEL
. BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 6 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
12.750 X 0.5 INCH N/A - e 19.697/21.33 FT 126.673 FT i 8357.731LB 65.48 LBIFT
323.9X12.7 MM P R 6.00/6.50 MTS 38.610 MTS o :3?’91.000 KG ) 97.46 KG/M

~ CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSICION QUIMICA

Composition % / Compesicion %
B X 1000 $
C [ Mn sTPIN] V] C]A]sn]Aas] N0y T Col. 3}
H Max | 28 | 120 4 15 | 301 30 | 400] 80 | 400 | - - - - - 15
Min - 29 e - - - - - - - - - - -
HeatN° | Sample N° P Max | 28 | 120 151 30 | 30 400 80 } 400} -- - - - - 15 1~
Colada N° | Muestra N° Min - 29 - - - - - - - - - - - =
60438 10425 P 18 72 =126 | 0.7 15 30 0 60 21 6 3 0 [¢] 0 =
Col.:1: SUMA Nb+V i Lol 3T SUMA Nb+VATI Max: Maximum / Maximo P: Product / Producto S
Col.'2: SUMA Mo+Cr+Ni+Cu+V faedo T H Heat | Colada Min: Minimum £ Minimo T

Required values Individuals 7 Individuales Average / Promedio Hardness type HRC
Valores requeridos Min.— | "Max: 220 | Var - Min: = - | Max:—- Var: - Tipo de dureza
Heat N° ] Sample N° | Specimen condition | Quad. | Scale oD MW . D Var.
Colada N°'{ Muestra N° Ls Sc Escala 1 2 3 Avg: 1 2 3 Avg:l 1 2 3 Avg.
—

60438 10424 B AM 1 HRBW {866 856 86.1 86.1 86.6 85.8 85.8 86.1 856 88.8 875 866 06

60438 10425 B AM 1 HRBW/| 8686 85.5 85.1 857 855 851 84.9 852 84.7 85.1 849 84.9 08
AM: As manufactured / Segln procesc de fabricacion 1D; internal diameter /- Digmetro'interno Min: Minimum / Minimo Quad: Quadrant / Cuadranie
Avg:-Average / Promedio Ls: Location of sample / {bicacion de la muestra MW: Middle wall / Centro Sc: Specimen condition / Condicién de s probeta
This certiicate 1s issued by a computerized systern and it is valid with electronic signature. On the original cerlificate the trade-mark green colored JEste cerfificado se emite mediante sistema computanzado y es.validado .con firma electronica. El certificado onginal posee impreso el 1ogo
“Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would retease a copy of it, he must atiestits conformity to the original one taking Tenaris:color verde. En case de que el poseedor del'certificada “entregue una copia, debera garantizar 1a conformidad con el original haciéndose
upon himself the responsibility for any urifawful'or not aliowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected:{o the law. responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier aiteracion yfo falsificacion estara sujeta ala ley.
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Tubos de Acero de México, S.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52) 229 989 1100 tel

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / Ndmero: (52) 229 989 1600 fax

12048874

Date / Dia: July 24, 2012

Page / Pagina:

3/6

Customner / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Customer’s Order ftem / Orden Cliente - item:

Customer’s Reference / Ref. del Cliente: Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta:

APl SPEC 5L,0CTOBER 1, 2007

N/A N/A 183026/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEANLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Stee! Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:

B/X42-1.245/L290 PSL1 NORMAL BEVEL

BISELADO NORMAL

{Dimensions / Dimensiones:
12.750 X 0.5 INCH
323.9 X 12.7 MM

Schedule / Cédula:
N/A

Length / Longitud:
19.69/21.33FT
'16.00 1 6.50 MTS

Quantity / Cantidad: 6 Pcs/Pz
126,673 FT...
38.610 MTS.

Nominal Weight / Peso Nominal:
65.48 LBIFT
97.46 KG/M

8357.731 LB
3791.000 KG

~ THROUGH WALL HARDNES!

EZAENELESPESOR

IB: Body / Cuerpo Max: Maximum / Maximo Var: Variation / Variacién l
Standard / Norma:
Heat N° Sample N° Result :
Colada N° | Muestra N° Resultado
60438 10424 Good / Bueno .
Pressure / Presion Time / Tiempo Results / Resultado
Unit 7 Unidad. Value /'Valor Seconds/ Segundos
psi 2,810 5 Satisfactory / Satisfactorio

This certificate 1S issued by a computerized system and itis valid with electronic signature. On the original Certticate the rade-mark green:colored
“Tenaris"is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it he must attestits conformity to the original one taking
uport himself the responsibility for any unfawful or ot allowed Use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computatizado y-es validado -con firma electrénica. El certificado onginal posee impreso el logo
‘Tenaris color verde. En caso de que el poseedor deficertificado: entregue una copia, deberd garantizar ia conformidad con el originatl haciéndose

responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteracion y/o falsificacion estard sujetz a la'ley.
FORO03171



Tubos de Acerc de México, S.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejerfa, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

{52} 228 989 1100 te!

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA Number / Namero: Page / Pagina: (52) 229 989 1600 fax
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 12048874 4/6
Date / Dia: July 24, 2012
Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. Customer’s Order ltem / Orden Cliente - ltem: Customer’s Reference / Ref. del Cliente: Manufacturer's Works Order N° / Confirmacion de Venta:
N/A N/A 183026/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
APl SPEC 5L,0CTOBER 1, 2007 B/X42-1.245/L.290 PSL1 NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 6 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
12.750 X 0.5 INCH N/A 19.69/21.33 FT 126.673 FT 8357.731LB 65.48 LB/IFT
323.8 X127 MM ' e 6.00/6.50 MTS 38.610 MTS o - 3791 000 KG 97.46 KG/M o i

|_ ... HEAT TREATMENT / TRATA MENTO TERMICO
Heat treatment / Tratamiento térmico: Pipe/ T;Ibo_
Quench media of heat treatment process / Medio de: i‘r‘amento del tratamiento térmico: Water / Agua
Temperature Scale / Escala de Temperaﬁgif ¢ o

Type
Tipo

asrofled

=ORMACION SUPLEMENTARIA

|_, ,  SUPPLEMENTARY INFORMATION / IN

e Supplementary information ~

Informacién Suplementéria e

Manufactured by TenarisTamsa Fabricado por TenarisTamsa
Steel making process: Fabricacién del acero:
Electric Arc Furnace-Ladle Furnace-Continuous Casting Machine. Horno de’Arco Eléctrico-Horno de Afinacion-Maquina de Colada Continua.
Fully Killed. Steel Acero calmado conaluminio
Material free from Mercury contamination Material libre de contaminacion de Mercurio
Not répaired by welding Noreparade por soldadura
Non-destructive test. Satisfactory Control no destructivo. Satisfactoric
inspection method Método de inspeccion
L= EME-FLVE-MPL - : SoEME-FLVI - MPI -
API'SPEC 5L, OCTOBER 1, 2007 FE.20090101/ASTM A106.11/ APISPEC.5L OCTOBER 1, 2007 FE.20090101/ASTM A106, 11/
ASTM A53,10/ASME SA106,2010 ASTM AS3,10/ASME SA1086,2010
MATERIAL ACCORDING TO NACE MR0175-2003 MATERIAL DE ACUERDO A NACE MR0175-2003
This certificate is issued by a computerized systentand it is valid with electronic signature. On the originat certificate the trade-mark green colored l’ETteTe?iﬁcado se emite mediante sistema computarizado.y es validado :con firma electrénica. i certificado original posee impreso el logo
“Tenans” is stamped: -irr case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must aftest its conformity to the original orie:taking Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado. entregue: una copia, deberd garantizar la conformidad con el original haciéndose
upen himself the responsibility for any-Unlawful or not allowed tse. Any alteration and/or falsification will be subjected 1o the law. responsable por cualquier uso ilegal o indebido: Cualquier alferacion yfo falsificacion estard sujeta a'la ley.
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Tubos de Acero de México, S.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 5N

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52) 229 989 1100 tel

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA | Number/Namero: Page / Pagina: (52) 229 989 1600 fax
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA | 12048874 5/6

Date / Dia: July 24, 2012

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. Customer’s Order item / Orden Cliente - ltem: Customer’s Reference / Ref. del Cliente: Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta:
N/A N/A 183026/01

fManufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producte: Surface / Superficie:

SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO

Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Stee! Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:

AP SPEC 5L,0CTOBER 1, 2007 BIX42-1.245/1.290 PSL1 NORMAL BEVEL

: . : BISELADO NORMAL

Dimensions f Dimensiones: - Schedule / Cédula: tength / Longitud: Quantity / Cantidad: 6 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:

12.750 X 0.5 INCH e N/A 19.69/2133 FT . . 126.673 FT 8357.731LB 65.48 LBIFT . .

323.9 X 12.7 MM : T 6.00/6.50 MTS el 38.610 MTS ' 3791.000 KG 97.46 KG/M - - - .

TNFORMACION SUPLEMENTARIA

~ SUPPLEMENTARY INFORMAT

= Supplemn
Informacion Stip
‘ Arisa Réf, 268111

Tamsa Ref: 268111 .

T SUMMARY REPOR T
Heat N° Quantity . Length Weight
Colada N° Cantidad.. Longitud Peso
(Pieces) (ft) (m) (Tons) -
60438 g 126.67 38.61 3.791
Average length per pipe . Nominal-weight per.pipe
Longitud promedio por tubo Peso nominal portubo
() (m) {ibift) (kg/m}
21112 6,435 65.98 98.187
This certificate 15 issued by a computerized system and it.is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored Este certificado se emite mediante sistema computarizado'y es validado ‘con firma electronica. £l certificado original posee impreso el iogo
“Tenaris is stamped. In case the owner of the original tertificate would release a copy of it, he'must attestits conformity lo the original one taking Tenaris color verde. En caso de que el poseedor-dél cerdificado: enfregue una copia, deberd garantizar la conformidad con ef original haciéndose.
upon himself the responsibility for any unfawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected:to'the law. responsable por cualquier uso ifegal o indebido. Cualquier aiteracion yio falsificacion estard sujeta a la/ley.

FOR03171



Tubos de Acero de México, S.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 891697 MEXICO

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number /- Ndmero:

12048874

(52) 229 989 1100 tel
Page / Pagina: {52) 229 989 1600 fax

6/6

Date / Dia: July 24, 2012

APl SPEC 5L,OCTOBER 1, 2007

B/X42-1.245/1.290 PSL1

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. Customer’s Order ltem / Orden Cliente - item: Customer’s Reference / Ref. del Cliente:  [Manufacturer's Works Order N° / Confirmacion de Venta:
N/A N/A 183026/01
fManufacturing Process / Proceso de Manufactura: Preduct Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:

NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL

Dimensions / Dimensiones:' Schedule / Cédula: Length / Longitud: ~ - Quantity / Cantidad: 6 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
12.750 X 0.5 INCH N/A 19.687/21.33FT . {126.673FT 8357.731LB 65.48 LB/FT-
323.9 X 12.7. MM : 6.00 / 6.50 MTS "|38.610 MTS 3791.000 KG 97.46 KGIM.S -

This is to certify-fhatthe, prodict described here has been manufactured, sampled, tested, and inspected Tn-accofda; \i/ith Por el presente certificamos que el material aqui descrito ha sido fabrib‘é& ;

purchaser order fequirgments. This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration-of orgin...

Rohe

acuerdo a los requisitos de su orden de compra. Este certificado no es-ni-puedésser usado, como una declaracion de origen.

Tiestreado, ensayado e inspeccionado de

INSPECTION COMPANY
COMPANIA DE INSPECCI

___TENARIS

1
gl

il

e
7 N

QUALITY CERTIFICATION DEPT.
DEPTO. DE CERTIFICACION DE CALIDAD
Teresa M. Castelld Abraham

QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE

) 1w EHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT.
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE CERTIFICACION DE CALIDAD
e ' Ricardo Lozano Armenta

Thig certificate is issued by a computenized systerit and it is valid with electronic signature. On-the criginal certificate the trade-mark green: colored
"Tenaris"is stamped. In.case the owner of the original cerfificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original oneé taking
upon himself the responsibility for any unlawful or not'allowed use. Any alteration and/or falsification wilt be subjected to the law.

TEste centicado se emie mediante Sistema computarizado'y es validado “con firma electronica. ki certificado original posee impreso el logo
Tenaris-color verde. En caso de que el poseedor del certificado: eniregue una copia, debera garantizar 1a conformidad con el originatl haciéndose
responsable por cualquier use flegal o indebido: Cualduier-alteracion y/o falsificacion estara stjeta ata’ley.

FORO03171



