Tenaris

Tubos de Acero de México, S.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52) 229 989 1100 tel

MILL TEST CERTIFICATE

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / Numero:

15025198

Page / Pagina: (52) 229 989 1600 fax

176

Date f Dia: June 25, 2015

Customer / Chente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.

Cuslomer’sBrder Item / Orden Cliente - ltem:

Customer's Reference / Ref. del Cliente: -

Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacién de Venta:

21099 ITEM 4 NIA 232616/02
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Preducto: Surface  Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
AP 5L ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/14, ASTM A53/12, ASME SA106/2013 BIX42-L245/1.290 PSL1 NORMAL BEVEL -
BISELADO NORMAL

|Cimensions / Dimensiones: Schedule / Cé
4.500 X 0.337 INCH

114.3 X 8.6 MM

dula:

SCHO80/W.C XS

Length / Longitud:
1969/ 2133 FT
6.00/ €.50 MTS

Quantity f Cantidad: 101 PcsiPz

2135.
650.810 MTS

31583.449 LB
14326.000 KG

203 FT

Nominal Waight /. Peso Nominal:
15.00 LBfFT -
22,32 KGIM

TENSILE TEST / ENSAYO DE TENSION

Specimen condition Specimen dimensions Test ¥Y.5. UTs. ¥.5/UTS5  Eongation/ Alargamiento
Heat N° | Sample N° | Cendicion de la probeta Dimensiones de |a probeta tarmp | Eul 0.50 %. Req.
Colada N°| MuestraN" | Ls Sc | Type| Cr Size Area Temp. [Min: 280 Min: 415 Req. Max, Lo Min. Obt.
Tipe Tamaiio Seccidn | ensayo|Max: — Max: - -
mm mm2 °C MPa MPa mm % %
[ 77622 | 05604 | B | AM | Ss | L | 2565X08.51 220,48 | RT 343 526 0,65 50,8 251 | 36,0

AM: As manufactured / Segin proceso de fabricacion
B: Body / Cuerpo

L Lengitudingt / Longitudinal

Lo Inial length / Longitud inicial

Ls: Location of sample / Ubicacion de la muesira
Max: Maximum / Maximo

Min Minimum / Minimo

Obt' Cbtained / Obtenide

Ori: Orientation / Orientacién

Req. Max: Required maximum / Maximo requerido
Req Required / Requerido

RT Room temperature / Temperatura ambiente

Sc: Specimen condition f Condicion de la probeta
Ss: Strip specimen f Muestra rectangular

U.T.8: Ultimate tensile strength / Resistencia
¥_S: Yield strength ! Fluencia

|

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSICION QUIMICA

Composition % / Composicidn % )
X 100 X 1000 X 16000 ¥ 100
C|Mnj Si | Mo| Cr P 5 V | Nb| Ni | Cu] Sn| A Ti | As B Ca| N |Col1Col 2| Col 3

H Max 28 | 120 - 15 { 40 30 30 80 - 400 | 400 - - - - - - - 15 | 160 [)

Min -- 29 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heat N* Sample N° [P Max 28 | 120 - 15 40 30 30 80 — | 400 | 400 - - - - - - - 15 | 100 6

Colada N° | Muestra N° Min - 29 10 - - - - - - - - - - - - . - - - - =

77622 00001 H 20 8-7" 20 | 26 6 9 32 o] 4] S0 11 g 23 o 4 o 14 65 0 [(247]| O

77622 05604 P 21 85 191t 29 7 10| 27 0 0 50 | 105 g 25 0 3 0 15 69 0 | 254 0
This cerficate 15 [ssUEd by a computenzed system and i1 15 valid with slecironic signatura. On 1he onginal certificate the rade-mark gresn colored
Tenans" s stamped In case the owner cof the onginal certiicate would release a copy of i, he must attest its conformity to the original one taking

upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration andfer falsfication will be subjecied ic the law. responsable por cualguier use ilagal o indebide Cualguiar

Esie certificado se emite medianis sistema computarizado y es validado con fimna electrénica  El certificado onginal posee impreso ef logo
Tenans color verde. En caso de qua el poseedor del cartrficade entregus una copia, deberé garantizar ja conformidad con el original haciéndose

& y/o falsificacidn estara sujeta a la ley

FOR03171
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I

Tubos de Acero de México, 5.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN
Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz

C.P. 91697 MEXICO
(52) 229 989 1100 tel

MILL TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / Numero:

15025198

Page / Pagina: {52) 229 989 1600 fax

2/6

Date / Dia: June 25, 2015

Customer / Cliente; PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.

Customer’s Order tem/Q

rden ﬁeme- Hem:

Customer’s Reference / Ref. del Cliente:

Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta:

APl 5L ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/14, ASTM A52/12, ASME SA106/2013

21099 ITEM 4 NI/A 232616102
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producte: Surface f Superficie:
ISEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends { Extramos:
BiX42-1245/L.290 PSL1 NORMAL BEVEL

BISELADO NORMAL

|Dimensicns / Dimensiones: Schedule / Cedula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 101 Pcs/Pz Nominal Weight / Pesc Nominal:
4500 X 9.337 INCH SCHO80/W.C XS 118.697/21.33 FT 2135.203 FT 31583.449 LB 15.00 LB/FT

114.3 X 8.6 MM 6.00 / 6.50 MTS 650.810 MTS 14326.000 KG 22.32 KGN

| CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSICION QUIMICA

Composition % / Composicidn %
X 100 X 1000 X 10000 X 100
C|[Mn| Si | Me| Cr P S V [ Nb] Ni | Cuf Sn [ A T | As B | Ca| N [Col1|Col2[Cel 3
H Max | 28 § 120 - 15 | 40 | 30 | 30 | 80 ~ | 400) 400} - - - - - - - 15 | 100 | 6
Min - 29 | 10 - - - - - - - - - - - - - - - -~ - -
HeatN°® | Sample N° [P Max | 26 | 120 | - 15 ( 40 | 30 | 30 | 80 - [ 400) 400 | -~ - - - - - - 15 [ 100 6
Colada N° | Muestra N° Min - 29 10 - - - - - - - - - - - - -- - -
77622 05605 P 20 | 86 | 18 | 28| 8 9 | 32| 0 [} 50 [ 105) 9 24 [ 3 0 14 | 68 0 |263| ©

Cal. 1: SUMA Nb+V+Ti
Col. 2. SUMA Mo+Cr+Ni+Cu+V

Col 3: BUMA Nb+Y
H: Heat / Colada

Max Maximum / Maximo
Min: Minimum / Minime

P: Product / Producte

THROUGH WALL HARDNESS / DUREZA EN EL ESPESOR

Required values Individuals / Individuales Average I Promedio Hardness type/Tipo de dureza HRC
Valores requeridos | Min.— | Max 220 | Var- Min - [ Max — [ Var—
Heat N° Sample N° Specimen condition Cuad Scale oD MW D Var
Colada N* Muestra N* Ls Sc Escala 1| 2 3 [Avg.| 1 2 3 | Avg 1 2 3 | Avg
77622 05604 B AN 1 HREW | 782| 78.4| 78.3| 78.3] 78.5] 788| 785| 766| 788] 79.0| 78.7| 768] 06
77622 05805 B AM 1 HRBW | 792 79.9| 79.8| 78.7| 80.3| 804( 807§ BOS| 796| 80.6( 80.2| 801 08

AM As manufactured / Seglin proceso de fabncacidn
Avg- Average f Promedio

1D Internal diameter / Didmetro interno
Ls. Location of sample / Ubicacion de la muestra

Min Mirimum { Minime
MW Middle wall / Centro

Quad: Quadrant / Cuadrante
Se: Specimen condition / Condicién de la probeta

This carfificals is Isgued by a computenzed svstem and i s valid with slectrenic signature. On fhe onginal certificate the trade-mark green colored
"Tenans" 1s stamped In case the owner of the onginal certrficate would release a copy of it, he musi attest its conformity to the original one taking

icn and/cf

£ste certificado se emite mediante sistema computanzado y es validado con firma electrénica  Ef cerificade original poses imprase &l logo
Tenans color verde. En caso de que el poseedor de| certficado entregue una copia, deberd garantizar la conformidad con &f original haciéndose

Cusiguier al

responsable por cualquier uso ilegal o ir

ylo falsificacion estard syjeta ala ley

upon himself the resp ility for any u or not alk

d use. Any

1 will be subjected to the law.
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Tenaris

Tubos de Acero de México, S.A.
Carret. México Veracruz Km 433.7 5N

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz

C.P. 91697 MEXICO
(52) 229 989 1100 tel

(52) 229 989 1600 fax

MILL TEST CERTIFICATE Number / Numero: Page / Pagina:
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA 15025198 3/6
Date / Dia: June 26, 2015
Custoner ! Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DEC.V. Customer s Order [fem / Orden Cliente - ftem: Customer s Reference / Ref. del Cliente: | Manufaciurer's Works Order N° / Confirmacion de Venta:
21099 ITEM 4 N/A 232616102

IManufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface ! Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCIQN SIN COSTURA BARNIZADO

Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steal Grade / Grado de acero: Ends ! Extremeos:

AP| 5L ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/14, ASTM A53/12, ASME SA106/2013 BiX42-L245/L290 PSL1 NORMAL BEVEL

BISELADO NORMAL

!Dimensions! Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 101 Pcs/iPz Nominal Weight / Peso Nominal:
4.500 X 0.337 INCH -|SCH 080/ W.C XS5 "119.69/21.33 FT 2135.203 FT 31583.443 LB " 115.00 LBIFT -

114.3 X 8.6 MM ' 6.00 /1 6.50 MTS 650.810 MTS 14326.000 KG 22,32 KG/IM
| THROUGH WALL HARDNESS / DUREZA EN EL ESPESOR
|B: Body / Cuerpo © Max: Maximum / Maximo OD: Outside diameter / Diametro externo Var: Variation / Variacion
| FLATTENING TEST / ENSAYO DE APLASTAMIENTO

Standard / Norma:

Heat N° | Sample N° Result
Colada N° | Muestra N° Resultado
77622 05605 Good / Bueno
HYDROSTATIC TEST / PRUEBA HIDRAULICA
Pressure / Presion Time ! Tiempo Results [ Resullado
Lirut 7 Unidad. Value [/ Valor Seconds f Segundos
mpa 20.5 5 Satisfactory / Satisfactorio

upon himself the rasponsibility for any unlawful or not allowed use. Any alt

This certificate 19 1ssued by a computenzed system and it 1 valid with electronic signature. On the onginal ceriifitate the trade-mark green colored
*Tanans" is stampad I case the ewner of the onginal certificats would release a capy of it, he must attest its conformity to the original one taking

andfor fal

1 will be subjected to the law.

Este cortficado se emite mediante sistema computanzado y es valdado con fimna electrénica  El cerificade original posee imprase el fogo
Tenans color verde. En caso de que sl poseador del cartificado entregue una copia, deberd garantzar la conformidad con el original haciéndose
rasponsable por cualquier uso ilagal o indebido Cualguer alteracion y/o falsificacién estara sujeta a 1a ley

FOR03171




L]

Tenaris

Tubos de Acero de México, S.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52) 229 989 1100 tel

Number / Nimero:

15025198

MILL TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Page / Pagina:

4/6

{52) 229 989 1600 fax

Date f Dia: June 2§, 2015

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE CcV. Customer’s Order Item / Orden Cliente - [tem: Customer s Reference / Ref, dej Gliente, Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacidn de Venta:
21099 ITEM 4 N/A 232616/02
Manufacturing Process / Praceso de Manufactura: Product Type f Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADOQ EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
AP] 5L ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/14, ASTM AS53/12, ASME SA106/2013 BIX42-L245/1L.290 PSL1 NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL
|bimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 101 Pes/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
- |4.500 X 0.337 INCH (ISCHOBD /W.C XS 19.69121.33 FT 2135.203 FT 31583.448 LB 18.00 LB/IFT- -
114.3 X 8.6 MM ' 6.00/6.50 MTS 650.810 MTS 14326.000 KG 2232 KGiM

HEAT TREATMENT / TRATAMIENTO TERMICO

Heat treatment / Tratamiento térmico; Pipe f Tubo
Quench media of heat treatment process / Medie de enfriamento del tratamiento térmico: n/a
Temperature Scale / Escala de Temperatura: nfa

Type
Tipo

asrolled

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA

Supplementary Information
Informacién Suplementana

Manufactured by TenarisTamsa
Steel making process
Electnc arc Fumace-Ladle Fumace-Continuous Casting Machine.
Fully Kilted Steel
Matenal free from Mercury contamination
Net repaired by welding
Non destructve tast Satrsfactory
Inspection method
- EMI - FLVI - MPI -
ASTM A106/14, ASTM A53/12, ASME SA106/2013
MATERIAL ACCORDING TO NACE MRO175 /150 15156-2 2009 AND NACE MR0103, 2010 ONLY FOR HARDNESS
22 HRG MAX

Fabncade por TenansTamsa
Fabncacion del acero
Homo de Arco Electica-Homo de Afinacién-Maquina de Colada Continua
Acero calmade con aluminio
Matenal hbre de contaminacion de Mercurio
Na reparado por soldadura
Coentrol no destructivo. Satisfacterio
Métedo da inspeccion
- EML - FL\1 - MPI -
ASTM A106/14, ASTM A53/12, ASME SA106/2013
MATERIAL DE ACUERDQ A NACE MRO175 / ISO 15158-2, 2009 Y NACE MRD143, 2010 SOLO DUREZA MAX 22

HRGC

This certificate 15 1ssted by a computerized system and it 18 valid with electronic signature. On the onginal certificata tha trade-mark green colerad
"Tenans' 15 stamped |h case the owner of the onginal certriicate would release a copy of if, he must attest its conformity {0 the original one taking

Este corlificade se emite mediante sisiema computanzado y es validado con firma electronica.  El certificado criginal posee impreso el logo
Tenans color verde. En caso de que el paseeder dal certificado entregue una copia, deban garantizar Ja conformidad con sl original haciéndose
respansable por cualguier uso lagal o i ide Cualguier alteracion /o falsificacién estard sureta a la ley

upon humself the responsibility for any unlawful or net allowed use. Any alteration and/or falsrficanon will be subjected tg the law.

FOR03171
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Tenaris

Tubos de Acero de México, 5.A.
Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz

C.P. 91697 MEXICO
(52) 229 989 1100 tel

MILL TEST CERTIFICATE

CERTIFICADC DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / Ndmero: Page

15025198

516

 Pagina, (52} 229 989 1600 fax

Date / Dia: June 25, 2015

ICusiomerf Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DEC.V.

Customer’s Order ltem / Orden Cliente - ltem:
21098 ITEM 4

Customer’s Reference / Ref. del Cliente:
N/A

Manufacturer's Works Order N° / Gonfirmacion de venta:
232616702

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producte: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
API 5L ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/14, ASTM A53/12, ASME SA106/2013 BiX42-L245/1.290 PSL1 NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL
IDimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 101 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
4.500 X 0.337 INCH - |SCHOB0/W.C XS 1969712133 FT 2135.203 FT 31583.443 1B (15:00 LEJFT .
114.3 X 8.6 MM 6.00 7/ 6.50 MTS 850.810 MTS 14326.000 KG 22.32 KG/M
| : SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA
Supplementary information
Informacion Suplementaria
[Tamsa Ref: 647524 [Tamea Ref. 647934
| SUMMARY REPORT / REPORTE RESUMEN
Heat N° Quantity Length Weight
Colada N° Cantidad Lengitud Peso
(Fieces) (ft) {m) (Tons)
77622 107 2.135.2 650 81 1% 326

Average length per pipe Nominal weight per pipe

Lengitud premedio per tulko Peso naminal por tubn
{ft) (m) (IbAt) (kg/m}
21141 5.444 14792 22013

This certificate 1s 1ssued by a computerized systam and i 1= valid with electronic signature. On the onginal certificate the trade-mark green colored
*Tenans" is stamped In case the owner of the onginal certrficate would release a copy of it he must attest rts conformity to the original ene taking
upen imseif the ragpenaibility for any unlawful or not allowsd use. Any alteration and/or falsficaton will be su_l_)Ectad 1o the law.

Este certificado se emite r
Tenans color verds. En caso de que el poseedor del cartificade entregue una copia, debera garantizar la conformidad con el criginal haciéndose

responsable por cualquier uso llegal o indebide Cualquier altaracien y/o falsificacién estard sujeta a la ley

Ty

computarizade y es

con firma elacirénica  El certificado criginal posee impreso el logo

FOR03171
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Tenaris

Tubos de Acero de México, S.A.
Carret. México Veracruz Km 433.7 5N

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz

C.P. 21697 MEXICO
(52) 229 989 1100 tel

MILL TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / NOmero:

15025198

Page / Pagina:

6/6

(52) 229 989 1600 fax

Date / Dia: June 2§, 2015

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.

21099 ITEM 4

Customer’s Order ItemT(-eren Cliente - ltem:

Customer’s Reference / ﬁef. del aiente:
N/A

Manufacturer’s Warks Order N* / Confirmacidn de Vema:
232616/02

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:

SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:

Standard or Specification / Normas o Especificaciones:

APl 5L ED4S/DECEMBER 2012, ASTM A106/14, ASTM A5§3/12, ASME SA106/2013

B/X42-1.245/L.290 PSL1

NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL

Dimensions / Dimensiones: Schedule f Cédula:
4500 X 0.337 INCH

114.3 X 8.6 MM

SCHOBO/W.C XS

Length / Longitud:
19.69 7/ 21.33 FT
6.00/6.50 MTS

Quantity / Cantidad: 101 Pes/Pz
2135.203 FT 31583445 LB
650.310 MTS 14326.000 KG

Nominal Weight / Peso Nominal:
1500 LBIFT - FRERTI
22.32 KG/M ’

This s to certify that the product described here has been manufactured, sampled, tested, and inspected in accordance with
purchaser order requirements. This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin.

Por el presente certificamos que el material aqui descrito ha sido fabricado, muestreado, ensayado e inspeccicnado de
acuerdo a los requisitos de su orden de compra. Este cerlificado no es, ni puede ser usado, como una declaracién de origen. .

CUSTOMER . THIRD PARTY TENARIS QUALITY DEPAR]
INSPECTION COMPANY e .'I!
COMPARIA DE INSPECCION &,M;;P«f&‘ E
NO APLICA - ” :
Employee Name: N/A QUALITY CERTIFICATION DEPT.

DEPTO. DE CERTIFICACION DE CALIDAD
Teresa M Castella Abraham

]

CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT.
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE CERTIFICACION DE CALIDAD
Angel César Alemén Gil

This certificate 15 1ssued by a computenzed syatern and 1113 valid with electronic signature. On the onginal certificate the trade-mark green colored

Este cerlificado 56 emite mediante sisk compt yes

do ccn firma elecirdnica  El certificade original pesee impreso el logo

Tenans color varde, En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, debera garantizar ka conformidad con el eriginal haciéndess

*Tenans" is siamped In cass the owner of the enginal certificate weuld refease a copy of i, he must attest its cenformity to the eriginal one taking
responsable por cualyuier usa ilegal o indebido Cualquer alteracién y/o astard sujata a la ley
FOR03171

upon himself the responsibility for any unlawiul or not allowed use Any al and/or 1 will be 5 1o the law.




