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MILL TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / Nimero:

15038181

Page / Pagina

1/6

l Date / Dia: October 04, 2015

Tubos de Acero de Meéxico, 5.A

Carret. México Veracruz Km 433,7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52) 229 989 1100 tel

{52) 229 989 1600 fax

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.

Customer’s Order ltem / Orden Cliente - Item.

Customer's Reference / Ref del Cliente
NIA

Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta

o 21946 ITEM 1 237170701
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura Product Type / Tipo de Producto Surface / Superficie
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO

Standard or Specification / Normas o Especificaciones
AP| 5L ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/1 4, ASTM A53/12, ASME SA106/2013

Steel Grade / Grade de acerc
BIX42-L245/L290 PSL1

Ends / Extremos
NORMAL BEVEL

BISELADC NORMAL

Dimensions / Dimensiones
10.750 X 0.365 INCH
273.1 X 9.3 Mm

Schedule / Cedula,
SCH 040 /W.C STD

Length / Longitud
19.69/2133 FT
6.00/6.50 MTS

Quantity / Cantidad: 30 Pcs/Pz
620.604 FT
189.160 MTS

25447.980 LB
11543.000 KG

40.52 LBIFT
60.29 KGIM

Nominal Weight / Peso Nominal

TENSILE TEST / ENSAYO DE TENSION

Specimen condifion Specimen dimensions Test ¥.S UTs Y.SALT Elongation / Alargamiento
Heat N° | Sample N° |  Condicion de la probeta Dimensiones de Ia probeta femp | Eul 0.50 %. Req
Colada N°| Muestra N* | Ls Sc | Type| Ori Size Area Temp. |Min: 290 Min. 415 Req, Max, Lo Min Obt
Tipo Tamano Seccidn | ensayo|Max: -- Max: -« -
mm mmz € MPa MPa  mm % %
77693 17801 B AM Ss L 385X 09.12 350,93 RT 319 488 0,65 50.8 276 40,0
78767 €0990 B AM Ss L 38.43 X 05.70 BTaTT RT 339 530 0,64 50,8 27.9 39,0

B: Body / Cuerpo
L' Longitudinal / Longitudinal

Lo Initial length / Longitud inicial

AM: As manufactured / Segun proceso de fabricacién

Ls. Location of sample / Ubicacién de la muestra

Max: Maximum / Maximo

M
Obt

n: Minimum / Minimo
Obtained / Oblenide

On: Orientation / Orientacion

Reg Max Required maximum / Maximo requerido
Req: Required / Requerido

RT. Room lemperature / Temperatura ambiente

Sc: Specimen condition / Condicién de la probeta
Ss: Strip specimen / Muestra rectangular

U TS Ultimate tensile strength / Resistencia

Y § Yield strength / Fluencia

L

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSICION QUIMICA

Composition % / Composicion %
X 100 X 1000 o X 30000 X 100
c Mn| Si | Mo | Cr P S v Nb Ni | Cu| Sn Al Ti As B Ca N | Col. 1|Col. 2|Col. 3]

H  Max 28 | 120 - 15 30 30 80 - 400 | 400 - - - - - - - 15 | 100 6

Min - | 29 | 10 e - - A i i ! & Py " ) - »e = = 2 - -

Heat N* Sample N° [P Max 28 | 120 | - 15 30 30 80 = | 400 | 400 - - - - - - - 15 | 100 6

Colada N* | Muestra N° Min - 29 10 - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

77653 00001 H 16 67 28 16 5 6 48 [} 0 60 | 127 9 24 0 4 [} 13 70 0 | 253 0
This certificate is 1ssued by a compulerized system and 1 15 vahd with elecironic signature  On the onginal certificale the lrade-mark green cokored
“Tenans” is stamped In case the owner of the onginal certriicate wouid release a copy of it._he must atles! its conformity to the onginal one taking

upon himself the responsibility for any unlawtul or not allowed use  Any alteration and/or falsification will be subjected to the law

Este cerlificado se emite mediante sistema computanzado y es validado con firma electronica
Tenans calor verde En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, debera garantizar la conformidad con el onginal haciéndose
responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteracien yfo falsificacion estara sujeta ala ley

Eil certficadc onginal posee impreso el logo

FOR03171
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Tenaris

Tubos de Acero de México, S.A
Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz

C.P. 91697 MEXICO
(52) 229 989 1100 tel

MILL TEST CERTIFICATE

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / Numero:

| 15038181

Page / Pagina:

216

(52) 229 989 1600 fax

Date / Dia: October 04, 2015

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.

Customer’s Order ltem / Orden Cliente - Item

Customer’s Reference / Ref. del Cliente:

Manufacturer’'s Works Order N° / Confirmacion de Venta

21946 ITEM 1 N/A - 237170/01
fManufacturing Process / Proceso de Manufactura Product Type / Tipo de Producto Surface / Superficie
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO

Standard or Specification / Normas o Especificaciones

AP| 5L ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/14, ASTM A53/12, ASME SA106/2013

Steel Grade / Grado de acero
BIX42-1.245/L.290 PSL1

Ends / Extremos
NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL

Scheduie / Cedula:
SCHO040/W.CSTD

Dimensions i Dimensiones
10.750 X 0.365 INCH
273.1 X 9.3 MM

Length / Longitud
19.69/21.33 FT
6.00/6.50 MTS

620.604 FT
189.160 MTS

Quantity / Canlidad' 30 Pcs/Pz

25447.980 LB
11543.000 KG

Nominal Weight / Peso Nominal:
40.52 LBIFT
60.29 KG/M

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSICION QUIMICA

Composition % / Composicién %
%100 X 1060 X 10000 %100
C Mn| Si | Mo ]| Cr P s Vv No | Ni | Cul| Snl Al Ti As B Ca N |Col. 1|Col. 2| Col 3
H Max | 28 | 120 - 15 | 40 | 30 | 30 | 80 -~ | 400 400 | - - - - - - - 15 | 100 6
Min - 29 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heat N° | Sample N* [P Max 28 | 120 | - 15 | 40 | 30 30 | 80 - | 400 | 400 | -- - - - - - - 15 | 100 | 6
Colada N° | Muestra N° Min - | 29| 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
77693 17801 3 7] 66| 27 | 18 6 [ 4.4 0 1] 60 | 124 | 7 25 0 3 0 13 | 66 0 |283| O
77693 17802 P 17 66 27 2 6 6 38 0 ] 60 127 8 26 0 3 0 12 71 0 267 0
78767 00001 H 21 85 19 | 1.7 4 8 2 0 0 50 | 126 | 10 17 0 4 0 9 77 0 |233] 0
78767 60930 P 22 | 86 18 | 21 4 g 13 0 0 50 | 125| 10 | 22 0 3 0 10 | 74 0 |286( 0
78767 60991 P 22 | 86 18 | 21 4 B 16 0 0 50 | 126 9 22 0 3 0 9 74 0 [237] o

Col 1 SUMA Nb+V+Ti
Col 2. SUMA Mo+Cr+Ni+Cu+V

Col 3: SUMA Nb+V
H. Heat / Colada

Max: Maximum / Maximo
Min: Minimum / Minimo

P: Product / Producto

THROUGH WALL HARDNESS / DUREZA EN EL ESPESOR

Required values Individuals / Individuales Average / Promedio Hardness type/Tipo de dureza HRC
Valores requeridos Min: Max 220 [ Var -- Min ~ | Max- | var- |
Heat N* Sample N° Specimen condition Quad Scale oD MW 1D Var
Colada N* Muestra N° Ls Sc Escala 1 2 3 |Avg.| 1 2 3 | Avg 1 2 3 | Avg
77693 17801 B AM 1 HRBW | 755| 76.1| 76.1] 758] 76.9] 77.2| 77.1] 77.1] 769 _7-59 781 773 14
77693 ) 17802 B AM 1 HRBW | 75.2| 755| 75.5| 754| 76.8| 77.1] 76.2| 76.7{ 758| 76.0| 757 758 il

This certificate is issued by a computerized system and ilis valid with elecironic signiature. On the original centificate the lrade -mark green celoreg
“Tenans" is stamped  In case Ihe cwner of the onginal cenificale would release a copy of it he must attest s conformily 1o the onginal one taking
upon himself the responsibility for any unlawful or nol aliowed use  Any alteration ancfor falsification will be subjected 1o the law

Este centificado se emite mediante sislema compulanzado y es validadc con firma electronica
Tenans color verde En cass de que el poseedor del cerlificade entregue una copia, debera garantizar la conformidad eon el eriginal
responsable por cualquier usc ilegal o indebido. Cualquier alleracion yio falsiicacion estara sujels a la ley

Elcenficano onginal posee impreso el loge |
haciéndose

FOR03171
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Tubos de Acero de Mexico, S.A

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52) 229 989 1100 tel

MILL TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / Namero:

15038181

Page / Pagina:
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(52) 229 989 1600 fax

Date / Dia: October 04, 2015

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

21946 ITEM 1

Customer’s Order ltem / Orden Cliente - item

Customer's Reference / Ref. del Cliente

N/A

Manufacturer's Works Order N* / Confirmacion de Venta
237170101

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura
SEAMLESS HOT ROLLED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA

Product Type / Tipo de Producto
LINE PIPE SEAMLESS
CONDUCCION SIN COSTURA

Standard or Specification / Nermas o Especificaciones

API 5L ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/14, ASTM A53/12, ASME SA106/2013

Steel Grade / Grado de acero
BIX42-1L245/L290 PSL1

Surface / Superficie
VARNISHED
BARNIZADO

" |Ends 7 Extremas:
NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL

Dimensions / Dimensiones. Schedule / Cédula

Length / Longitud:

Quantity / Cantidad. 30 Pcs/Pz

Nominal Weight / Peso Nominal:

10.750 X 0.365 INCH SCH 040/ W.C STD 19.69/7/21.33FT 620.604 FT 25447.980 LB 40.52 LBIFT
273.1 X 9.3 MM 6.00 / 6.50 MTS 189.160 MTS 11543.000 KG 60.29 KG/M
| THROUGH WALL HARDNESS / DUREZA EN EL ESPESOR |
Required values _Individuals / Individuales Average / Promedio Hardness type/Tipo de dureza:HRC
Valores requendos Min: - Max: 220 | Var -- Mini~ | Max- | Var- B
Heat N° Sample N* o Specimen cendition Quad Scale oD MW D Var
Colada N* Muestra N° Ls Sc Escala 1 2 3 |Avg.| 1 2 3 |Avg | 1 2 3 | Avg

78767 60550 B AM 1 HRBW | BD.3| B0O.2| 804 80.3| 80.7| 80.7] 805] 80.6| 80.2| BO.3| 80.1] 802 04
78767 ) 60991 B AM 1 HRBW | 79.9] 80.3| 80.4| 802| 805| 806| B0OS5| 805| 805 80.7| 806/ 806 0.4

AM: As manufactured / Segln proceso de fabricacion
Avg' Average / Promedio
B: Body | Cuerpo

ID: Internal diameter / Diametro interno
Ls Location of sample / Ubicacién de la muestra

Max. Maximum / Maximo

Min: Minimum / Minime
MW: Middle wall / Centro
OD: Outside diameter / Diametro externo

Quad: Quadrant / Cuadrante

Sc: Specimen condition / Condicion de la probeta

Var: Variation / Variacion

L z

- FLATTENING TEST/ ENSAYO DE APLASTAMIENTO

[Standard / Norma Stancard / Norma
Heat N° | Sample N' Resuit Heat N* | Sample N* Result
Colada N* | Muestra N* Resultado Colada N* | Muestra N* Resultado
77693 17802 Good / Bueno J 78767 6099 Good / Bueno

This cerificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature  On the original centificate the trade-mark green colored
“Tenans" is stamped In case lhe owner of the onginal certificale would release a copy of il. he must allest its conformily 1o the onginal one taking
upon himsel! the responsibility for any unlawfui or not allowed use Any alteration and/or faisificanon will be subjected to the law

Este certficado se emite mediante sistema compulanzado y es vaiidado Gen firma electronica
Tenans color verde. En caso de que el poseeder del certificado eniregue una copia, debera parantizar la conformidad con el oniginal haciéndose
responsablée por cualguier uso ilegal o indebido. Cualquier alteracion ylo falsificacion estara sujeta a la ley

El certificado onginal posee impresc el logo

FOR03171
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Tenaris

MILL TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / Nimera

15038181

Page / Pagina:
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Date / Dia: Octoher 04, 2015

Tubos de Acero de México, S.A

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52) 229 989 1100 tel

(52) 229 989 1600 fax

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DEC.V.

Customer’s Order Item / Orden Cliente - Item

Customer’'s Reference / Ref de! Cliente:

Manufacturer's Works Order N° / Confirmacion de Venla

Standard or Specification / Normas o Especificaciones:

21946 ITEM 1 NIA 237170/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura Product Type / Tipo de Producto. Surface / Superficie
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA ~ |CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO

API 5L EDAS/DECEMBER 2012, ASTM A106/14, ASTM A53/12, ASME SA106/2013

Steel Grade / Grado de acero:
BIX42-L.245/L290 PSL1

Ends / Extremos
NORMAL BEVEL

BISELADO NORMAL

Dimensions / Dimensiones:
10.750 X 0.365 INCH
273.1 X 8.3 MM

Schedule / Cédula
SCH 040 /W.C STD

Length / Longitud
19.69/ 2133 FT
6.00/6.50 MTS

Quantity / Cantidad: 30 P¢s/Pz
620.604 FT
189.160 MTS

25447.980 LB
11543.000 KG

40.52 LBIFT
60.29 KG/M

Nominal Weight / Pesc Nominal

HYDROSTATIC TEST / PRUEBA HIDRAULICA

Pressure / Presion

Time / Tiempo

Results / Resultado

Unit / Unidad. Value / Valor

Seconds / Sequndos

mpa 16.8 []

Satisfactory / Satisfaclario

HEAT TREATMENT / TRATAMIENTO TERMICO

Heal Ireatment / Tratamiento térmico. Pipe | Tubo

Temperalure Scale / Escala de Temperatura: n/a

Quench media of heat trealment process / Medio de enfriamento del tratamienlo trmico: nla

Type
Tipo

asrolied

B

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA

Supplementary Information
Informacion Suplementaria

Manufaclured by TenarisTamsa

Steel making process

Electric Arc Fumnace-Ladle Fumace-Conlinuous Casting Machine
Fully Killea Steel

Fabricado por TenansTamsa
Fabncacion del acero

Acero calmado con aluminio

Horno de Arco Eléctrico-Homa de Afinacion-Magquina de Colada Continua

This certificate is issued by a compulenzed system and it 1s vaiid with electronic signature. On the oniginal cerlificate the trade-mark green colored
"Tenans” s stamped In case the owner of the onginal certificale would release a copy of it he must atlest its conformity to the onginal cne taking
upon humself the responsibility for any unlawful or not allowed use Any alteration andlor

will be subjected to the law

Este centificade se emite mediante sistema o it

con firma 0

zado y es

El certificado original posee impreso el logo
Tenans color verde. En caso de que el poseeder del certficado entregue una copia, debera garantizar la confermidad cen el original haciendose
responsable por cualquier uso llegal o indebido. Cualuier alteracion yio falsificacion estara sujeta a fa ley

FORO03171
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Tenaris

Tubos de Acero de México, 5S.A
Carret. Mexico Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz

C.P. 91697 MEXICO
(52) 229 989 1100 tel

MILL TEST CERTIFICATE

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / Numero: Page / Pagina: (52) 229 989 1600 fax

15038181 5/6

Date / Dia: October 04, 2015

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A.DE C.V.

Customer’s Order llem / Orden Cliente - ltem

Customer’s Reference / Rel. del Cliente: Manufacturer's Works Order N° / Confirmacion de Venla.

21946 ITEM 1 NIA 237170/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto Surface / Superficie
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos
API 5L ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/14, ASTM A53/12, ASME SA106/2013 BIX42-L245/1L290 PSL1 NORMAL BEVEL

BISELADO NORMAL

Schedule / Cédula
SCH D040 /W.C STD

Length / Longitud
19.69/21.33 FT
6.00/6.50 MTS

Dimensions / Dimensiones:
10.750 X 0.365 INCH
273.1 X 9.3 MM

Quantity / Cantidad: 30 Pcs/Pz
620.604 FT
189.160 MTS

Nominal Weight / Peso Nominal
40.52 LB/IFT
60.29 KG/M

25447.980 LB
11543.000 KG

EE

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA

Supplementary Information
Informacién Suplementaria

Matenial free from Mercury contamination

Not repaired by welding

Nen destructive lest. Satisfactory

Inspection method

.- EMI - FLVI - MPI -

MATERIAL ACCORDING TO NACE MRO175 /1S0 15156-2, 2008 AND NACE MR0103, 2010 ONLY FOR HARDNESS
22 HRC MAX

Tamsa Ref. 685407

Material libre de centaminacion de Mercuric
No reparado por soldadura
Centrol no deslructive. Satistactorio
Mélodo de inspeccion
- EMI - FLVI - MPI -
MATERIAL DE ACUERDO A NACE MRO175 /1S0 15156-2, 2009 Y NACE MRD103, 2010 SOLO DUREZA MAX. 22
HRC
Tamsa Ref 685407

L . : SUMMARY REPORT

| REPORTE RESUMEN

Heal N° Quantity Length Weight Heat N* Quantity Length Weight
Colada N* Cantidad Longitud Peso Colada N* Cantidad Longitud Peso
(Pieces) (ft} (m) {Tons) ({Pieces) (ft) {m}) (Tons)

77693 1 2057 6.27 0378 78767 29 600 03 182.89 11.165

Nominal weight per pipe
Peso nominal por tubo

(Ib/f) (kg/m)

41005 61.022

Average length per pipe
Longitud promedic por tubo
(f1) (m)

20.687 6.305 |

This certificate is issued by a cemputenzed system and it is vahd with electronic signature. On the onginal ceriicale the trade-mark ;reer.! colored
“Tenans"is stamped In case the owner of the onginal certificate would release a copy of i, he must attest its conformily Lo the cniginal one taking
upon himsel the responsibiity for any uniawul or not allowed use Any alteration andor falsification will be subj 10 the law

Este cartificado se emite mediante sistema computanzado y es validado con firma eleciionca  El cenficado orig-nalﬁxsev impresoc el logo
Tenans color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, debera garaniizar la conformidad con el onginal haciéndose

responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alleracion y/o falsificacion estara Suela ala ley.
FORO03171
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Tenaris

MILL TEST CERTIFICATE

CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA

Number / Nomero:

15038181

Pade

6/6

/ Pagina:

Date / Dia: October 04, 2015

Tubos de Acero de México, S.A.

Carret. México Veracruz Km 433.7 SN

Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52) 229 989 1100 tel

(52) 229 989 1600 fax

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V. Customer’s Order ltem / Orden

Cliente - ltem Cusiomer s Reference / Rel del Cliente

Manufacturer’'s Works Order N° / Confirmacion de Venta:

21946 ITEM 1 NIA 237170101
i‘l;nufactunng Process { Proceso de Manufactura Product Type / Tipe de Producto i Surface / Superficie
SEAMLESS HOT ROLLED LINE PIPE SEAMLESS VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO

Standard or Specificalion / Normas o Especificaciones

API 5L ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/14, ASTM A53/12, ASME SA106/2013 BIX

Steel Grade / Grado de acero

42-1245/L290 PSL1

Ends / Extremos:
NORMAL BEVEL

BISELADO NORMAL

Cimensions / Dimensiones Schedule / Cédula Length / Longitud: Qual
10.750 X 0.365 INCH SCH 040 IW.C STD 19.69/21.33 FT 620
273.1 X 9.3 MM 6.00/6.50 MTS 189

ntity / Cantidad: 30 Pcs/Pz
604 FT 25447.980 LB |
160 MTS 11543.000 KG ‘

Nominal Weight / Pe
40.52 LBIFT
60.29 KG/IM

so Nominal

This is to certify that the product described here has been manufaciured, sampled, tested, and inspected in accordance with
purchaser order requirements. This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of ofigin

Por el presente certificamos que el material aqui descrito ha sido
acuerdo a los requisitos de su orden de compra Este cer(mcaéo

fabricado, muestrea

no es, ni puede ser usado. como una declaracion de origen

CUSTOMER . THIRD PARTY

TENARIS QUALITY DE

do, ensayado e inspeccionado de

INSPECTION COMPANY
COMPANIA DE INSPECCION

NO APLICA
Employee Name: N/A

|

.
QUALITY CERTIFICATION DEPT
DEPTO. DE CERTIFICACION DE CALIDAD

Teresa M. Castella Abraham

ARTMENT SIGNATURE |

Cet

CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT
RESPONSABLE DEL DEPTO DE CERTIFICACION DE CALIDAD

Vi
P
" Py
4 )
[ %

Angel Cesar Aleman Gl

This cenficate is issued by a computenzed system and il 15 valid wilh electronic signalure Cn he original certficate (he trade-mark green colored
“Tenans” is stamped  In case the owner of the enginal certficate would release a copy of it. he mus! anest its conformity lo the anginal one taking
upon himself the responsibility for any unlawful or not alicwed use Any alleration and/or falsification wili be subjecied lo the law

Este certficado se emite mediante sistema computanzado y €s validado con firma élecyonica
Tenans color verde £n caso de que el poseedor del cenificado entregue una copia. debera garantizar la conformidad con el onginal haciéndose
responsable por cualquier uso llegal o indebide. Cualquier alteracion y/o falsficacion estara sujeta a la ley

El certificado original posee impreso el logo

FOR03171



