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T.T.M. CONEXIONES

Gerardo Hernandez Rodriguez

R.F.C. HERG750411QU8 CURP. HERG75041 1HMCRDRDA
CALLE PRINCIPAL S/N, SAN JUAN TLALPUJAHUILLA ENTRE
KILOMETRO 1.5 CARRETERA A TLALPUJAHUA, MICHDACAN, C.P. 81082

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 1231

CLIENTE: PLESA ANAHAUC Y CIAS., SA. DE CV. FECHA 29 b utio pE201s

Por medio del presente, certificamos que toda la conexién para 3000 Ibs. y/o 6000 Ibs. fabricadas segiin su
orden de compra No. 16081 vy ias cuales se amparan en nuastra factura No. 1231 que fabricamos en
nuestra planta, cumple coh las normas de fabricacién ASTM SA/A-105N de materiales y ANSI B-16.11 de dimensionado.

A continuacian les informamos det andlisis quimico v propiedades del material, tal y como Io proporciona-el
fabricante de la materia prima.

ANALISIS QUIMICO %
PARTICA | o, DE COLADA c. . Mn ] P i1 Cr i G Mo v Nb‘
1 4275 | 0.16 073 | 024 | 0008 |o0.032 015 | 008 | 0230 | 0024 0.019 | 0009
1123 | 018 078 | 027 | 0011 | 0019 013 | D07 | 0025 | 0015 0.069 | 0.003
PARTIA RESISTENCINALA RE LIMITE DE CEDENCLA ELONGACION REDUCCION BE  DUREZA BRINELL NACE
i TENGION L:bs./Puiz Los/Pis? % AREA % .HRB ‘MR.01-75
1 72,000 55,000 ' 28 : " 45 133 2009
2 76,500 56,000 . 32 | 54 165 2009
PARTIDA No. COLADA ' _ DESCRIPCIONDE MATERIAL )
U aars | 200 PZS.  MEDIO COPLE ROSC. 3000# SA10EN DE 1/2° ‘
2 .23 20 PZS.  TAPON CAPA ROSC. 3000# SA105N. DE 2"
Y
,f%"z'. B, G
&4 ¥ it 57»’?» Zyw'é_:!
b H _":"' vl e wps

e P
e

e
O\B\“". ACIONES: MATERIAL NORMALIZADO A 900° G
ENFRIADD EN CALMA '
CASME 1l 2010

 ASEGURAMIENTO RERAL ‘




