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Gerardo Hernandez Rodriguez
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BALLE PRINCIPAL 5/N, SAN JUAN TLALPUJAHUILLA ENTRE
KILOMETRO 1.5 CARRETERA A TLALPUJAHUA, MICHOACAN, C.P. 61062

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 75

PLESA ANAHUAC Y CIAS., SAA. DE C.V. FECHA 05 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:

Por medio del presente, certificamos que toda la conexién para 3000 Ibs. y/o 6000 Ibs. fabricadas segin su
orden de compra No. 18462y las cuales se amparan en nuestra factura No. 75 que fabricamos en
nuestra planta, cumple con las normas de fabricacion ASTM SA/A-105N de materiales y ANSI B-16.11 de dimensionado.

A continuacion les informamos del analisis quimico y propiedades del material, tal y como lo proporciona el
fabricante de la materia prima.

ANALISIS QUIMICO %
PARTIDA | No. DE COLADA c Mn Si P S Cr Ni Cu Mo v Nb
1 5912+ | 018 077 020 | 0.009 | 0011 041 | 010 | 0270 | 0033 0.026] 0.0
2 8052 | 0.16 073| 024 | 0008 | 00832 0150 | 0.08 | 0230 | 0.024 0.016  0.007
3 1256 | 0.18 079| 022 | 0012 | 0016 005 | 006 | 0000 | 0011 0.005|  0.003
4 2501 | 0.20 079 021 | 0010 | 0035 005 | 009 | 0005 | 0017 0.049|  0.005
PARTIOA i RESISTENCIAALA LIMITE DE CEDENCIA ELONGACION REDUCCION DE DUREZA BRINELL NACE
TENSION Lbs./Pul? Lbs./Pul? % AREA % HRB MR.01-75
1 76,000 | 65000 76 3 149 2009
2 76,000 65,000 28 54 165 2009
3 75,500 57,000 26 36 142 2009
4 72,000 59,000 26 3 154 2009
PARTIDA No. COLADA DESCRIPCIOCNDE MATERIAL
1 5912 30  PZAS.  TAPON CAPAROSC. 3000# SA105N DE 34" |
2 8052 20 PZAS.  COPLE S\W. 3000# SA105N DE 3/4"
3 1256 30 PZAS.  COPLE SW.3000# SA105N DE 1"
4 2591 10 PZAS.  COPLE SW.3000# SA105N DE 2"
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