E NVIO DE DOCUMENTOS /D OCUMENT DISPATCH

TUBACERO, S.A. DE C.V.
Av.Vicente Guerrero Nte. 3729 Col. Del Norte C.P. 64500
CLIENTE /SOLDTO:

PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DEC.V. NUESTRA REFERENCIA  /OUR REFERENCE :
B - 103 - 2008

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS #66-0 PEDIDO /YOUR ORDER : FECHA /DATE:

COL. SAN FCO. CHILPAN, TULTITLAN 4650 200806109

EDO. DE MEXICO C.P. 54940 #ENVIO : 02

CANTIDAD / DOCUMENTO /

FOLIOS
QUANTITY DOCUMENT

CERTIFICADO DE ORIGEN /
ORIGIN CERTIFICATE

1 CERTIFICADO DE CALIDAD / 080411
QUALITY CERTIFICATE

PACKING LIST

BILL OF LADING

REMISIONES /
REMISSION

FACTURAS/
INVOICE

OTROS/ OTHERS: * El documento es Original.

OBSERVACIONES /Remarks :

Por favor sirvase regresar uno de los reportes de envié de documentos que se adjuntan. Con firma, fecha y nombre de
la persona que reciba los documentos.

Gracias.

PARA CUALQUIER ACLARACION O DUDA COMUNICARSE CON LA LIC. ARACELY CASTELLANOS AL 01 800 71 308 22
FOR ANY OTHER INFORMATION, PLEASE CALL (8) 3 05 5576
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gt CERTIFICADO DE TUBERIA No.CERTIFICADO(certificate No.): 080411
Col. Del Norte
Monterrey N.L. Méxice CLIENTE(customer):
Tul patprsenfi PIPE CERTIFICATE PLESA ANAHUAC Y o_wm_._ SA DECV :
FAX:3055580 DIRECCION(address): AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 86- O COL. SAN FCO. CHILPAN
TULTITLAN, EDO. DE MEXICO. C.P. 54940
oT. DIAMETRO ESPESOR GRADO ESPECIFICACION PROCESO PEDIDO O PREPARACION PROVEEDOR FECHA
{order no.) (outside diam ) (thickness) (grade) (specification) (process) (contract) (preparation order) {supplier) (date)
33430 12.750" 0.250" X42/5LB/IAS3B API 5L 43 ED/ASTM, ERW 4650 TB-103-2008 APM 09/06/2008
om0 | [ERUEBADETENSIONfensiotest | T [ PRUEBADE MPACTO (mpaciiesh [ B (RIANALISIS QUINMICO | chemical anaivehs (5]
fei=) S R el el oy gl 2 . el - |-
o Q 3 ol - =
SERIE o Ple| ps 1 3 sl a ENERGY (lbs/ft) sHEAR AREA | sHEARAREA (2| 1] & :
(SERIAL) ¥.5) T5) %EL YSTS 1 2 3 avgl 1 2 3 A1 2 aAvG|™|e]lec] C WMn P S Si Al Cu Cr Ni Mo Ti Mb B v N Als Ca PCM CE
51 76000 H|7|021]081|0.010|0011]|0.205( 0.052 - - - - - - - - - - - - -
302 270025918 | H| 7| 56100 71400 | 37| 079 P|7|018|080|0.008|0.010| 0.200| 0050 |0012|0.020| 0.020 | 0.002)| 0002 | 0.002| 0.0001 | 0.001 - - 0001| 0.23 | 0.32
P|7|018|078|0.008|0.009|0.200| 0.051 |0.010]0.018] 0.018 | 0.001] 0.002| 0.001| 0.0002 | 0.001 - - |0001) 023 032
5] GBB00 H|7|0198|072]|0.012|0.011]|0.201| 0.051 - - - - - - - - - - - -
81 Z70025919 | H |7 55200 70000 35| 0.79 Pl 7|015|070]|0.010]| 0.010{0.197]| 0.050 |0 010/ 0.010| 0.009 | 0.001| 0.002 | 0.002| 0.0002 | 0.001 - - 0.001| 0.19| 027
P|7|014|068|0011|0012|0.195]| 0.048 |0.010{ 0.010| 0.008 | 0.001 0.003 | 0.002| 0.0004 | 0.001 - - |0001] 018 | 0.26
6 64300 H| 7]|019]067|0.013|0.022| 0.163| 0.046 - - - - - - - - - - - -
76 270025916 | H| 7| 51300 68BO0 | 35| 0.75 P|7(018|066|0012|0020|0.160( 0.042 |0 010|0.014| 0.015 | 0.002| 0.002| 0.001| 0.0002 | 0.002| - - |0.001| 0.22 | 0.30
Pl 7]017|064|0010] 0.021)0.158| 0042 JO010|{0013| 0.015 | 0.002) 0.002| 0.001| 0.0001 | 0.002 - - 0.001] 021 | 028
6 66600 H| 7|020]|069|0.011]0.005)|0.158| 0.035 - - - - - - - - - - - - -
214 0613610 H|7| 50800 65600 | 40| 0.78 P|7|018|068|0010]|0.003|0.156( 0.034 [0.010] 0.020| 0.021 | 0.002] 0.005| 0.001| 0.0002 | 0.001 - - {0001} 0.22 | 0.30
P|7|016|066|0.010| 0.002]|0.152( 0.032 |0.010| 0.020| 0.022 | 0.001|0.005] 0.001| 0.0002 | 0.001 - - |0001| 020 | 0.28
PRUEBA HIDROSTATICA PRESION TIEMPO:
(hidrostatic test) (pressure) 1400 pa (tme) 10 Sec ORIENTACION orentation) 6 SOLDADURA (weki) CERTIFICAMOS QUE EL MATERIAL DESCRITO HA SID0 HECHO DE ACYERDO CON LA ESPECIFIC ON COMO
ULTRASONIDD{U.T } STANDARD DF REFERENCIA B 1 TRANSVERSAI 7. METAL BASE (base metal) h ; APARECEN EN L W ! f t
ithmaonic) S Eriaa T > LONGITUDINAL florgihtnal) AT LA [WE HERESY CERTIFY THAT MATERIAL [ iz Mmmczmz.w_“_qm ....“Mm m.. e oot THESE
RAYOS-X (RT) PENETROMETRO (penetrometer) Ni& TAMARD (size) 9. LINEA DE FUSION (fusson line) g ‘%.
(x-ray) 3 RECTANGULAR rectangular) TIPO DE PRUEBA (type) -gv
NORMALIZADO DE SOLDADURA TEMPERATURA (temperature)  1600° F MIN 4 CILINDRICA{round bar} 0.500" H: COLADA [heat) | L
(heat treatment weld) 5 CILINDRICA{round bar) 03507 P: PRODUCTO (product) I
REFERENCE STANDARD F-UT DRILLED HOLE 116", G: U.T. DRILLED HOLE 1/8" LOCALIZACION (location) R REMUESTRED (recheck) aed-(Cluetly Control) S, o
I LT NOTEH NS, J U T NOTCH N-10 L RT HOLE 11167, N RT HOLE 2-2T O RT HOLE 2-4T
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