Arn, Gumiaro CONSTANCIA DE INSPECCION No. CONSTANCIA (constancy No.): 101486
E mm . CLIENTE(customesy:
CPassn0 INSPECTION CONSTANCY PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A.DEC.V.
Tubacero > DIRECCION : -
FAX:30884%0 (address}: AV VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66 - O COL, SAN FCO. CHILPAN
TULTITLAN, EDO. DE MEXICO  C.P.,54940
oT. DIAMETRG ESPESOR GRADO ESPECIFICACION PROCESO " PECIDO O. PREPARACION PROVEEDOR —FECHA |
{order no.) {outside diarm.) (thickness) {grace) (specification) {process) {contract) ({preparaticn order) {suppllery fdatel
23209 18,000" 0.500" X42/5LB PSL1/A538 | API SPEC 5L 44TH ED/A.S.T.M. HFW 9495 B-165-2010 TERNIUM 07/12/2010
- e T -
w COLADA T L | Luiages ORIENTACION  TAMARD: . < ORIENTACION TAMARD, § T = : fealon LAl
o oaty : o [uree) ferwmsen) {uie} ﬁ < {onwrmon {alow) H vl
SERIE. elel #= 1 3 S ENERGY {J) _ SHEAR AREA SHEAR AREA § elo . .
(SERIALY 8 (TE)  WEL vens Tl 2 3 sawsl 9 2 3 a6 Y 2 ave g{c] © M0 P 5 Si A Cu Gr N Mo Ti Nb 8 vV N As Ca PCM CE
6 76000 Hf 7[017] 0.79 | 0.008 | 0.001| 0.235| €.040 {0.008{ 0.016 | 0.008 | 0.601] 0.001] 0.002 - 0.001 | 0.003 - - - -
2N 0910522 H| 7| 53000 67400 | 44| 0.78 P| 7|01 087 | 0.012| 0001 0.238 c.052 | 0.001| 0.011 | 0.011 | 0.001}0.002| 0.009] ¢.0002 | D.001 - - Q001 016 | 0.26
#|7|01z| 085 | 0.012| 0001 C.242| 0051 |0.008( 0011 | 0.011 { 0.001| C.002| 0.008} 0.0002 { 0.001 - - 0.002| 017 | 026
6 72400 H| 7|0.18| 066 | 0.009 | 0.004 | 2.203| 0.033 | 0.008| 0.010 | C.006 | 0.000 | 0.000] 0.000 - 0.001 ] 0.003 - - - -
121 0910525 [H| 7| 50800 862700 | 451 0.81 P)7]018] 971 | 0.007)0.002) 0.213| 0045 |0.0%6| 0.603 | ©.009 | 0.001| 0.000]C.C05| 0.0001| C.O01} - - |0.003| 0.29 | 0.28
P|7|0.14| 068 | 0.011] 0.004 | 0.209| 0.045 |C.010| 0.004 | 0009 | 0.001| 0.99110.006 | 0.0001 | 0.001 - - 0.002( 019} 0.26
8 75800 H|7]018| 067 |0.010] 0.006| 0.165| 0.037 |0.014| 0.016 [ 0.010 | 0.003 | 0.002} £.000 - 0.001 | 0.002 - - - -
109 833613 H| 7] 49800 65100 | 42| C.76 P{7§019]{ 0.71 § 0.012| 0.008| 0.167 | 0.043 |0.016| 0.009 | 0.012 | 0.001] 0.001| 0.007{ 0.0001 | 0.001 - - |oo002| 0.23 | 031
PI7(019] 069 | 0.012|0009(0.178] G.045 [0.013} 0.010 | 0.013 | 0.00%| 0.002( 0.006} 6.0001 | 0.001 - - a004| 0.23 | 030
-] 75500 Hl 7| 020f 080 1 0.014( 0,006} 0.225| oaooe {0010] ggz0 | 9020 | 0003 | 0.001) 0.002 - 0.001}0.005 - - - -
138 | ZZ0015405| H| 7| 55900 | 71000 | 44| 0.78 P7(0.15( 0.85 | 0017( 0.006) 0.238| 0063 [0.013| 0.034 | 0.021 [ 0.001| 0.001 | C.C06 | 0.0001 [ D.OD1| - - |oo01| 022} 0.3
P|7]0.18]| 085 | 0.016| 0.006 | 0.251 | 0.084 | 0.0%4| 0.035 | 0.021 | 0.001| 0.001] ©.007 | 0.0DO1 | 0.001 - - 0.001{ 0.24 | 0.34
& 71500 H|7|%18| 0.72 | 0.012 0.002| 0.167 | D.029 |C.031| 0.016 { 0.016 | 0.005| 0.001 ] 0.000 - 0.001 [ 0.004 - - - -
47 833612 H|7 51400 65100 | A4 | 0.78 P|7|0.10| 0.75 ] 0.015| 0.004| 0.180| 0.04C |0.C33| 0.011 | 0.018 | 0.001] 0.001| 0.007 ] 0.0001 | 0.001 - - 0.002]| 015 | 0.23
P|7|009] 0.73 {0014} 0.004 | 0.183 | 0.040 {0.037| 0.011 | 0.017 | 0.001]0.001] 0.006F ¢.0001 § Q.001 - - noozl o4 | 022
& 75200 H| 7]0.18] 067 | 0.014| 0.004| 0.159] 0.035 [0.019] 0.024 | 0.036 | 0.002[ 6.003 | 0.003 . 0.002 | D.004 - - - -
21 RAS80247 ( H] 7| 48000 64500 | 44| 0.74 P|7]0.13] 071 | 0.015)| 0.003| 0.163| 0.048 | 0.027( 0.020 | 0.040 [ C.001| 0.003{ 0.006 | 0.0007 | 0.001] - - |0.004f 018 | 026
P}l 7}013} 0.7¢ [ 0012]| 0.00110.168| 0.046 | 0.026( 0.020 | 0.040 | 0.001] 0.003 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 - - 0oos| 017 | 025
6 76600 . H| 7| 0.20]| 0.73 | 0.017| 0.007) 0.184 - 0.020| 0.030 | 0.020 | 0.003 | D.003} 0.001 - 0.001 {0,003 - - - -
101 TB3092147 (H| 7 | 54100 71400 | 38{ 0.Y5 P|7|0.19| 0.83 | 0.020 0.009| 0.191| D.057 |C.007| 0.017 | 0.010 | 0.001 0.002 0097 C.0001 | 0001| - - |ooo1] 024 | D33
P|7|0.18| 081 | 0.020]| 0.008| 0.205| 0.058 |0.008| 0.017 | 0.002 | 0.001] £.002 | 0.007| 0.0001 | c.001]| - - ]0001| 023 | 0.32
36 0930864 & @
59 0930864 6 9
108 | TB30S2147 6 )
185 0910522 ) 3
118 [ 0930864 6 9
ESTA CONSTANCIA CANCELA Y SUSTITUYE A LA N° 101481 EMITIDA EL 03-DiC-2010
CRITERKYS OE AGEFTACION: N 42100 | 60200 | 26 - - - - - - - - - - - L - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acceptance critera) MAX: - - - - -l -1 -1T-1-1-1-t-1-1T-1-1-1T-1- 0.26] 1.20 {0.030{ 6.030] - - |os00] o400 | 0400 |0456] - . . |ooso| 4 - .
PROMEDIO (AVG.} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PALEBA HIDROSTATICA: PRESICN: TIEMPO:
(hidrostatic test) {prowsure) 19890  pw fime) 5 sec CRIENTACION jorasation): 8, SOLDADURA (wekd) HAGEMOS CONSTAR QUE EL MAYERIAL DESCRITO HA SIDO FARRI , MUESTR . PROBADO E (§S ONADC 0
frrsorse e e e e s S TR S S AN 2).
- = - [
FRUEBA DE APLASTAMIENTO: TAMARD {aiza} 2. LINEA DE FUSISN (fusion e} THE SPECIFICATION MENTIGNED AnD THY EA ER ALENS AR C Y
|(flantening testy 0 OK _60° 0K 1 RECTANGULAR(cTnguisr) TIPO DE PRUEBA (type)
NORMALIZACO DE $OLBADURA: TEMPERATURA (empersture).  1600° F MIN, 4. CILINDRICA(round bar) 500" H: COLADA, (oat}
Jineat treatment wald) (NO UNTEMPERED MARTENSITE REMAINS} 5 CILINDRICAraund bar) 0.350" P PRODUCTE {product)
ESTANDAR OE REFERENCIA  F: U.Y. DRILLED HOLE 11167, G U.T, DRILLED HOLE 187, | U.T.NOTCHN.5, LOCALIZAGION {locktion) R: REMUESTREO {recheck) Con de Calidad Control)
{(REFERENGE STANDARD: LT HOTOHR KAQ L RTHOLE Wif, M RTHOVE 22T 0. RTHOLE 24T T UNIDAD OF PRUEBA (Teat un Ing. 53 ertoya Laguna.
Barreng (Diiled Hole)=H Muascs (Noteh=N .
REV. 5 Jun -1
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