REV. 5 Jun.-10

o, Guarrars CONSTANCIA DE INSPECCION No. CONSTANCIA (constancy Na.): 101498
e i : CLIENTE(customer):
Tuba %;::su INSPECTION CONSTANCY FPLESA ANAHUAC Y CIAS., S A DEC.V.
ubacero FAX:055540 DIRECCION{address);  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS #66 - O COL. SAN FCO. CHILPAN
. TULTITLAN, EDC. DE MEXICQO  C.P.54840
QT. DIAMETRO ESPESOR GRADC ESPﬁCACION PROCESO PEDIDO 0. PREPARACION PROVEEDOR FECHA
{order na.) {outside diam.) (thickness) {grade) {specification) {process) {contract) {preparation order} {supplier) (date)
33488 12.750" 0.375" X42/5LB PSL1/AS3B AP SPEC 5L 44TH ED. HFW 9495 B-165-2010 TERNIUM 13/12/2010
Tl!'ﬁ‘; : T [Ovosoes ™ omewtacion  Tamaio E { G ORIENTACKN TaMARIO Dw:-: 2 CHISNAUSIS QUIMICO [ shamial anetves (£
o C?&A : o [ (ormlation] (aize) E r% A0 o conentaton () 1 ) E : L
SERE ele| P 1 3 S8 "ENERGY (barm)® SHEAR AREA SHEARAREA |& | p | o ) ) )
(SERIAL) rs) {T.5.) %EL vaTs 1 2 3 AVG| 1 2 3 AVE] 1 2 AVG|T |ele] © Mn P S Si Al Cu Cr Ni Mg Ti Nb B 3 N Al Ca PCM CE
[ 74000 H|7]oc.18] 0.689| 0.009¢{0.003| 0.152| 0.035 |0.000| 0.000| 0.000 | 0.000 0.000| 0.000 | 0.0004 | 0.060 - - 0.000 B B
37 0B22875 H| 7 53300 67100 | 43| G.79 P|7}c.17|0.73| 0.012]0.002| 0.170| 0.02% |0006(0.001| 0.001 | 0.001] 0.001] £0.002| 0.0003 | 0.001 . - 0.002) 0.22 | 0.30
Pl7)0.16]|072] 0.012]0.002| 0.172| 0.026 | 0.008]| 0.001| 0.001 | 0.001| 0.001] c.002| C.0003 [ 0.00% - - 0.002} 0.20 | 0.28
] 75600 H| 7]e.17| 067 0.00810.005| 0.154| 0.034 |0.0056| 0.012| 0.003 | 0.001| 0.001| 0.001| 0.0000 | 0.00% - - 0.002f - -
83 0812441 H| 7 52200 86900 42| 0.78 P|7]c.21|069|0.012| 0.003| C.170} 0.026 |0.011]| 0.001| 0.001 [ 0.001] 0.001| C.008 | 0.0003 | 0.001 - - 0.0011 0.25 | 0.33
P|7]0.21|06910.012) 0.003]| 0.170} 0.026 | 0.008] 0.001| 0.001 | 0.001] 0.001| 0.001| ©.0003 | 0.00% - - 0.001} 0.25 | 0.32
& 74100 H| 7{0.17|0.71| 0.011) 0.002| 0.180} 0.041 | 0.000| 0.000{ 0.000 { 0.000( 0.000| 6.000| C.0000 | 0.000| - - g.000f - .
358 (832956 H|7 54300 £7400 | 40§ 0.8BO P|7{o16|0.72f0.012| 0.001| 0191} 0027 |0.011|0.001| 0.001 | 0.001| 0.001| 0.002| ©.0002 | 0.00% - - 0.001| 0.20 | 0.28
P|7|0.15|0.71]0.073]| 0.002| 0.196§ 0.027 |0.012| 0.0C1| 0.001 | 0.901] 0.001| 0.002| £.0002 | 0.001 - - jopo1| 020 | 0.27
) 75600 H| 7{0.19[0.70] 0.011)| 0.003| 0.185} 0.033 | 0.000| 0.000| 0.000 | 0.000] 0.c00{ 0.000{ c.0000 [ D.0OD] - - |og001 - -
58 0812864 |H| 7| 52400 | 65100 | 42 | 0.80 P|7{0.17|0.72f 0.613| D.002( .191} 0.027 | 0.008( 0.001{ 0.001 | 0.001] 0.002| 0.002 6.0002 [ 0.002] - - |o.oc2) 0.22] 0.29
P[7]0.19/0.70}0.613| 0.001]| 0.189[ 0026 | 0.007] 0.001| 0,001 | 0.001]0.001 | 6.002) ¢.0003 | 0.002 - - A.001] 023 | 0.3
-] 71000 H| 7019 0.68} 9.011] 0.003] C.185] 0.042 | 0.000| 0.000| 0.000 | 0.0CC | 0.000] £.000| G.0000 | 0,000 - - 0.000 - -
203 0812861 H(| 7| 49000 67400 | 33| 0.72 P[7]0.17|0.68]0.014| 0.002| 0.191] 0.035 | 0.014] 0.001] 0.001 [ 0,001 ] 0.001] 0.002| €.0003 | 0.001 - - |o.c01| 021 | .28
P|7|0.12[0.69]0.014| 0.002| 0.192} 0034 |0.010| 0001 0.001 | 0.004| 0.001] 0.002| 0.0002 | 0.001 - - 0.001] 0.17{ 0.24
6 77000 H|7|o20|0671}0.010]0.002| 0.188| 0.028 |0.000| 0.000| 0.000 | 0.00C| 0.000] 0.000] 0.0000 | 0.000 - - 0.000 - -
281 0812862 H| 7 52100 66200 | 39| 0.78 P[71019] 0721 0.613{ 0.001| 0.197} 0.020 | 0.012| 0.061| €.001 | 0.001] 0.001{ 0.002] 0.0002 | 0.001 - . 0.001| 0.24 | 0.3%
P|7(0.13|07310.013]| 0.001| 0.194| 0.02¢ |0.010]| 0.001| 0.001 | 0.001 | 0.001] 0.002] 9.0002 | 0.001 - - 0.001] 0.17 | 0.25
6 76900 H|7|0.48| 0.75] 0.011] 0.001| 0.188} 0.035 |0.000]| 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.00¢] 0.000| 0.0000 | 0.000 . . 0.000) - -
233 0842029 H|7 52600 66800 39{ 0.78 P|7|0.19| 077} 0.013| 0.001| 0.193} 0.027 [0.011]| 0.001| 0.001 | 0.001 | 0.001] 9.003| 0.0003 | 0.001 - - 0.001) 0.24 | 0.32
P|7]0.19] 0751 0.013] 0.001| 0.194] 0.026 | 0.011] 0.001| 0.001 | 0.004 | 0.001| 0.001| 0.0002 | 0.001 - - 0.001( 0.24 | 0.32
15 0812864 6 9
110 0812861 8 9
214 0812860 5 9
294 0812862 [ 9
CRITERIOS DE AGEPTACION: MN: 42100 60200 | 28 - - - - - - - - - - - -1 -1 -8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Poceptance criters) MAX: - - - - - - - - - -b - - - - o.26] 120} 0030]0030] - - Vo.soc] 0.400] 0400 [o50] - - - |ooso| - - - - .
PROMEDIO (AVG.) - - - - . - - - . . - - - | -] -1 -] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRUEBA HIDROSTATICA: PRESION: TIEMPO: ”
(hidrostatic tast) {presaure) 2105 pu ] 10 sec__ |oriENTACION(onemation): 6. SOLDADURA (weid) MACEMAS CONSTAR QUE EL MATERIAL DESCRITO HA SIDO FABRIC AR, MUESTREADC, PROBADC £ INSP GaEENAD oLz e on LA
ULTRASONIDO(U.T): STANDARD DE REFERENCIA; J 1. TRANSVERSAL (ansverse) 7. METAL BASE (base metal) ESPECIFICACION MENCIONADA, Y QUE LOS RESULTADOS & GMO APARECEN EN LOS REQISTRBELE LA COMPAN
(WE HEREBY VERIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN CIRES WABIES TE N WITH
REFERENCE STANDARD o '-°N:5'T“?"W- Jongtudinal) B. ZONA AFECTADA ‘""-f-) ] THE SPECIFICATION MENTIONED AND THAT THESE TEST, mm" i
PRUEBA DE APLASTAMIENTO: TAMARO (aize} 9. LINEA DE FUSION (fusion line) 1
(Mattening test) o OK 90" OK 3 RECTANGULAR (rectangutar) TIPG DE PRUEBA (type)
[NORMALIZADO DE SOLDADURA; TEMPERATURA Qempersture): 1600 F MIN 4.CILINDRIGA{round bar) 0.500" H: COLADA (hest)
(het tesbment weaid) {NO UNTEMPERED MARTENSITE REMAINS) 5 CILINDRICA{round bar) 0.350" P- PRODUCTO (product)
ESTANDAR DE REFERENCIA  F:UT ORILLED HOLE 1167, G: U.T. DRILLED HOLE 17, EUT NCTCHNS, LOCALIZACION (ocation) R: REMUESTREQ {recheck)
(REFERENCE STANDARD) 1 UT.NOTCHN.90 L: RTHOLE {16, N:RTHOLE2:2T  O: RT HOLE 24T T: UNIDAD DE PRUERA (Teal uni) ; )
Barrena {Drilied Hole)=H Muesca (Notchjsti .
e TUME-013




