CONSTANCIA DE INSPECCION

CLIENTE(customer).

‘INo. CONSTANGIA (canstaney No:):

110085

INSPECTION CONSTANCY PLESA ANAHUAC Y CiAS., S.A. DE C.V.
BN R JOIRECCION(address): AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O COL. SAN FCO. CHILPAN
i - i B D S TULTITLAN, EDO. DE MEXICO C.P. 54940
— - S ——— ——————— i S ———— o ———— rer
T, DIAMETRO ~ESPESOR' GRADO " ESPECIFICACION “PROCESO o PEDIDO O, PREPARACION i PROVEEDOR FECHA
{orderno ) (outside diam:} {nicknass) (grade} .- - {specification) {process) {contract) {preparation order): {supplier) (date)
23120 36.000" 0.500" AS53B/5LB/X42 PSL1 APISL 43 ED/IASTM DSAW 9946 SB-029-2011 AHMSA 14/02/2011
NACE MR-0175
.T L UNIDADES ORIENTACION ¢ TAMANO. °C ORIENTACION TAMANO: 1 ; % : i % g
v"f {o {untts) (onentation} (size) oF {orientation} z ‘: : g ",
efef = | sniEas ‘ g iedsl ‘ e et e
; (r.8) (I8)  wEL vers 7o tetal i Coo M P S SioAl Cu Cro N Mo TN B Vv N Als - Cd 'PCM 'CE
6 76100 H|70.17| 0.58 | 0.017{ 0.007| 0.134 0.040 |0.030| 0.030 | 0.030 | 0.005] 0.003| 0.001{ 0.0000 | 0.002 - - - - -
181 269213 H|7 58800 74000 | 38| 0.79 P|7]0.17{ 0.55 | 0.018{ 0.007] 0.137| 0.049 |0.005{ 0.015 | 0.020 | 0.001| 0.002| 0.002{ 0.0002 | 0.001 - - 0.001| 0.20 | 0.26
8 P17]0.18} 0.55 | 0.017]0.006{ 0.135] 0.042 | 0.006] 0.016 | 0.020 [ 0.001{ 0.001 0.001} 0.0002 | 0.001 - - 0.001{ 0.21| 0.27
[} 73100 H{ 7| 0.16] 0.57 | 0.012]0.005] 0.119} 0.039 | 0.010| 0.020 | 0.020 } 0.004} 0.002| 0.001} 0.0000 | 0.003 - - - - -
48 269211 H| 7| 57100 72700 | 37| 0.78 Pl 7]0.16] 0.51 | 0.013| 0.006} 0.256| 0.044 |0.011} 0.026 | 0.025 | 0.001}{ 0.004 0.001{ 0.0002 | 0.001 - - 0.002| 0.19 | 0.25
8 P} 7|0.16]| 0.51 | 0.015| 0.008{ 0.255| 0.047 [0.010| 0.027 | 0.024 | 0.001] 0.004} 0.001} 0.0001 | 0.001 - - 0.003| 0.20 | 0.25
8 76100 H|7]0.16] 0.58 | 0.011|0.006]|0.118| 0.044 | 0.020| 0.030 | 0.020 {0.005| 0.002{ 0.001| 0.0000 | 0.002 - - - - -
114 269210 H{ 7| 57600 73100 § 38| 0.78 P|7|0.17| 0.55 [ 0.013| 0.007| 0.138| 0.045 |0.005| 0.016 | 0.021 } 0.001| 0.001} 0.002| 0.0002 | 0.001 - - 0.001| 0.21 | 0.27
8 P|710.18| 0.56 { 0.015|0.006| 0.134| 0.042 {0.010] 0.015 | 0.020 | 0.001] 0.001] 0.002| 0.0002 | 0.001 - - 0.001} 0.21 | 0.27
6 72400 H| 710.15| 0.59 | 0.014| 0.007| 0.140| 0.046 {0.030| 0.030 | 0.030 { 0.005] 0.002; 0.001| 0.0000 | 0.002 - - - - -
167 269218 H| 7§ 54400 70900 | 36| 0.76 P|7}10.17{ 0.55 | 0.018| 0.006( 0.128| 0.040 |0.013| 0.024 | 0.023 | 0.001| 0.001{ 0.001| 0.0002 | 0.001 - - 0.001] 0.21 | 0.27
8 P]7]0.17( 0.56 [ 0.016} 0.009| 0.132| 0.043 [0.016{ 0.025 | 0.023 | 0.001| 0.001 | 0.001| 0.0001 | 0.001 - - 0.001} 0.20 | 0.27
86 269211 6 OK
117 269218 6 OK
171 269210 6 OK
CRITERIGS DE ACEPTACION: - M| 42000 | 60000 | 30 - - - - - - - - - - - L I A I I - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acceptamiz’c‘mara)‘ Mk - - - 0.93 - 100 - - - - - - - - - - -1-]-10.26[ 1.20 | 0.030} 0.030{ - - 0.400| 0.400 | 0.400 | 0.150] 0.040 - - 0.080 - - - - 0.43
e i bioave) - - - *No se Aceptan Grietas > 1/8” -1 -1 -1 - - - - - - - - - - - B - - - - s - -
PRUEBA HIDROSTATICA; - PRESION: TIEMPO
hidrostatic test) (pressure) 1050  psi (time) 10 sec ORIENTACION(orientation): 6. SOLDADURA {weld) HACEMOS CONSTAR QUE EL MATERIAL DESCRITO HA SIDO FABRIGADO, MUESTREADO, PROBADO E INSPECS#WAID ON LA
LTRASONIDOWU T X STANDARD DE REFERENCIA F 1. TRANSVERSAL (transverse) 7. METAL BASE (base metal) ESPECIFICACION MENCIONADA, ¥ QUE LOS RESULTAPOSYSON COMO ARARECEN EN LOS REGISHES
S (WE HERESY VERIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEI 1Al TUREI MPLED, TESTED ANJ S ITH THE
REFERENCE STANDARD 2. LONGITUDINAL (longitudinaf) 8. ZONA AFECTADA (ha.z) SPECIFICATION MENTIONED AND THAT THI REQULT AR 'y APPE| RECOFISOF THI
PENETROMETRO (penetrometer): N°15AS.TM. TAMANO  (size) 9. LINEA DE FUSION (fusion line) b
13 RECTANGULAR(rectangulary TIPO DE PRUEBA (type)
NORMALIZADIO DE SOLDADURA! TEMPERATURA (temperature):  N/A 4.CILINDRICA(round bar) 0.500" H: COLADA (heat)
(heanreatmewt weld): [5.CILINDRICA(round bar) 0.350" P: PRODUCTO (product)
ESTANDAR DE REFERENCIA ~* .F. U.T, DRILLED HOLE 116", G- UT DRILLEDHOLE 158", !'U.T NOTCHN-5, LOCALIZACION (iocation) R: REMUESTREO (recheck) Corkyol de Lalidad (Qugli ol)
‘\1\(. EF STANDARD) J-U.T.NOTCH N-10 L. RT HOLE 1/16". N: RT HOLE 2-2T O: RT HOLE 2-4T T: UNIDAD DE PRUEBA (Test unit) I Safnuel Mon] guna.
Barreno (Drilled Hole)=H Muesca (Notch)=N
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