Aix isiery CONSTANCIA DE INSPECCION No. CONSTANCIA (constancy No.): 110228
:mamgo:z e CLIENTE(customer):
CP.e4500 A i
Tubacero TELa0BES INSPECTION CONSTANCY PLESA ANAHUAC Y CIAS., SA.DEC.V.
FAX:3088580. " DIRECCION(address): ~ AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O COL. SAN FCO. CHILPAN
S TULTITLAN, EDO. DE MEXICO. C.P. 54940
O.T. DiAM-ETRO ESPESOR GRADO ESPECIFICACION PROCESO PEDIDO 0. PR-E-F.’ARACION PROVE_E-DOR JFECHA
(order no.) (outside diam.) (thickness) (grade) (specification) (process) (contract) (preparation order) {supplier) (date)
33302 12.750" 0.225" X42/5LB PSL 1/A538 AP 5L 43 ED./A.S.T.M. ERW 10310 SB-056-2011 HYLSA 06/04/2011
g WBO ‘ T UNgA:DEs-A 1 I TAMARY % e ORIENTACH N DWIT [~) —{ANALISIS QUIMICO [ chemioal analveis (96— ..
193')« COLADA Y g (uns) o?:;rr:ﬁno)“ A(mh;c -4 % S o TA;::)O g T
o) Ple| es 1 3 & | & | eneroy (bsty SHEARAREA™ | sHEARAREA S 2 | K1 o
(¥.S) (T.S)  %EL vsms. 1 2 3 AVG) 12 3 AVGY 1 2 AVG|™leglec|] ©C Mn P S Si Al Cu Cr Ni Mo Ti Nb B \ N Als Ca PCM CE
6 65631
30 25980 H|7 61311 70507 401 0.86 P|7|0.05{0.18}0.010] 0.005{0.030| 0.035 - - 0.020 - - - - - - - - - -
CRITERIOS DE ACEPTACION: MIN: 42000 60000 | 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Acceptance critera) MAX: - - - - - - - -l -t -t -1 -1 -t -0 -t-1- 0.26| 1.20] 0.030] 0.030| - - |0.400{ 0.400( 0.400 | 0.150{ 0.040] - - Jooso] - | - - - {043
PROMEDIO (AVG.) - - - - - - - - - - - - - -1 -1 -} - - - - - - - - - - - - - - - e - -
PRUEBA HIDROSTATICA: PRESION: TIEMPO: v . ‘\ .
(hidrostatic test) (pressure) 1260 psi (iime) 10 sec___ JORIENTACION(orientation): 6. SOLDADURA (wekd) HACEMOS CONSTAR QUE EL MATERIAL DESCRITO HA SIDO FABR  PROBADO € INSRECCIONADO DE ACLERDO CON LA
ULTRASONIDO(U.T.): STANDARD DE REFERENCIA: J 1. TRANSVERSAL (transverse) 7. METAL BASE (base metal) ESPECIFICACION MENCIONADA, Y QUE LOS RESULTAS EN LOS REG/STROS DE LACOMPARIA  *
A s (WE HEREBY VERIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN Ha JESTED AND INSPE! 0iN ACCORDANGE WITH
{ultrasonic) REFERENCE STANDARD 2. LONGITUDINAL (longitudinal) 8. ZONA AFECTADA (h.a.2)} THE SPECIFICATION MENTIONED AND THAT THE$# HECDRDS OF THE CQMPANY), .
PRUEBA DE APLASTAMIENTO: TAMARO  (size) 9. LINEA DE FUSION (fusion line) Vo A
( ing test) 0° OK 90° OK 3 RECTANGULA TIPO DE PRUEBA (type) Pt )
INORMALIZADO DE SOLDADURA: TEMPERATURA (temperature): ~ 1600° F MIN 4. CILINDRICA(round bar) 0.500" H: COLADA (heat) ) N, -
(heat treatment weld) (NO UNTEMPERED MARTENSITE REMAINS) 5. CILINDRICA(round bar) 0.350" P: PRODUCTO (product) T
[ESTANDAR DE REFERENCIA F:U.T. DRILLED HOLE 1/16", G: U.T. ORILLED HOLE 1/8",  I: U.T.NOTCH N5, ILOCALIZACION (location) R: REMUESTREO (recheck) Control de
(REFERENCE STANDARD) J:U.T.NOTCH N-10 L: RT HOLE 1/16", N: RT HOLE 2-2T O: RT HOLE 24T T: UNIDAD DE PRUEBA (Test unit) Ing Samu J
Barreno (Drilled Hole)=H Muesca (Notch)=N
REV. 5 Jun.~10
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