No.CERTIFICADO(certificate No.j: 060762
o OEmz._.mAncm”oBma o
IPLESA ANAHUAC Y CIAS, m > DEC.V.
DIRECCION(address): CAV.VALLE DE LAS AMERICAS # 66 O
e S i g COL. SAN FCO. OI__umubZ .ﬂCZ._._._..po EDO. DE MEXICO.
PO IETRO .| ESPESOR _ ESPECIFICACION : : _PROVEEDOR [ FECHA
{orderno.) . {oulside diam.) | (thickness) (specification)  (supplier) . {date)
33229 10.750" 0.225" HYLSA 26/09/2006
T
Y,
Pl R . o
: Y5 T8 VN -Als- Ca 'PCM . CE.
[ 79639 .
28 | 188165|H|7| 71749 79514 33 |10.80 H|7} 010 | 068 | 0.007 | 0.007 | 0.05 | 0.032 J0.020{ 0.010 | 0.019 | 0.016 | 0.007 | 0.003 | 0.0002 | 0001 | - | - |0.003] Q.12 | 016
<] 73589
132 | 188161 |H|7| 48931 68585 32 |0.71 H{ 7] 0.08| 062 | 0,008 | 0.008 | 0.06 | 0.031 {0.023| 0.011 | 0,018 | 0.016 | 0.008 | 0.003 | 0.0002 | 0001 | - | - |0.002| 10| 0.14
et
. PRESICON; TIEMPO: v
© (pressure) B8O Psi mwmey 10  sec JORIENTACIO 8. SOLDADURA (weld) CERTIFICAMOS QUE EL MATERIAL DESCRITO HA SIDO HECHO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION M (ALY, ¥ QUE eomm..é DOS SON COMO
~ STANDARD DE REFERENCIA G 1. TRANSVERSAL (transverse) 7. METAL BASE (base metal) APARECEN EN LGS xmm_.ﬂnﬁ,m o =
REFERENCE STANDARD 2. LONGITUDINAL (longitudinal} 8. ZONA AFECTADA (haz) :
. 7 PENETROMETRO (penetrometer) NiA TAMARIO (size) 9. LINEA DE FUSION {fusion line)
s 3 RECTANGULAR(rectangular) 13" TIPO DE PRUEBA (type)
TEMPERATURA {temperature). 1600° F  Ja.ciinpricairound bar) 0.500° H: COLADA {heat)
5.CILINDRICA{round bar) 0.350" P PRODUCTO (product)
|REFERENCE STANDARD  F: U.T. DRILLED HOLE 116", G; U.T. DRILLED HOLE 178", LOCALIZACION {location] R: REMUESTREQ {recheck)
I LT, NOTCH N5, J: LT, NOTCH V-10 Lt BT HOLE 1ME", N: BT HOLE 2:2T O RT HOLE 247
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