Ave, Guarrero

No, 37249 nte.

Col. Del Norte
Monterrey N.L. México
CP.64500

CERTIFICADO DE TUBERIA

PIPE CERTIFICATE

No.CERTIFICADO(certificate No.):

080378

CLIENTE(customer):

PLESA ANAHUAC Y CiAS, SA DECV

.ﬂCUmom__.Q Hw“”mw””” DIRECCION(address): AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66- O COL. SAN FCO. CHILPAN
TULTITLAN, EDO. DE MEXICO C.P. 54940
oT. DIAMETRO ESPESOR GRADO ESPECIFICACION PROCESO PEDIDO O. PREPARACION PROVEEDOR FECHA
(order no.) (outside diam. ) (thickness) (grade) (specification) (process) (contract) (preparation order) (supplier) (date)
33430 12.750" 0.250" X42/5LB/A53B API 5L 43 ED/IA.S.TM. ERW 4551 TB-083-2008 APM 19/05/2008
TUBD PRUEBA DE TENSION(tensile b £ PRUEBA DE IMPACTO (impact test) (F}ANALISIS QUIMICO / chemical analysks (%)
o) e H L czﬂ.,.mmm v«.......n .._ .uz iw.s.uc - m c ux_mz;...__c: TAMARIO m &
o i oo {onentater ezl m 7 of (orentaiion) inze) Sl
SERIE elc| s 1 3 5l & ENERGY (lbs/tt) SHEARAREA |SHEARAREA |2 .| g
(SERIAL) (Y.5) (TS) %EL vsTs 1 2 3 AVG| 1 2 3 AVGl1 2 AG|™|elc] © Mn P 5 5 Al Cu Cr Ni Mo Ti Nb B V'] N Als Ca PCM CE
6 76000 H|7({021|o81| 0010|0011 0205| 0052 - - - - = - - - - - - -
302 ZZ0025918 [ H | 7| 56100 71400 | 37 | 0.79 P|7]018|080|0009|0.010|0.200| 0.050 |0.012) 0.020| 0020 |0.002]0 002} 0.002] 0.0001 | 0.001 - - 0.001) 0.23 | 0.32
P|7]0.18|078|0.008]| 0.008|0200| 0051 [0.010|0.018| 0.018 | 0.001] 0.002| 0.001 0.0002 | 0.001 - - |0001] 023 | 032
6 68800 H|7]0.19|072|0012| 0011|0201 0.051 - - - - - - - - - - - -
81 ZZ0025819 | H| 7| 55200 70000 | 35| 0.79 Pl 7|015/070|0.010f{0.010{0.197| 0.050 [0.010| 0.010| 0.009 | 0.001] 0.002 0.002] 0.0002 | 0.001 - - |0.001] 019 | 027
P[7]014]068|0011|0.012|0.195| 0.048 |0.010| 0.010| 0008 [0.001]0 003 0.002| 0.0004 | 0.001 - - |0.001| 018 | 0.26
6 66600 H|l7|020(0869(0.011|0005|0.158] 0.035 - - - - - - - - - - -
214 0613610 H| 7| 50800 65600 | 40| 0.78 P|7|018|068|0.010| 0.003|0.156| 0.034 |0.010|0.020] 0.021 | 0.002 0.005] 0.001| 0.0002 | 0.001 - - |0001| 022 | 030
Pl 7]016|0866|0010f0.002(0.152| 0.032 {0.010| 0.020| 0.022 | 0.001] 0.008| 0.001 0.0002 | 0.001 - - |0001| 020| 028
] 71400 H| 7|0.19|0.76| 0010| 0.004| 0.156| 0.032 - - - - - - - - - - - -
443 0612928 H| 7] 52100 69900 | 40| 0.75 Pl 7]018|072|0010(0.003|0.152{ 0030 |0.012| 0.010| 0.020 | 0002 0.001 0.001| 0.0001 | 0.001 - - 0.001| 0.22 | 0.30
P|7|017072|0.008| 0002|0.150| 0.028 [0.011|0.012| 0.018 | 0.001] 0.002 0.001) 0.0002 | 0.002| - - |0001| 021 029
Y
FRUEBA HIDROSTATICA PRESION TIEMPO: I S 0UN
{hidrostatic test) {pressure) 1400  psi {time) 10 S8C (ORIENTACIONorientation) & SOLDADURA (weld) ICACION MENCIONADA' uunch I=3 @u ON COMO
ULTRASCNIDO(WU T ): STANDARD DE REFERENCIA J 1, TRANSVERSAL (transverse) 7. METAL BASE (base metal) APARECEN EN LO RMPARIA - : .
1 (ultrasonic) REFERENCE STANDARD 2. LONGITUDINAL (longitudinal) & ZOMA AFECTADA (haz) (WE FIEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS B58 L) =
RAYOS-X (RT) PENETROMETRO (penetrometar] MIA TAMARD (size) 9. LINEA DE FUSION {fusion line}
(x-ray) 3. RECTANGULAR rectanguiar) TIFG DE PRUEBA (type) WMA A
NORMALIZADO DE SOLDADURA: TEMPERATURA (temperaturs)  1600° F MIN 4. CILINDRICA{round bar) 0 500 H: COLADA (heat) el
(heat treatment weld) 5. CILINDRICA({round bar) 0.350" P PRODUCTO (product)
FEFERENCE STANDARD F U.T. DRILLED HOLE 116", G DRILLED HOLE 1/8°, LOCALIZACION (location) R: REMUESTREQ (recheck) OO:?D_ ae L]
I: UT. NOTCH N-5, J: U.T. NOTCH N-10 L RT HOLE 17167, N: RT HOLE 22T O: RT HOLE 2-4T
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