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REV. 6 Mayo.-13

1@ T CONSTANCIA DE INSPECCH?W No. CONSTANCIA (constancy No.J?* 131484
] ) N . CLIENTE{customer):
Tu ba cero INSPECTION CONSTANCY PLESA ANAHUAC Y CIAS., 8.A. DE C.V.
DIRECCION({address): AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS #68-0 COL. 55N FCO. CHILPAN
: TULTITLAN, EDO. DE MEXICO. C.P. 54840
oT. DIAMETRO ESPESOR GRADOD ESPECIFICACION PROCESC PEDIDO 0. PREPARACION. PROVEEDOR FECHA
{order no.) {outside diam.) {thickness) (grade) {specification} (process}) (contract) {preparation order} (supplier) (dats)
13072 24.000" 0.938" %60 PSL1 AP| 5L 43 ED. SAWL 16135 5B-126-2013 AHMSA 01/08/2013
: I e o L b T B
T [ | wioanes: . omEsmacon: - TAMARe: N E * ORIENTAGION TAMAO: 9
Y o funits) {oriantation] (slz8) 4 H sf (prientation} (alze) ; T
P : Zz . Sl le
gle] po 1 3 6|8 2 lelo
(1.5.) (T5) . REL vaTs  lelelc M P s Ti  Nb B Vv N Als Ca PCM CE
8 87800 H|7|008]| 142 | 0.020| 0,006 0.009| 0.074 | 0.0004 | 0.006 |0.005| - |00D2} - 0,23
10 161783 H| 7] 71700 B5500 | 31| 0.84 P|7|008]| 142 | c.018 | 0.004 0.007[ 0.081{ 0.0003  0.003 {0.005] - 0.008( - -
PJ{7{008[ 141 | 0.020] 0.004 0.008 | 0.084 | 0.0001 | 0.005 ) 0.005 - o003 - -
6 82800 H| 7| 008 142 | C.019] 0.008 0.007 | 0.081} 0.0004 | 0.003 | 0.007 - o.c02 - 0.33
4 261617 HI7F 71700 855600 | 31| 0.83 P|71008| 141 [0.015]0.006 0.006 | 0,079 0.0003 [ 0.002 | 0.G08 - .02 - -
Pl 7008 142 {0.0i8] 0.008 0,006 | 0.079| 0.0004 | 0.002 | 0.007 - 0.003 - -
6 87500 H| 7| 007 140 | 0.016| 0.005 0.008 | 0.078 | 0.0003 | 0.003 | G.004 - o002 - 0.32
22 261618 H| 7| 69400 81800 | 29| 084 P|7]008]| 142 j0.018| 0.005 0.008 | 0.085 | 0.0001 | 0.005 | 0.005 - 0.0021 - -
P|7|0.07| 142 } 0.017 | 0.005 I( B 0.00% | 0,000 0.0002 | D.CO5 | 0.005 - 0.002 - -
5] 78700 H|7|c.08} 1.36 [ 0.013| 0.003] 0. . . . L .| 0.00€ | 0.082 | 0.0003 | 0.003 | 0.008) - 0.002§ - 032
3 261619 H| 7| 72100 78500 [ 31| 091 P|7|0.08] 1.24 | 0.015| 0.004| 0.35 | 0.040 | 0.03 [ 0.023 | 0.031 § 0.012 | 0.005 | 0.087 | 0.0002 | €.005 | 0.006} - 0.002f - -
P|7|0.08| 1.38 | 0.014 ] 0.004 | 0.34 | 0.041 0.03 | 0016 | 0028 }0.008 0.006 | 0.082 | 0.0003 | 0.003 (0.007| - 0.003( - -
10 161763 8 oK
CRITERIOS DE ACEPTAGICN: MIN: $0000 | 76000 | 24 - - - - - - - - - - - - - - |- - - - - - - - = - - - - - -
(Acceptance critera) Mast: ~ - - - - - - - = = = = - - - - - - 0.25| 1.45 §0.030] 0,030 - - - - - - 0.004| - - -
PROMEDIC (AYG) - - - | *No se aceptan grietas = 178" - - - - - - - | - -] - - - - - - - - - - - - - - -
PRUEBA HIDROSTATIGA: PRESION; TIEMPO:
test} (pressurs) 3000 psi {time} 10 sec ORIENTACIO! 6. SOLDADLIRA (weld) HAGEMOS CONSTAR QUE EL MATERIAL DESCRITQ HA §100 FABRIGADO, MUESTREADD, PROBADO E LCIONADD| ACUERE
LETRASONIDOUT Y STARDARD DE REFERENGIA: F 1. TRANSVERSAL (iransverse) 7. METAL BASE {base metal) WE HERERY T D L Ty ',,k ﬁ%ﬂggmﬁ&i‘ﬁ, E;‘E;‘#igiﬁ '[f'wsupig?g% ”‘GGA”(','Z’,‘(?RD AHGE WITH
uttrasonic) REFERENCE STANDARD 2. LONGITUDINAL flongitudinal) 6. ZONA AFECTADA (haz) SPECIFIGATION MENTIONED AND THAT THESE TEST KERURY ARE A8 THEY APPER iN REWRDE‘{; THE CQHffN‘O ey
|nmfosx (RTY PENETROMETRO (penetrometar): N°20 A5 T.M. [TAMARO (siza) 9, LINEA DE FUSION (fusian ling) Atk
(x-ray) - 9 RECTANGULARfrectangulary TIFQ DE PRUEBA (lype) A
NORMALLZAOO DE SOLDADURA: TEMPERATURA ftemperaturey: ~ N/A 4.CILINDRICA fround bar) 0.500" H: COLADA (heal) o
theat treatment weid) 5. GILINDY }0.350" P: PRODUCTO (product)
ESTANDAR DE REFERENGIA  F- U.T. DRILLED HOLE 1116, G: UT. CRILLED HOLE 18", | LLT. NOTCH .5, L OCALIZACION fosation R: REMUESTREO frecheak} Contre} de (afidad (Qualny Control)
(REFERENGE STANDARD) J:UT. NOTGHNAO L RTHOLE 1416*, N RTHOLE 22T O; RTHGLE 24T T: UNIDAD DE PRUEBA (Test unity Ing. Samiel Mentoya Laguna.
- Barreno [Orilled Hole)=H Muesca {Nolehy=H
F-TUME-013




