CERTIFICADO DE CALIDAD
&2
i®l/2 - CEDULA 460
ASTM A-53-A / NMX B-177
TUBO BARNIZADO EXTREMO LISO

: PLACA ¥ LAMINA S.A DE C.V. DATE/FECHA: 07/05/09
2188-T ' PEDIDO: VP-500261
PLANTA : TUBERIA NACIONAL, S.A. DE C.V.
BERLANGA, . NO. 1002 SUR
© LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

-

FY THAT THE PRCDUCT ACCOMPILSHED WITH.THE SPECIFICATION

AND/OR REMISSION ( DATABASE OF SYSTEM SUPERCEP)

O FUE FABRICADO BAJO LA NORMA QUE SE DESCRIBE HACIENDO
IMIENTCS DE LA ESPECIFICACION

MEASUREMENT DIMENSIONAL CF PRODUCT
DIMENSION REAL VERIFICADA EN EL PRODUCTOC

de Cpex rder Diam. Caral Cara2 Thickness Length
e Turno #0P (in) (in) (in) Esp. (in) Largo
5/04/08 1 HS 54 1.898 0.144 6.400
5C SMn ¥P %S %Si Ys UT %$Elong HYD TEST
(Psi) (Psi) (Psi}
480934 0.0810 0.3030 ' 0.0130 0.0140 0.0056 43,839 49,247 27.35 1200
I HAVE PERSONAL KNOWLEDGE AS TO ACCURANCY OF THE ABOVE INFORMATION,
AND HAVE AUTHORITY TO SIGN ON BEHALF OF THE COMPANY.
NOCT O Y AUTORIZACION EN NOMBRE DE LA COMPANIA PARA
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