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CERTIFICADO DE CALIDAD

1* CEDULA-80
ASTM A-53-A/NMX B-177
TUBERIA BARNIZADA EXTREMO LISO

DATE/ FECHA : 06/10/0%

2332-T PEDIDO: 8/W
PLANTA : TUBERIA NACIONAL, S.A., DE (C.V,
DIAZ DE BERLANGA, NO. 1002 SUR
iTCOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

z CERTIFY THAT THE PRODUCT ACCOMPILSHED WITH THE SPECIFICATION
THVOICE AWD/OR REMISSION { DATABASE OF SYSTEM SUPERCEP) .
ODUCTO FUE FABRICADRO BAJO LA NORMA QUE SE DESCRIBE HACIENDO
REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION

DATOE DEL SISTEMA

MEASUREMENT DIMENSIONAL OF PRODUCT
DIMENSION REAL VERIFICADA EN EL PRODUCTO

Oper Order Diam. Caral Cara2 Thickness Length

TUrno #0P {in} (in) (in) Esp. (in} Laxrgo

16702708 2 NC 33 1.315 0.179 6.400
Number %C SMn E3 %S %81 vs Ut %Elong HYD TEST
Ident. (psi) (Psi) . {PSI)

5.00%4 0.C310 8.0000 610€60.9 60918 5 29.990 B5G
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