. TYASA

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

TA2000 S.A. DE C.V.

PRUEBAS DE VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZO

»

CeEm>
[SO 90012008
N2 OI 100 095452

IDENTIFICACION
MARCA: TA-42 GRADO: 42 Kg/mm2
Anélisis Quimico Peso X metro lineal Limite Eldstlco Esfuerzo Méximo Alargamiento en 20 cm. Prueba de
COLADA | Calibre maximo Carga (Kg) Esfuerzo (Kg/mm?) Carga (Kg) Esfuerzo (Kn/mmi ) cm. % Do:’:;a;o 2
%C | %Mn|l %s % P (Kg/m) Minimo Maximo | Minimo | Maximo Minimo | Méximo | Minimo | Maximo Minimo Méximo Minimo Méximo

Norma 11/4 6.225 33348 | ———- | 4200 |-—— | 50022 | —— | 63.00 | ——- 214 | ———- 7.0 —_— oK
B0016784 | 1 1/4 | 0.420| 1.132| 0.033) 0.009 6.225 35855 36017 | 45.16 45.36 61189 | 61432 77.06 77.37 22.4 22.5 12.0 12.5 OK
BOO16785 | 1 1/4 | 0.408] 1.156| 0.035| 0.009 6.221 35046 35694 | 44.14 44.95 59570 | 60299 | 75.03 75.94 224 22.5 12.0 12.5 oK
BOC16786 | 1 1/4 | C412( 1.167; 0.035] 0.012 6.225 35694 35694 | 44.95 4495 60622 | 60622 76.35 76.35 225 225 12.5 12.5 oK
Norma | 1/2 | 0.994 5334 | ~—— | 4200 |-—r - | 8001 | ——o 6300 {——0- | 218 | — 9.0 ~— | OK
BOO17337 | 1/2 |0.411) 0.984| 0.033| 0.005 0.971 5502 5515 43.32 43.43 8829 8881 69.52 69.93 227 23.1 13.5 15.5 OK

CONCLUSIONES: L[AS 4 COLADAS QUE CONFORMAN ESTE EMBARQUE PASAN SATISFACTORIAMENTE LAS PRUEBAS
. OBSERVACIONES
REMISION 289730
LAl Y
TS, Lk
Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV Fecha: 31/03/2017 ; | Noc. de Reporte: 1001777 48801

Norma en vigor: NMX-B-506-CANACERO-2011

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME NO PUEDEN SER REPRODUCIDOS PARCIAL O TOTALMENTE

SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION

Responsable
Nombre y Firma

KM. 321 CARRETERA FEDERAL MEXICO-VERACRUZ S/N INT.2 IXTACZOQUITLAN, VER. TEL. (272) 721 05 88 FAX: (272) 721 05 87



