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H'L T YA S A DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRUEBAS DE VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZO
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IDENTIFICACION
MARCA: TA-42 GRADO: 42 Kg./mm2
Analisis Quimico Peso X metro lineal Limite Elastico Esfuerzo Maximo s Alargamiento en 20 cm. Prueba de
i maximo 2 Z Doblado a
COLADA | Calibre (Kg/m) Carga (Kg) Esfuerzo (Kg/mm®) Carga (Kg) Esfuerzo (Kg/mm’) cm. % ) 180°
%C | %Mn| %S| %P 9 Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo Maximo
‘Norma 3/8 0.560 2982 | womeeees 42.00 |---eeem | 4473 | e 63.00 | -—-momme- 218 | e 9.0 | e | .OK
B0016235 | 3/8 |0.402| 0.958| 0.029| 0.006 0.543 3315 3365 46.69 47.39 4300 5095 69.01 71.76 22:6. | 23.4 . 13.0. o A7.0-, | 0K

LCONCLUSIONES: LA COLADA QUE CONFORMA ESTE EMBARQUE PASA SATISFACTORIAMENTE LAS PRUEBAS

OBSERVACIONES : - B -
REMISION 285597
p T v 2o
Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV Fecha: 11/02/2017 ) | No. de Reporte: 1001777 47399 - .. 7
: | = :
Norma en vigor: NMX-B-506-CANACERO-2011 ;jj
A T e

408 DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME NO PUEDEN SER REPRODUCIDOS PARCIAL O TOTALMENTE ﬁDUEZ SANCHEZ VICENTE
SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION
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