SRR CERTIFICADO DE INSPECCION DIN 50049/ 3.1.8,

FERRETERA ANAHUAC,S.A. DE C.V, Works Certificate - Certificat d'Usine EN 10204 /3.1.B. '
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS, 66 LETRA B \
SAN FRANCISCO CHILPAN FECHA:OS/OS/O 1 Ne 80500 woa: 1 R
54940 TULTITLAN-EDO. DE MEXICO Date-Date: No-N.2 Page: SO ULMA FORIA, 5. COOP
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Article - Produit Your Order No. L ‘ of.-de , Fax: 34 - 943 781808
NOrmas ApLicases ASME B16.5-96 Votre Cde. N.* ' ‘ s = 5 PO L LAy X
Requirements - Normes applicables B . ' L
MATERIAL corresponDienTE ~ ASTMA105N-98 ::"I‘:?f?:cl;o: ICANTE '
Material Correspondent - Qualitt ~ ASMESA 105N NACE MR-01-75/00 * Marque du fabricant
MODO DE FUSION (*) ' DEPARTAMENTO GARANTIA DE CALIDAD
St( ’Idng - Elaboration de I'acier Section
lec. Y = Oxigeno bésico Departement
e PROGETA ten bar
PARTIOA CANTIDAD DESCRIPCION O et | coLapANs | SESTEION | UMTEELAT, | goppuyen | ETRCOON K fient A
L] Sami ot Obsenations | (FE | et unke bainn Mo | e Resliance”” B« [
'l22 234 |SW 4 150LB S80 RF A105N NE 46AX 523 | 306 (30,7 85,0 152
}
]
COLADA COMPOSICION QUIMICA - STEEL MAKER'S LADLE ANALYSIS - ANALYSE CHIMIQUE - Las dimensiones'y la condicién superficial se hallaron satisfactorias
c::l.éte 7 ) CEQ - Dimension and surface condition were found acceptable
_ C% Si % Mn % P % 5% Cr% Ni % Mo % Nb % V% Cu % % |- Les dimensions et etats de surface sont satisfaisants
45K\ 0,19) 0,19 0,86 |0,020 (0,015 0,11 0,08 0,02 ¢ .02 |< .02 | 0,34 |0, 390 |- Los materiales citados cumplen las normas aplicables
' - Manufacturing requirements are satisfied
: - Les normes applicables sont respectees
EL INSPECTOR
1 m _Qualty Adewrarce Dept._

N_NORMALIZADO A 900 C Y ENFRIADO EN AIRE EN CALMA
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