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QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

WE CERTIFY THAT THE PRODUCT LISTED BELOW WAS DESIGNED, MANUFACTURED AND TESTED
ACCORDING TO OUR QUALITY SYSTEM AND REQUIREMENTS GIVEN IN ONE OR MORE
OF THE FOLLOWING STANDARS:

CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISENADO, FABRICADO Y PROBADC
DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS
EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES ESTANDARES

API 6D - PIPELINE VALVES - GATE, PLUG, BALL AND CHECK
API 600 - STEEL GATE VALVES - FLANGED AND BUTWELDING ENDS
API 598 - VALVE INSPECTION AND TESTING
API 599 - METAL PLUG VALVES - FLANGED AND WELDING ENDS
ANSI B16.10 - FACE TO FACE AND END TO END DIMENSIONS OF VALVES
ANSI B16.34 - VALVES - FLANGED, THREADED, AND WELDING ENDS
MSS-SP61 - PRESSURE TESTING OF STEEL VALVES

PART. No.: §1392K

{CODIGO)

DESCRIPTION: I* FIG, 5275 ¢ UT 0B, 481 TRIK No.$
(DESCRIPCION)  ppey oTEpt GLARE VALUE (VALVULA GLDBD DE ACERD FUNDIRG)

VALVE BITH LOW EWISGION CONTROL {VALVULA SEMINISTRADA LQK CONTRDL Db EMISIDHES)

PRESSURE TESTS {| SHELL | BACK | SIDE _(£ADO) (FUGTTIVAS & 50 PRR'S ®AY)
(PRUEBAS DE PRESION) ] (CASCO} | SEAT 1 2 {1
HYDROSTATIC (PSI) 450 450 U3 k&
(HIDROSTATICA}
PNEUMATIC (PSI
(NEUMATICA)( ) bl N4
MECHANICAL TESTS  (PROP MECANICAS)
CHEMICAL COMPOSITION (%) {COMPOSICION QUIMICA) TENS | YIELD | ELG | RED|BHN
ITEM H J MATERIAL [ Mn P S Si Ni Cr Mo Cu Vv w KPS| | KPSI % %
(PARTE) {COLADA) | (ASTM) CVN@| 15T | 2ND | 3RD | AVG
BOOY WH5935 |4 216 MCE| 0.202 0.894 029 0.023 0432 G.030 G050 0.080 0.030  0.0M 74,94 44,25 2.0 840 144
{CUERPD}
DONNET COVER| wHSSTT | A 214 NCB| 0.200 4,890 0027 0.02% G.448 QL 0030 0,020 L.03D G.008 Th.52 0 £3.63 2T.0 LB 1D
{BANETE TAPA
WEDGE DISK (408102 108 1020 | 6.196 £.520 0.015 0.008 6,200 D00 O0.00R 0,000 0.0 C.O0D 63,50 168 26,0 3AD 18D
MAG
(BISCR)
CERTIFIED BY:

QUALITY pSURANCE

CERTIFICADO POR: ASEGURAMI O DE CALDAD FAC10-21 REV 1"



