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( N u m e r o )  N u m b c r  
(Fecha )  D a t e  

OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDIKC TO EX10204 TYPE 3.11 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO D E  CUMPLIMIENTO 
W E  CERTIFY THA'I THE PRODUCT LISTED BELOW WAS DESIGNED. MANUFACTUKED AND TESTED ACCORDING T O  OUR QUALI'IY SYSTEM AND REQUIREMENTS GlVFN IN ONE OR MORE O F  THE 

FOLLOWING STANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOSQUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISENADO. FABRICAM) Y PROBAW DE ACUERW CON NUESTRO SISTEMA DECALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN lJNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EOICION.) 
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P a r t  No. AR061AO8MAB830000G 
(Código) 

Desenption 6" Fig. 5341 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 
Descnpcion C A S T  S T E E L  S W I N G  C H E C K  VALVE 150 CLASS 

(VALVULA RETENCI~N T I P O  COLUMPIO D E  A C E R O  FUNDIDO CLASE 150) 
VALVE WTiH W W  EMISSION CONTROL (M PPM'S MAY.l(VALVüLA SUMINISTr<AoA CON CONTROL DE BAJAS 
EMISIONES PUCiiNAS (50 PPM'S MAX.) ) 

API 6 D  
API 600 

- PlPELlNE VALVES -CATE,  PLUG. BALL AND CHECK 
- STEEL CATE VALVES. FLANGED AND WELDING ENDS 

P K E S S U R E  T E S T  S l l E L L  ~&lfli SIDE '-4Wl 
PK: L B \ h D F  YYL'It>\ C4><'U 1 2 1 H Y D R O S T A T I C  (P.SI> 1 450 N A 

(HIDROSTATICA) 
315 N A  1 

1 P N E U M A T I C  IF'SI> 
NEUMATICAI 1 

MECHANICAL TESTS CPROP mCANICAS) 

I CHEMICAL COMPOSITION (?'O) COMPOSICIÓN QUIMICA (YO) I TENS YIELD ELG RED BHN I 

I 
FACIO-21 REV "3" 

CERIIFICADO POR: C E R T I F I E D  BY : 
ASEGURAMIENTO DECALIDAD QUALITY ASSURANCE 

KPSl KPS, % % 
CVN@ IST 2ND 3RD AVC 

74.67 40.02 3 2  46 1 5 6  

76 .70  40.60 33 4 5  168 

. . 
r 

TAPA 

WEDGE 12838 ASTM A - 2 1 6 ~ ~ ~  
DlSCO 

ITEM HEAT NO. MATERIAL 
(PARTE) (COLADA) (ASTM) 

BODY 12831 ASTM A-216IWCB 
CUERPO 

COVER 12821 ASTMA-2IóAYCB 
- - 

C M n  P S Si N i  Cr M o  C u  V Cb 
0.220 0.730 0.017 0 .018  0 .440  0.060 0.080 0.070 0.030 0.010 

Normalizated lo (Nomislilado a) 920 T e m r  to (Temple al 650 Cooled in air  (Enfriado en aire.) 
0.170 0.780 0.018 0 .019  0 .470  0 .040 0 .070  0.040 0.050 0.010 

Nomlizated to (Normalizado al 920 Tenmer lo (Temole a) 650 Cwted ui air. (Enfriado en aire.) 
0 .180  0 .740 0 .018 0 .017 0 .420  0.060 0 .070  0 .070  0.030 0.010 

Nomlirafed to (Nonalizado a) 920 Tcni~er to (Temple a) 650 Caoled in air (Enfriado en aire.) 
73.51 41.18 30 39 1 5 3  


