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OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDINC TO Eh10204TYPE 3 1) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO D E  CUMPLIMIENTO 
W €  CERTIiY T H A T T H E  PRODUCT LISTED B E m W  WAS D t S I ú N t D ,  MANUPACTURED AND T t S T F D  ACCORDING TO OUR QUAI ITY \Y51 EM AND REQUlRtUENTS GIVLN IN O N t  OR MOREOF THE 

FOLLOWMG STANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUE ELPRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISENADO. FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS D~ LOS SIGUIENTES 

FSTANDARES ULTIMA EDICION.) 

,\l'l j9S - VAL\'C INSPECl'Iu\ \SI>I I S  I l S t i  API bD - l~ l l ' f l . l \E \'.\l \ f \  .<~. . \ l 'E.  P1.i <,. 13AI 1 \ \ l > (  IIFCK 
,\PI >99 - Mb.l'Al. I'lilG \'Al.VES - FLA\tif:D. THRIAI>I.I> ASI) H'tl . l>l\(i  .%PI 000 - $1 1 LI G A I I  \'AI.VI 5 1:I i \ l \ i i l . l )  .\\D \VELDl\ti ENDS 
AYSI H I O - I O  - FACE TO I:.~cI: A N O  [ - N I )  I O  t v ~ )  II~IE\SIOSS or V A L V C S  AY51 810-1 l - tOKGI:D FlTTI><i\. Y,( h C T .  \\ I 1 I)IYti \ N I >  IHRtAUFD 
ANSlB16-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDING ENDS 
MSS-SP61 - PRESSURE TESTING O F  STEEL VALVES 

Part No. AC032A08MAB830000W 
(Código) 

D e s c r i ~ t i o n  3" Fig. 5206 F UT WCB, API TRiM No.8 830000 
Descripeion C A S T  S T E E L  C A T E  VALVE 300 CLASS 

(VALVULA COMPUERTA D E  A C E R O  FUNDIDO CLASE 300) 
VALVE WlTH LOW EMISSION CONTROL (SO PPM'S M.) (ViIl .VUlA SUMINISTRADA CON CONTROLDE BAJAS 
EMISIONES FUGITNAS (SO PPM'S MAX.) ) 

API 602 - COMPACT STEELGATE VALVES - FLANGED, THREADED, 
WELDING AND EXTENDED - BODY ENDS 

I H Y D R O S T A T I C  f P S n  I  llZ5 

1125 
(HIDROSTATICA) N A l  

P R E S S U R E  TEST 
(PRUEBAS DE PRESION) 

1 P N E U M A T I C  (PSII 
OJEUMATICAI 1 

SHELL ccascol S l D E  (LAW) 
1 2 

MECHANICAL T E S T S  (PROP. MECANICASI 

1 CHEMICAL COMPOSITION 1%) COMPOSICI~N QUIMICA (%) 1 TENS YIELD E L G  R E D  BHN 
J 

WSI KPSl Ya % 
~ r d  ~ S T  2ND 3RD AVG 

77.58 46.55 30 56 166 

80.19 43.21 30 49 161 

96.67 68.30 33 49 299 

FACIWI REY "3" 

, 
ITEM HEAT No. M$,T&HAL 

(PARTE1 ICOLADAI 
BODY WH32085 ASTMA-216IWCB 

CUERW 
BONNET WH32040 ASTMA-216WCB 

BONETE 
WEDGE WH82018 ASTMA-217IChlS 

DISCO 

CERTIFICADO POR: C E R T i F I E D  B Y  : 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUALITY ASSURANCE 

W e s s i d a r c í a  

C Mn P S S i  N i  Cr Mo V CU Cb 
0.200 0.866 0.017 0.019 0.460 0.038 0.037 0.008 0.021 0.006 

Nomulilatcd to (Nomlilado a) 920 Tem~er 10 (Ternole a)  650 Cooled in air (Enirido en aire.! 
0.189 0.867 0.013 0.027 0.514 0.016 0.029 0.011 0.036 0.009 

Nomlizated to Momlizadoa) 920 Temer  to (Temle a) 650 Cooled in air (Enhiado en aire.) 
0.115 0.810 0.035 0.007 0.510 0.089 13.010 0.019 0.025 0.032 

Nomializado a (Nomlilated to) 955 Tcm~le a (Temoer tol630 Enhlado en aire. (Coolod in sir) 


