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OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDING TD Eh'10204 TYPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO D E  CALIDAD CERTIFICADO D E  CUMPLIMIENTO 
WE CERTiFY T H A T T H E  PRODUCT LISTED BELQW WAS DESIGNED. MANUFACTURED AND TESTED ACCORDING TO OUR QUALITY SYSTEM AND REQULREMENTS GlVEN IN ONE OR MORE O F T H E  

FOLLQWWG STANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISENADO. FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE W S  SlGLiiENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION.) 

API 598 
AF'I 599 

- VALVE ISSPFCI IOS AND TESTISC 
- METAI. PI I G  VALVES - FIANGLD. THRt.4l>t l> AND WELDISG 

- I'IPI'I.I\E \'..\l \'t., -G,\TE,PLI.G HA! i A\DCHECK 
. i T E t l .  (;Al'l: \'4L\'ES. F!-4SGI:I> A h D  HEl.l>l\G 1:YDS 

\ S S 1  Bl6-lO - I.'4CE TO FACE AND ENI) TO M D  DIMI:\SIOI'S O F  V,\I.VI(S ANSI RI6-I 1 - VOKGCD FTTrl\GS, iOCKET - W t l l > l S G  ANDMREAUt.1) 
ANSI B16-34 - VA1 VES.  FLANGED. r l lKI~ADCD 9YI )  H ' I I  DMG ENUS API bu2 -COMP.4C T S T E t L  G.4l'E VALVES - FIANGCD. M R E A D E U  
MSS-SP61 - PRESS~JRE I ~ S T I Y G  OF STEEI. V A I V F S  WCLDISG AYI) I.Xl'LiiDED - HOOY FSDS 

VALVE Wml W W  EMISSION CONTROL 150 PPM'S MAX)WALVULA SMISTRADA CON CONTROL DE BAJAS 
EMISIONESNCÍIIVAS 150 PPM'S MAX.) ) 

Part No. AROllA08MAB830000M r 
sC~L,t BACK S m E  m)' 

(SEATI 1 2 

450 N  A  315 N A  

(Código) 
2" Fig. 5341 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 Descri~tion 

Descripción CAST STEEL SWING CHECK VALVE 150 CLASS 
W A L W L A  RETENCI~N TiPO C O L U M P I O  D E  A C E R O  F ü N D i D O  CLASE 150) 

MECHANICAL TESTS (PROPMEC*MCAS) 

P R E S S U R E  TEST 
(PRUEBAS DE PRESION) 

HYDROSTATIC ( P S ~  
(HIDROSTATICA) 

T E N S  YIELD E L G  R E D  BHN 

KPSl m 1  % % 
C V N ~  IST 2ND 3RD AV0 

87.29 43.79 30 50 157 

87.43 49.44 25 45 155 

108.60 73.51 33 46 294 

J 
FACIO-21 FSV "3" 

C H E M I C A L  C O M P O S I T I O N  (%) COMPOSICI~N QUIMICA (%) 

CERTIFICADO POR: CERTIFIED BY : 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUALITY ASSURANCE 

ITEM HEAT No. M+&E+MPL 
(PARTE) (COLADA> 

BODY WH31919 ASTM A-216lWCB 
c u m  

COVER WH31781 ASTM A-216lWCB 
TAPA 
WEDGE WH82022 ASTM A-217ICAIS 

DISCO 

C Mn P S Si Ni Cr Mo C u  V Cb 
0.191 0.980 0.024 0.011 0.455 0.040 0.053 0.014 0.040 0.001 

Normalirated lo I N o m l h d o  a) 920 Temper to ¡Temole a) 650 C w l d  in air (Eofriado en =M.) 
0.190 0.880 0.022 0.013 0.438 0.032 0.042 0.011 0.028 0.001 

N o d i r a t e d  ta (Nomislirado a) 920 Temger to (Temple a) 6% Cooled in air (Eofñado en aire.) 
0.117 0.700 0.026 0.008 0.540 0.082 13.250 0.017 0.019 0.038 

N o m W o  a (Nomlirated to) 970 Temple a (Temper to) 630 Enhiado m a&. (Cooled in air.) 


