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OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDIVG TO EN10204 TYPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
WE CERTIFY THAT THE PRODUCT LlSTED BELOW WAS DESIGNED, MANUFACTURED AND TESTED ACCORDING TO OUR QUALITY SYSTEM AND REQUIREMENTS GIVEN íN ONE OR MORE OF THE 

FOLLOWING STANDARDS LAST EDITION 
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE OISEfiADO, FABRlCADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN üN0 O MAS DE LOS SlGLmNTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICI~N ) 

,501 C O Q  - VALVE INSPECTION AND TESTMG API 6 D  - PlPELíNE VALVES -CATE. PLUG. BALL AND CHECK 

ANSl 816-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDING ENDS 
MSS-SP61 - PRESSURE TESTíNG OF STEEL VALVES 

Part No. ACOllA08MAA8300000 
(Códieo) 

Descriotion 2" Fig. 5202 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 
Descripción CAST STEEL CATE VALVE 150 CLASS 

(VALVCLA COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO CLASE 150) 
VAL= WlTH LOW EMISSIOR CONTROL (50 PPM'S MAX.) (VALVULA SUMlNISTRADA CON CONTROL DE BAJAS 
EMISIONES FUGíiNAS (50 PPM'S MaX.) ) 

API 602 - COMPACT STEEL GATE VALVES - FLANGED, THREADED, 
WELDíNG AND EXTENDED - BODY ENDS 

I HYDROSTATIC IPSI) 
(HIDROSTAIICA) I 150 

450 N A l  1 PNEUMATIC (PSI) 
(NELXATICAI 

CERTIFICADO POR CERTIFIED BY : 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QLALITY ASSURANCE 

MECHANICAL TESTS (PROP MECANICASI 

TENS YlELD ELG RED BHN 

WSI WSI % % 
2hD 3RD AVG CVNG3 IST 

75.69 45.53 26 49 166 

50 164 73.37 46.25 27 

99.33 69.89 26 49 274 

CHEMICAL COMPOSITION (%) COMPOSICION QUIMICA (%) 

ITEM HEAT 210. MATERIAL 
IPARTEI (COLADA) (ASTMI 

BODY WH13417 ASTM A.216IWCB 
CUERPO 

BONNET WH14727 ASTM A-216WCB 
BOMTE 

WEDGE 03208 ASTM A-2171~~11 
DISCO 

C Mn P S Si Ni Cr Mo Cu V Cb 
0.207 0.950 0.027 0.021 0.515 0.030 0.040 0.010 0.030 0.001 

Normalirated to (Normalizado a) 930 Tern~er [o (Temple a) 650 Coaied in air (Enfriado en aire.) 
0.205 0.890 0.028 0.017 0.524 0.080 0.030 0.010 0.020 0.001 

Nomalirated lo (Normalizado a) 930 Ternoer lo (Temple a) 650 Cooled ui Gr. (Enfiado en aire.) 
0.100 0.770 0.015 0.019 0.870 0.054 12.360 0.025 0.030 0.003 

Nomalilado a (Nodizated to) 970 Tem~le a (Tem~er to) 630 Enhado en &e (Cooled in air ) 


